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Re´sume´
Ce travail est consacre´ a` l’e´tude de l’inge´nierie des joints de grains dans les superal-
liages a` base de nickel pour disques de turbine ae´ronautique. L’inge´nierie des joints de
grains a montre´ son efficacite´ dans l’ame´lioration des proprie´te´s en fatigue et en fluage
dans certains alliages de cuivre et de nickel. Cette ame´lioration est obtenue en re´alisant
une succession de de´formations a` tempe´rature ambiante se´pare´es par des traitements ther-
miques. Ce traitement a pour objectif de modifier la distribution du re´seau de joints de
grains. L’objectif de l’e´tude est d’adapter ces traitements au proce´de´ du forgeage a` haute
tempe´rature des superalliages. Une e´tude expe´rimentale est mene´e pour mettre en e´vidence
l’influence des parame`tres de forgeage sur les caracte´ristiques du re´seau de joints de grains.
La caracte´risation de ce re´seau est faite graˆce a` la re´alisation de cartographies d’orienta-
tions cristallographiques par EBSD. Une me´thode de caracte´risation innovante base´e sur la
discre´tisation des cartographies en re´seaux de points triples est propose´e. Cette me´thode
permet d’analyser la connectivite´ du re´seau de joints de grains en vue d’une corre´lation




This work is dedicated to the study of Grain Boundary Engineering in Ni-based super-
alloys for aircraft turbine disk. The grain boundary engineering has proven its efficiency
for the improvement of the fatigue and creep properties of copper and nickel alloys. This
improvement is achieved by performing series of room temperature deformations interspa-
ced by heat treatments to modify the distribution of the grain boundary network. The aim
of the study is to adapt these processes to high temperature forging of superalloys. An
experimental study is achieved to highlight the influence of forging parameters on the grain
boundary network. The characterization of the grain boundary network is made through
the realization of crystallographic orientation mapping by EBSD. An innovative characteri-
zation method based on the discretization of orientation maps in a triple junction network
is proposed. This method allows to analyze the connectivity in the grain boundary network
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L’augmentation des performances des disques de turbine (tempe´rature de fonctionne-
ment, intervalles inter-inspections) ne´cessite l’utilisation de mate´riaux tels que les superal-
liages a` base de nickel. La voie classique d’ame´lioration des proprie´te´s d’un type d’alliage est
le de´veloppement de nouvelles compositions. Cette voie, de´ja` largement exploite´e ne permet
plus d’espe´rer une ame´lioration significative des proprie´te´s. Outre la composition, certains
parame`tres microstructuraux (taille de grains, pre´cipitation γ’) peuvent eˆtre controˆle´s par
le choix des traitements thermiques (remise en solution, trempe) pour l’obtention d’une
microstructure adapte´e aux sollicitations en service de la pie`ce conside´re´e (traction, fluage,
fatigue).
Une voie alternative pour l’ame´lioration de ce type d’alliage polycristallin consiste a`
optimiser la re´sistance des joints de grains. Cette optimisation peut eˆtre re´alise´e par un
controˆle de la composition chimique locale, la morphologie mais e´galement de la cristal-
lographie de ces joints de grains. Ce dernier aspect, commune´ment appele´ ”Inge´nierie des
Joints de Grains”, constitue l’objet principal des travaux pre´sente´s ici.
Le projet ANR ORGANDI a pour objet d’explorer cette voie innovante pour renforcer
les performances de deux alliages a` base de nickel pour disques de natures sensiblement
diffe´rentes, concernant des applications touchant a` la fois a` la propulsion ae´ronautique et a`
la production d’e´nergie. Il re´unit des industriels e´laborateurs et utilisateurs de ces alliages
(SNECMA, TURBOMECA, Aubert&Duval) et des laboratoires de recherche (CEMEF,
CDM, Institut P’, CEA, ONERA).
La cristallographie d’un joint de grains est de´crite par la ”de´sorientation” entre les re´-
seaux cristallins des deux grains qu’il se´pare. La the´orie des re´seaux de co¨ıncidence (CSL :
Coincidence Site Lattice) permet d’attribuer un parame`tre Σ, appele´ indice de co¨ıncidence,
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a` un joint de grains connaissant sa de´sorientation. Cet indice correspond a` l’inverse de la
proportion de noeuds communs aux re´seaux cristallins des deux grains que se´pare le joint
de grains. Sur la base de cette description, il est possible de caracte´riser un re´seau de joints
de grains par une distribution du type de joints de grains. Expe´rimentalement, la mesure
de l’orientation cristallographique des grains d’un polycristal est re´alise´e par EBSD (Elec-
tron BackScattered Diffraction). Afin d’obtenir une description statistique convenable, la
prise en compte d’un nombre repre´sentatif de grains est ne´cessaire. Les progre`s en termes
de pre´cision et de rapidite´ re´alise´s re´cemment sur les techniques de mesure EBSD rendent
l’analyse de zones e´tendues possible.
Cette e´tude repose sur une hypothe`se concernant l’indice de co¨ıncidence Σ. Cette hy-
pothe`se est que plus l’indice Σ d’un joint de grains est faible et l’organisation des atomes
situe´s au joint de grains est proche de l’arrangement cristallographique d’un grain, plus
la re´sistance me´canique de ce joint de grains est grande. Sur la base de cette hypothe`se,
l’augmentation de la proportion des joints de grains a` faible indice Σ aboutirait a` une aug-
mentation globale des proprie´te´s de l’alliage par ame´lioration de la tenue me´canique de son
re´seau de joints de grains.
L’inge´nierie des joints de grains consiste a` controˆler par traitements thermo-me´caniques
la distribution du type de joints de grains. Les traitements commune´ment employe´s consistent
en une alternance de de´formations et de traitements thermiques durant lesquels inter-
viennent des phe´nome`nes de recristallisation statique ou dynamique et de croissance de
grain.
Le premier objectif de cette e´tude est de corre´ler les traitements thermo-me´caniques
avec la distribution des joints de grains. Cet aspect ne´cessite d’identifier les me´canismes
permettant la re´organisation des joints de grains au cours de la recristallisation de l’alliage.
Des essais de torsion ont pour objectif de reproduire de la fac¸on le plus fide`le possible les
conditions de de´formation locale dans un galet lors du forgeage. Pour chaque condition, trois
analyses EBSD sont faite sur l’e´tat initial (brut de filage), l’e´tat trempe´ apre`s de´formation et
l’e´tat apre`s traitement thermo-me`canique complet. Au-dela` de l’analyse classique du re´seau
de joints de grains une me´thode originale pour e´tudier la topologie du re´seau de joints
de grains est propose´e. Ces essais permettent de mettre en e´vidence d’une part l’influence
des de´formations a` haute tempe´rature applique´es de manie`re re´pe´te´e et des traitements
8
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thermiques intervenant lors du proce´de´.
Une fois les me´canismes identifie´s, une me´thode de simulation de la recristallisation est
propose´e afin de faire une pre´diction de la distribution du re´seau de joints de grains apre`s
traitement. Cette e´tude a pour objectif de faire un choix optimal de la gamme de forgeage
des alliages e´tudie´s.
Le second objectif est de corre´ler la distribution des joints de grains aux proprie´te´s
me´caniques d’usage du mate´riau. Pour cela, des essais me´caniques (traction, fluage, propa-
gation de fissure) sur des e´chantillons issus de gammes de traitements thermome´caniques
diffe´rents sont re´alise´s. En comple´ment, une e´tude post-mortem des e´prouvettes teste´es en
propagation de fissure permet d’observer l’endommagement local et d’identifier la nature
des joints de grains les plus sensibles a` l’endommagement.
Les deux alliages utilise´s pour cette e´tude sont l’Udimet 720, superalliage e´labore´ par
voie conventionnelle (coule´e, filage, forgage), et le N19, e´labore´ par me´tallurgie des poudres.
Pour chacun des alliages, quatre galets forge´s ayant subit deux gammes de forgeage
diffe´rentes sont mis a` disposition. Les deux galets de chaque gamme sont remis en solution
dans des conditions de tempe´rature diffe´rentes. Un cinquie`me galet de re´fe´rence de chaque
alliage est forge´ puis traite´ thermiquement selon la gamme standard pour chacun des deux
alliages. C’est de ces galets que sont extraites les e´prouvettes qui servent aux diffe´rents
essais me´caniques.
Enfin, l’enjeu industriel de cette the`se est de proposer une gamme de forgeage (tempe´-
rature, vitesse et taux de de´formation) optimise´e de manie`re a` modifier la distribution des
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION A` L’INGE´NIERIE DES JOINTS DE GRAINS
Introduction
L’inge´nierie des joints de grains a pour objectif d’ame´liorer les proprie´te´s d’un mate´riau
polycristallin en controˆlant son re´seau de joints de grains. Dans la majorite´ des e´tudes
de´die´es a` cette me´thode, la caracte´risation d’un re´seau de joints de grains est base´e sur
la distribution des joints de grains qui le composent. Les joints de grains sont caracte´rise´s
individuellement sur la base de crite`res cristallographiques. Les notions utilise´es pour cette
caracte´risation sont de´taille´es dans un premier paragraphe.
Ensuite, une revue bibliographique est consacre´e aux diffe´rents proce´de´s utilise´s pour
modifier la distribution du re´seau de joints de grains ainsi que leurs effets constate´s sur la
tenue me´canique des mate´riaux traite´s. La plupart des e´tudes s’inte´resse a` l’optimisation
du proce´de´ au regard de la distribution qu’il engendre et peu d’entre elles s’inte´ressent aux
me´canismes microstructuraux qui entraˆınent une modification de la nature des joints de
grains. Pour cette raison, une synthe`se des phe´nome`nes physiques susceptibles de modifier
le re´seau de joints de grains est propose´e.
L’un des objectifs de cette e´tude est de montrer la pertinence de l’application d’une me´-
thode d’inge´nierie des joints de grains au forgeage des disques de turbine. Dans ce but, il est
ne´cessaire d’e´tudier en de´tail l’ensemble des transformations microstructurales qui ont lieu
lors des diffe´rentes e´tapes de la mise en forme d’un superalliage base de nickel. Une fois ces
transformations identifie´es, il est possible de proposer les ”leviers” pouvant eˆtre actionne´s
en vue de l’ame´lioration des proprie´te´s du re´seau de joints de grains des mate´riaux forge´s.
12
CHAPITRE 1. INTRODUCTION A` L’INGE´NIERIE DES JOINTS DE GRAINS
1.1 Les joints de grains du polycristal
Dans ce paragraphe, sont pre´sente´s les outils permettant de de´crire cristallographique-
ment un joint de grains se´parant deux grains de phase identique. Cette interface est tout
d’abord de´crite par la relation cristallographique existant entre les deux cristaux qu’elle
se´pare (rotation autour d’un axe cristallographique) puis par l’orientation et la position du
plan du joint lui-meˆme [1]. Sur la base de cette description, les joints de grains peuvent eˆtre
se´pare´s en cate´gories selon leur de´sorientation cristallographique [2].
1.1.1 Description cristallographique des joints de grains
La cristallographie d’un joint de grains est essentiellement base´e sur la notion de de´so-
rientation cristallographique entre les deux grains qu’il se´pare. Parmi l’infinite´ de possibilite´s
d’orienter un cristal par rapport a` un autre, certaines donnent lieu a` des arrangements ato-
miques particuliers a` l’interface. Ces configurations sont de´crites par la the´orie des re´seaux
de co¨ıncidence.
! La de´sorientation cristallographique du joint de grains
La de´sorientation cristallographique d’un joint de grains peut eˆtre de´crite par l’angle θ
autour d’une direction cristallographique choisie [u v w] permettant le passage d’un re´seau
a` l’autre. La figure 1.1 illustre la de´sorientation entre deux re´seaux cubiques. Selon l’orien-
tation du plan du joint de grains par rapport a` l’axe de de´sorientation, un joint de grains
est dit de flexion (axe dans le plan du joints de grains) ou de torsion (axe normal au plan
du joint de grains).
Un meˆme joint de grains peut eˆtre de´crit par diffe´rentes rotations e´quivalentes. Par
convention, on conside`re les rotations de plus petit angle autour d’un axe [u v w] compris
dans le triangle ste´re´ographique standard. Cette rotation de´finie la ”de´sorientation” entre
les deux grains. Dans les re´seaux cubiques, l’angle de de´sorientation est toujours infe´rieur
a` 62°. Outre le couple forme´ par l’axe et l’angle de rotation d’autres manie`res de de´finir
un joint de grains sont parfois employe´es ; parmi celles-ci, la matrice de rotation, les angles
d’Euler et le vecteur de Rodrigues [2].
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Figure 1.1 – Relation entre deux re´seaux par une rotation d’angle de de´sorientation θ
autour d’un axe cristallographique [u v w] et position du plan du joint de grains (rouge) a)
de flexion b) de torsion [3].
! Le re´seau de co¨ıncidence (CSL)
Le re´seau de co¨ıncidence CSL est de´fini comme le plus petit re´seau inclus dans les





avec VCSL le volume de la maille du re´seau de co¨ıncidence et VMP le volume de la maille
simple du cristal [4, 5].
Dans les re´seaux cubiques, les indices de co¨ıncidence sont toujours impairs. A titre
d’illustration, un re´seau de coincidence d’indice Σ5 dans une projection [001] est repre´sente´
sche´matiquement figure 1.2.
Ce sche´ma donne l’arrangement des noeuds forme´ par deux re´seaux CFC de´soriente´s
par une rotation de θ = 36.87° autour d’un axe commun [001]. Les noeuds du re´seau 1 sont
repre´sente´s par les symboles + et !. Les noeuds + sont situe´s dans le plan de la page et
les noeuds ! sont situe´s a` ½ [001] au-dessus du plan de la page. De meˆme, les noeuds du
re´seau 2 sont repre´sente´s par les symboles × et ". Les noeuds × sont situe´s dans le plan
de la page et les noeuds " sont situe´s a` ½ [001] au-dessus du plan de la page. Les noeuds
co¨ıncidents sont de´signe´s par des symboles ∗ et sont relie´s dans le plan de la page par des
lignes pointille´es [6].
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It is expected that this approximation will become invalid when b/2! is in the 
order of the core radius, because at this point the larger part of the strain energy 
resides in regions near the dislocation core where the assumed linear stress-
strain relationship is not valid.  
 
Although high-angle boundaries can be described in principle by arrays of 
crystal dislocations, this model has little physical significance. For this type of 
grain boundaries a different reference lattice can be employed, which will be 
discussed in the next section.  
 
2.4.2 Coincident site lattice (CSL) grain boundaries 
 
The misorientations of grain boundaries in cubic metals are often observed to 
be close to special orientation relationships that belong to a class known as 
coincident site lattice (CSL) orientations. A CSL-boundary can be considered in 
the following way:  If two identical, but misoriented, cubic lattices are allowed 
to interpenetrate, then for particular misorientations of these lattices, there will 
be a number of sites in the interpenetrating lattices which are common to both 
of the individual lattices. A particular CSL-boundary is specified by an odd 
integer ", where 1/" is the fraction of lattice sites that are common to both 
lattices. An example of a CSL-boundary is given in Fig 2.3 (taken from [5]), 
which is a [001]-projection showing the atomic arrangement of a "5-boundary 
formed by two FCC lattices misoriented by a rotation ! = 36.87° around a 
common axis u = [001]. Lattice 1 is represented by the symbols + and 
is in the plane of the page and ½[001] above the plane of the page. 
Fig 2.3: 
Schematic representation  
of a "5-boundary in  
[001]-projection. 
 
Figure 1.2 – repre´sentation sche´matique d’un re´seau de co¨ıncidence d’indice Σ5 forme´ par
deux re´seaux CFC dans une projection [001] [6].
! Classification terminologique des joints de grains
Dans un polycristal, il est rare qu’un joint de grains ait une de´sorientation correspondant
exactement a` un re´seau CSL. Pour de´terminer quelle de´viation angulaire peut eˆtre admise
par rapport a` la co¨ıncidence exacte, le crite`re le plus utilise´ est celui de Brandon [7]. Il donne
la valeur maximale de de´viation ∆θmax en fonction de l’indice de co¨ıncidence conside´re´.
∆θmax = 15°Σ−0.5 (1.2)
Le crite`re plus restrictif de Palumbo [8] est parfois utilise´ :
∆θmax = 15°Σ−5/6 (1.3)
Ce dernier crite`re pre´sente l’avantage d’e´viter les doubles correspondances lors de l’analyse
de joints de grains dans un polycristal re´el (i.e. un meˆme joint satisfaisant a` la fois deux rela-
tions de co¨ıncidence). Prenons pour exemple un joint de grains ayant un angle de de´sorien-
tation de 30° autour de l’axe [100]. Selon le crite`re de Brandon, ce joint peut a` la fois corres-
pondre a` un Σ5 (36,86°/[100] et ∆θmax=6,70°) et a` un Σ17a (28,07°/[100] et ∆θmax=3,63°).
Le crite`re plus restrictif de Palumbo donne pour Σ5 une tole´rance ∆θmax=3,92° et pour
Σ17a une tole´rance de ∆θmax=1,41° et e´vite ainsi l’attribution de deux indices diffe´rents a`
une meˆme de´sorientation.
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Les crite`res de Brandon et de Palumbo donnent pour Σ=1 une tole´rance de 15°, valeur
en dessous de laquelle les joints de grains sont conside´re´s comme e´tant de ”faible de´so-
rientation”. Il s’agit de la valeur de de´sorientation au-dela` de laquelle les joints de grains
ne peuvent plus eˆtre repre´sente´s par un arrangement de dislocations. La figure 1.4 illustre
le joint de grains dit de ”flexion” qui est repre´sente´ en 2D par une suite de dislocations
coin espace´es re´gulie`rement. Dans les cas plus complexes, les joints de grains de faible
de´sorientation sont repre´sente´s par des arrangements de diffe´rents types de dislocations.
Par opposition, les joints de ”forte de´sorientation” sont les joints de grains dont l’angle de
de´sorientation est supe´rieur a` 15°.
Parmi les joints de grains de forte de´sorientation, on distingue les joints de grains de
co¨ıncidence (ou de proche co¨ıncidence) et les joints de grains dits ”ge´ne´raux” (en anglais
”Random”) qui s’e´loignent de toute relation de co¨ıncidence d’indice faible (conventionnelle-
ment Σ ≤ 29). Les valeurs des couples axes/angles ainsi que les angles d’Euler correspondant
a` chacun des re´seaux de co¨ıncidence de Σ3 a` Σ35 sont donne´s dans la table 1.1. Les indices
a, b ou c attribue´s a` certaines valeurs de Σ distinguent deux de´sorientations correspondant
a` un meˆme indice de co¨ıncidence.
Les joints de grains de co¨ıncidence sont qualifie´s de ”spe´ciaux”du fait de leurs proprie´te´s
se de´marquant de celles des joints de grains ge´ne´raux. Le cas extreˆme e´tant le joint de grains
forme´ par une paroi de macle. Ce type de joint de grains a pour indice de co¨ıncidence Σ3.
On le note Σ3coh. (pour cohe´rent) du fait de l’arrangement atomique particulier qui le ca-
racte´rise. En effet, la paroi de macle pre´sente les proprie´te´s suivantes : pas de ”volume libre”
a` l’interface, une diffusivite´ proche de celle du volume et une impossibilite´ de se´gre´gation
ou de corrosion [9, 10] (cf. §1.2.2).
! Re`gles de combinaison des joints de grains spe´ciaux
La rencontre de joints de grains spe´ciaux a` un point triple implique parfois que le
troisie`me joint de grains en pre´sence est e´galement spe´cial. Une re`gle cristallographique
re´gissant la rencontre des joints de grains spe´ciaux est propose´e par Frary [11]. Cette re`gle
est appele´e ”re`gle de combinaison des Σ” et s’exprime sous la forme :
Σ1Σ2 = d2Σ3 (1.4)
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Σ θ(°) [u v w] φ1(°) ψ(°) φ2(°)
3 60 111 45 70,53 45
5 36,86 100 0 90 36,86
7 38,21 111 26,56 73,4 63,44
9 38,94 110 26,56 83,62 26,56
11 50,47 110 33,68 79,53 33,68
13a 22,62 100 0 90 22,62
13b 27,79 111 18,43 76,66 71,57
15 48,19 210 19,65 82,33 42,27
17a 28,07 100 0 90 28,07
17b 61,9 221 45 86,63 45
19a 26,53 110 18,44 89,68 18,44
19b 46,8 111 33,69 71,59 56,31
21a 21,78 111 14,03 79,02 75,97
21b 44,41 211 22,83 79,02 50,91
23 40,45 311 15,25 82,51 52,13
25a 16,26 100 0 90 16,26
25b 51,68 331 36,87 90 53,13
27a 31,59 110 21,8 85,75 21,8
27b 35,43 210 15,07 85,75 31,33
29a 43,6 100 0 90 43,6
29b 46,4 221 33,69 84,06 56,31
31a 17,9 111 11,31 80,72 78,69
31b 52,2 211 27,41 78,84 43,66
33a 20,1 110 12,34 83,04 58,73
33b 33,6 311 37,51 76,84 37,51
33c 59 110 38,66 75,97 38,66
35a 34 211 16,86 80,13 60,46
35b 43,2 331 30,96 88,36 59,04.
Table 1.1 – Valeurs des couples axes/angles et angles d’Euler associe´s a` chacun des re´seaux
de co¨ıncidence de Σ3 a` Σ35
ou` Σ1, Σ2 et Σ3 sont les valeurs respectives des indices de coincidence Σ des joints de grains
spe´ciaux 1, 2 et 3 du point triple et d le diviseur commun, s’il existe, entre les valeurs des
indices Σ1 et Σ2.
La re`gle de combinaison est valide tant que les joints de grains du point triple posse`de
un co¨ıncidence exacte. Du fait de l’utilisation d’un crite`re angulaire tel que le crite`re de
Brandon, la re`gle de combinaison doit e´galement faire intervenir une tole´rance angulaire.
Dans le cas des joints de grains spe´ciaux de type Σ3n pour lesquels d=1, les re`gles de
combinaison peuvent s’e´crire :
Σ31 + Σ31 → Σ32 (1.5)
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Σ32 + Σ31 → Σ33 (1.6)
Σ32 + Σ31 → Σ31 (1.7)
! Le plan du joint de grains
L’inte´reˆt de la description en re´seaux de co¨ıncidence re´side dans l’arrangement atomique
particulier qui re´sulte de la rencontre de deux re´seaux cristallographiques interpe´ne´tre´s.
L’arrangement atomique a` l’interface n’est pas uniquement de´termine´ par la de´sorientation
relative des deux re´seaux. L’inclinaison du plan du joint de grains controˆle le nombre de
co¨ıncidences effectivement pre´sentes a` l’interface elle-meˆme. Cependant, L’existence d’un
re´seau de co¨ıncidence, bien que n’e´tant pas une condition suffisante pour avoir une co¨ınci-
dence a` l’interface, privile´gie la possibilite´ de la rencontrer [12].
1.1.2 Le re´seau de joints de grains
A` partir de la classification conventionnelle des joints de grains (faible/forte de´sorienta-
tion, spe´ciaux/ge´ne´raux), il est possible de conside´rer l’ensemble des joints de grains d’un
polycristal pour e´tudier la distribution de leurs caracte´ristiques. Ce crite`re de distribution
de joints de grains, bien qu’il soit le plus re´pandu, n’est pas unique. La the´orie des re´seaux
de co¨ıncidence ne repose que sur l’interpe´ne´tration des re´seaux sans prendre en compte la
position du plan du joint dans les deux re´seaux. Un crite`re sur la ”grande distance inter-
planaire effective” propose´ par Wolf [13] prend en compte la moyenne arithme´tique des
distances entre les plans moyens constituant le joint de grain dans chacun des cristaux. Ce
crite`re s’ave`re cependant difficilement applicable a` des mesures expe´rimentales car d’une
part, les joints de grains re´els ne sont pas plans et car d’autre part, la connaissance de
l’orientation du joint est limite´e a` celle du plan de coupe choisi pour l’observation du po-
lycristal par les me´thodes conventionnelles. Une mesure de l’orientation dans l’espace est
cependant possible par l’observation de coupes successives re´alise´es soit manuellement soit
par FIB (Faisceau d’ions focalise´s) [14]. De meˆme, l’e´volution des techniques de diffraction
X permet une mesure non destructive des orientations cristallographiques locales dans le
volume de petits e´chantillons [15]. La texture des joints de grains est de´crite quantitative-
ment par une fonction de distribution de de´sorientations MDF (Misorientation Distribution
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Function). Celle-ci ne pre´sente pas de relation directe avec la fonction de distribution des
orientations ODF (Orientation Distribution Function) [16].
Dans ce travail, l’analyse de la distribution des joints de grains du polycristal se limite
a` une distribution des cate´gories. Cette distribution est souvent note´e, dans la litte´rature,
GBCD pour ”Grain Boundary Character Distribution”. Cette distribution peut eˆtre expri-
me´e soit en nombre relatif, soit en longueur relative de joints de grains [17].
! Distribution the´orique du re´seau de joints de grains
Une manie`re de connaˆıtre la distribution the´orique du re´seau de joints de grains consiste
a` calculer la probabilite´ pour un grain d’un polycristal ale´atoire d’eˆtre en relation de co¨ın-
cidence avec un cristal de re´fe´rence [1]. La distribution the´orique obtenue (figure 1.3) est
valide´e par des simulations consistant a` attribuer des orientations ale´atoires a` un ensemble
de polye`dres de Kelvin identiques formant un agre´gat polycristallin. Garbacz et Grabski [18]
re´alisent ainsi un polycristal constitue´ de 4000 grains, soit 24 290 joints de grains.


























Figure 1.3 – Probabilite´s the´oriques d’existence de joints de grains de proche co¨ıncidence
dans un polycristal ale´atoire [1].
! Distribution expe´rimentale du re´seau de joints de grains
Les distributions des de´sorientations sont tre`s sensibles au type de mate´riau e´tudie´.
Priester [3] propose de conside´rer se´pare´ment trois groupes de mate´riaux. Cette classifi-
cation se base sur le type de structure cristalline (cc ou cfc) et sur la valeur de l’e´nergie
de faute d’empilement. Les alliages a` base de nickel appartiennent au groupe III de cette
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classification qui regroupe les me´taux de structure cfc a` e´nergie de faute d’empilement
relativement faible dans lesquels le maclage thermique est important. Cette tendance au
maclage entraˆıne une distribution des joints de co¨ıncidence s’e´cartant de celle pre´dite par
le calcul sur un polycristal ale´atoire.
1.1.3 Energie et migration des joints de grains
La cate´gorisation des joints de grains du point de vue de leur cristallographie n’a d’in-
te´reˆt que si elle nous informe sur la physique des phe´nome`nes inter-granulaires. En effet, les
joints de grains de faible ou forte de´sorientation ainsi que les joints de proche co¨ıncidence
se diffe´rencient e´galement par leurs proprie´te´s. Les proprie´te´s majeures des joints de grains
sont souvent lie´es a` leur arrangement atomique a` l’interface. Plus l’arrangement atomique
est compact, plus le ”volume libre” est re´duit. Cet aspect joue a` la fois un roˆle dans les phe´-
nome`nes de migration des interfaces lors des phe´nome`nes de restauration, recristallisation
et croissance de grains, mais affecte e´galement les proprie´te´s locales du joint de grains telles
que l’endommagement, la corrosion, la pre´cipitation, etc... Le plus souvent, on caracte´rise
un joint de grains par son e´nergie d’interface.
! Energie des joints de grains
La pre´sence d’une interface dans un cristal augmente l’e´nergie du cristal. C’est cette
augmentation d’e´nergie qui de´finie la tension interfaciale. Il est admis que cette tension est
fonction de la de´sorientation du joint de grains [19–22].
Dans le cas des joints de faible de´sorientation, la formule de Read-Shockley permet
de calculer cette e´nergie [23]. Cette expression est base´e sur le calcul de l’e´nergie d’une
succession de dislocations coins formant un joint syme´trique de flexion comme repre´sente´





(1− log( θθ0 )) θ < θ0
γmax θ > θ0
(1.8)
Ou` γmax est l’e´nergie d’un joint de grains dont l’angle de de´sorientation est supe´rieur a`
θ0 = 15◦. L’approximation couramment employe´e pour estimer la valeur de γmax est :
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Ou` µ est le module de cisaillement, b le vecteur de Burgers et ν le coefficient de Poisson.
Les valeurs de γmax classiquement utilise´es dans la litte´rature pour le nickel et ses alliages
sont comprises entre 0,7 et 0,9 J.m−2 [24].
Dans le cas des joints de forte de´sorientation, la relation entre e´nergie du joint de grains
et de´sorientation s’ave`re eˆtre plus complexe. Il est cependant admis que l’e´nergie de´pend du
volume libre laisse´ par l’arrangement atomique a` l’interface. Ainsi, certaines configurations
particulie`res peuvent donner lieu a` des arrangements atomiques plus compacts et ainsi
diminuer l’e´nergie du joint de grains. C’est le cas de certains joints de grains de co¨ıncidence.
Hasson & Goux [21] trouvent pour l’aluminium une corre´lation entre les e´nergies relatives
mesure´es (Fig.1.5). Ils montrent la pre´sence de minima e´nerge´tiques pour les joints de grains
de flexion autour de l’axe cristallographique [110] correspondant a` des joints de grains de
co¨ıncidence d’indice Σ11 et Σ3. Cependant, aucun minimum e´vident n’est a` noter pour les
joints a` forte de´sorientation autour de l’axe [100].
Pour les mate´riaux a` faible e´nergie de faute d’empilement tels que l’Inconel 600 [22],
une autre cate´gorie de joints de co¨ıncidence posse`de une plus faible e´nergie. Il s’agit des
joints de grains de type Σ3n issus du maclage multiple. Comme dans le cas de l’aluminium,
les joints de flexion autour de l’axe [110] font apparaˆıtre des minima locaux d’e´nergie pour
certaines valeurs de de´sorientation : Σ3 (70.53°), Σ9 (38.94°) et Σ27a (31.59°). De la meˆme
fac¸on, aucun minimum e´nerge´tique e´vident n’est a` noter pour les joints de grains de forte
de´sorientation autour de l’axe [100] qui ne semble pas eˆtre un axe de de´sorientation propice
aux faibles e´nergies dans les mate´riaux de structure cubique a` faces centre´es.
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a) Joint de grains de flexion b) Joint de grains de flexion
autour de [100] autour de [110]
Figure 1.5 – Energies interfaciales relatives mesure´es dans l’aluminium pour a) des joints
de flexion autour de [100] (l’e´nergie du joint de flexion de 37° autour de [100] est pris pour
re´fe´rence) et pour b) des joints de flexion autour de [110] en fonction de la de´sorientation
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a) Joint de flexion b) Joint de flexion
autour de [100] autour de [110]
Figure 1.6 – Energie relative γgb/γS par mesure d’angle de sillons thermiques dans l’Inconel
600 (par microscopie a` force atomique) pour a) des joints de flexion autour de [100] et pour
b) des joints de flexion autour de [110] en fonction de la de´sorientation θ [22].
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De meˆme, l’orientation du plan du joint par rapport au cristal peut, pour une de´so-
rientation donne´e, faire varier l’e´nergie. Le cas caracte´ristique illustrant cet aspect est la
diffe´rence entre l’e´nergie des joints de co¨ıncidence Σ3 non-cohe´rents et cohe´rents (parois de
macle). Bien qu’ayant une de´sorientation cristallographique identique, l’empilement com-
pact et ordonne´ de la paroi de macle, ainsi que sa morphologie planaire, lui confe`re une
e´nergie interfaciale tre`s faible. Cet aspect est illustre´ dans le sche´ma de la figure 1.7 propo-















Figure 1.7 – Repre´sentation sche´matique d’un joint de grains de co¨ıncidence d’indice Σ3,
a) cohe´rent (paroi de macle), b) incohe´rent et c) l’e´volution de son e´nergie avec l’angle
φ [25].
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! Mobilite´ des joints de grains
La plupart des phe´nome`nes lie´s a` la modification de la microstructure du polycristal font
intervenir la migration des joints de grains. La migration diffe´rencie´e par type de joint de
grains est un principe e´le´mentaire pour la compre´hension des phe´nome`nes de restauration,
de recristallisation et de croissance de grains. Le concept de mobilite´ consiste a` relier la
vitesse de migration d’une interface a` la pression a` laquelle elle est soumise. Il est admis
que la vitesse V est directement proportionnelle a` la pression P par l’interme´diaire d’une
constante M appele´e mobilite´ du joint de grains :
V =M ∗ P (1.10)
Dans le cas du joints de grains, la pression P est principalement fonction de l’e´nergie
du joints de grains (courbure, morphologie, arrangement atomique) et de la diffe´rence de
de´formation plastique entre les deux grains qu’il se´pare. Plusieurs effets supple´mentaires
peuvent affecter la pression exerce´e sur le joint de grains tels que la pre´sence de particules
ou d’atomes de solute´s [26].
La mobilite´ M d’un joint de grains est active´e thermiquement et obe´it donc a` une loi
d’Arrhenius :
M =M0 ∗ exp(− Q
RT
) (1.11)
Ou` Q est l’e´nergie d’activation pour la diffusion au joint de grains. La mobilite´, exprime´e
en m.s−1Pa−1, repre´sente l’influence d’une pression applique´e sur la vitesse de migration
du joint de grains.
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1.2 Inge´nierie des joints de grains
”L’inge´nierie des joints de grains” (IJG) de´finit l’ensemble des me´thodes visant a` ame´-
liorer le comportement inter-granulaire d’un mate´riau (corrosion, se´gre´gation, propagation
de fissure, fluage...) par controˆle de son re´seau de joints de grains.
L’hypothe`se utilise´e dans les traitements d’IJG est la suivante : les joints de grains
e´tant classe´s selon des cate´gories de joints de grains de proprie´te´s diffe´rentes (cf. §1.1.1), la
proportion relative de chacune de ces cate´gories dans un polycristal a une influence sur les
proprie´te´s globales de celui-ci.
Afin de controˆler ces proportions, la me´thode la plus courante est de corre´ler les distri-
butions de joints de grains avec les e´tapes d’e´laboration et de mise en forme du mate´riau.
Pour cela, on analyse a` la suite de chaque e´tape de transformation, un e´chantillon repre´-
sentatif du mate´riau. La me´thode d’analyse la plus couramment employe´e est la re´alisation
de cartographies d’orientation par EBSD.
1.2.1 Traitements d’inge´nierie de joints de grains
Les traitements commune´ment employe´s en vue d’ame´liorer la distribution du re´seau de
joints de grains sont de deux types et consistent en une alternance de de´formations et de trai-
tements thermiques. Suivant le taux de de´formation, ces traitements sont qualifie´s de recuits
de restauration (”Strain-annealing”) ou de recristallisation (”Strain-recrystalization”) [27].
! Traitement de ”Strain-annealing”
Le traitement de ”Strain-annealing ” est caracte´rise´ par de faibles taux de de´formation
(entre 5 et 10%) suivis par un recuit de quelques heures. Les recuits sont re´alise´s a` une
tempe´rature suffisamment basse pour e´viter une recristallisation des grains, mais suffisam-
ment haute pour permettre le re´arrangement des joints de grains dans une configuration
de plus faible e´nergie. Les de´formations ont deux effets sur la distribution des joints de
grains. Le premier effet est le stockage de l’e´nergie servant de force motrice pour la cre´ation
de nouveaux joints de grains lors du traitement thermique. Le second effet est inde´sirable
dans l’optique de l’augmentation de la proportion de joints de grains spe´ciaux. En effet
un grain soumis a` des de´formations se subdivise en sous-grains se´pare´s de joints de faible
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de´sorientation. Pour ces raisons, le taux de de´formation doit eˆtre optimal pour assurer un
e´quilibre pertinent entre ces deux effets.
Ce type de traitement ne peut en aucun cas eˆtre transposable au forgeage des superal-
liages. D’une part, les taux de de´formation et les tempe´ratures impose´s lors de la mise en
forme sont tre`s supe´rieurs aux taux pre´conise´s pour le traitement de ”Strain-annealing ”.
D’autre part, les longs maintiens en tempe´rature entraˆınent une immobilisation prolonge´e
des fours de recuit et provoquent une augmentation de la taille de grains souvent inde´sirable.
! Traitement de ”Strain-recrystalization”
Le traitement de ”Strain-recrystalisation” est caracte´rise´ par des taux de de´formation
moyens (20 a` 30%) suivis d’un recuit a` une tempe´rature suffisante pour permettre la re-
cristallisation rapide des grains. Les de´formations sont classiquement impose´es a` froid. La
recristallisation, se de´roulant apre`s de´formation, est appele´e recristallisation statique. Une
augmentation notable de la proportion de joints de grains spe´ciaux est obtenue en re´ite´rant
le traitement plusieurs fois [27].
La plupart des e´tudes s’inte´ressent aux mate´riaux a` faible e´nergie de faute d’empilement
tels que le cuivre, le nickel et leurs alliages. Elles montrent la possibilite´ de trouver, pour un
mate´riau donne´, un taux de de´formation et des conditions de recuit optimaux. Le tableau
1.2 rassemble les conditions teste´es sur diffe´rents alliages a` base de nickel.
Pour chacun des alliages e´tudie´s, sont indique´s les conditions de traitement : nombre
de cycles, taux de de´formation, dure´e et tempe´rature de traitement thermique. La lettre
a est note´e en indice des tempe´ratures pour lesquelles la pre´sence d’une seconde phase
inter-granulaire entraˆıne un ancrage des joints de grains au cours du traitement.
Enfin, les re´sultats du traitement d’inge´nierie des joints de grains sont pre´sente´s avec,
si elles sont pre´cise´es, les fractions en longueur de joints de grains spe´ciaux avant et apre`s
traitement (de´formation et recuit). A titre indicatif, la fraction mesure´e de joints de grains
de type Σ3 est pre´cise´e. Les valeurs marque´es d’un indice B, P et X indiquent respectivement
l’utilisation du crite`re de Brandon, Palumbo-Aust et non-pre´cise´. Le crite`re de Palumbo-
Aust e´tant plus restrictif que celui de Brandon, les fractions mesure´es avec celui-ci sont
ne´cessairement infe´rieures.
Seul l’Inconel 600 est e´tudie´ en pre´sence de carburesM23C6 aux joints de grains pouvant
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Alliages N° ' Temp. Dure´e CSL CSL Σ3
cycles (%) (°C) du recuit initial final (%) Ref.
(min.) (%) (%)
1 20 1000a 15 37b 50b 25b
Inconel 4 20 1000a 15 37b 59b 27b [28]
600 7 20 1000a 15 37b 65b 33b
1 25 1025a 18 43b 40b -
3 25 1025a 18 43b 55b - [29]
4 25 1025a 18 43b 62b -
3-7 5-30 900a-1050a 2-10 - >60p - [30, 31]
1 20 1050 60 21b 28b 24b
Inconel 2 20 1050 60 21b 31b 26b [32]
718 4 20 1050 60 21b 41b 34b
1 5 1100 15-90 17b 28-35b -
Inconel 2 5 1100 15-90 17b 15-46b <36b [33]
617 3 5 1100 15-90 17b 20-57b -
4 5 1100 15-90 17b 42-64b <48b
1 13 1100 15-90 17b 25-47b -
2 13 1100 15-90 17b 12-24b -
3 13 1100 15-90 17b 20-27b -
1 5 1100 90 20x 77x 64x [34]
1 7 - - 40b 15b 21b
Inconel 1 7 1050 20 40b 52b - [35]
800H 1 7 1050 45 40b 65b -
1 7 1050 90 40b 69b 52x
1 7 1050 120 40b 40b -
1 7 1050 150 40b 21b -
1 6 1050 90 32x 68x 59x [34]
1 5 1100 5 55p 73p 61p
Inconel 1 5 1100 10 55p 72p 59p [36]
690 1 20 1100 5 55p 55p 46p
1 50 1100 5 55p 47p 40p
Table 1.2 – Comparatifs des re´sultats d’inge´nierie des joints de grains pour diffe´rents
superalliages a` base de nickel [28–36].
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entraˆıner un ancrage des joints de grains.
L’ensemble des re´sultats pre´sente´s indique que les fractions de joints de grains spe´ciaux
les plus importantes sont obtenues pour les taux de de´formation infe´rieurs a` 10 %.
Si l’on compare les re´sultats obtenus sur les alliages Inconel 600 et Inconel 690 dont les
me´tallurgies sont tre`s proches, on constate que les fractions sont tre`s supe´rieures lorsque des
temps de recuit infe´rieurs a` 10 min sont utilise´s. En effet, les fractions de joints de grains
obtenues sur l’Inconel 690 par Xia et al. [36] sont bien supe´rieures a` celle des autres e´tudes
malgre´ l’utilisation d’un crite`re plus restrictif.
De meˆme, il apparaˆıt pour ces faibles taux de de´formation que la fraction de joints
de grains spe´ciaux a tendance a` augmenter lorsque l’on re´pe`te plusieurs fois l’ope´ration.
La figure 1.8 illustre cette augmentation observe´e par Kumar et al. [28] sur un alliage


















Figure 1.8 – Influence du nombre de cycles de strain-recrystalization sur la distribution
des joints de grains de l’alliage Inconel 600 [28].
De nombreuses e´tudes s’inte´ressent a` la croissance et a` la recristallisation des grains
et leurs effets sur le re´seau de joints de grains. Cependant, les me´canismes microstructu-
raux responsables des modifications dans la distribution des joints de grains lors du recuit
conse´cutif a` de petites de´formations restent incompris.
Kumar [37] montre des diffe´rences de topologie dans le re´seau de joints de grains d’un
alliage de cuivre apre`s trois taux de de´formation diffe´rents (67% , 20% et 67% en 5 fois) a` la
tempe´rature de recuit de 560°C pendant 10 min. Les re´seaux de joints de grains issus de ces
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diffe´rents traitements sont pre´sente´s sur les cartographies EBSD de la figure 1.9. Il met en
e´vidence que les joints de grains de type Σ3 observe´s dans l’e´chantillon ayant subi un fort
taux de de´formation (figure 1.9a) ont les caracte`res rectiligne et paralle`le caracte´ristiques
du maclage issu de la recristallisation (cf. §1.2.2 - Maclage). Dans le cas d’un taux de
de´formation mode´re´ unique ou re´pe´te´ (figure 1.9b et 1.9c), les joints de grains de type Σ3
semblent perdre ces caracte´ristiques et faire, selon l’auteur, partie inte´grante du re´seau de
joints de grains. Cet aspect motive les e´tudes visant a` caracte´riser la connectivite´ du re´seau
de joints de grains. Ces e´tudes sont pre´sente´es dans le chapitre 5.1.2. L’auteur e´voque donc
un me´canisme diffe´rent de celui du maclage en recristallisation pour la formations des joints
de grains Σ3. Diffe´rents mode`les proposent d’expliquer la cre´ation de joints de grains de
type Σ3n lors de la migration des joints de grains. Ces mode`les sont de´crits en de´tail dans
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Fig. 1. EBSD orientation maps showing the microstructural topology in ofe-Cu after three different deformation routes and annealing
at 560 °C for 10 min; (a) deformed 67% in compression and annealed, (b) deformed 20% in compression and annealed, and (c)
sequential total deformation of 67% in five cycles of 20% and annealing. Thick, black lines denote random high angle boundaries
(! " 29), thin, red lines denote !3 boundaries, and other thick colored lines are other special boundaries 3 # !29. (b) and (c) are
at the same magnification.
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at 560 °C for 10 min; (a) deformed 67% in compression and annealed, (b) deformed 20% in compression and annealed, and (c)
sequential total deformation of 67% in five cycles of 20% and annealing. Thick, black lines denote random high angle boundaries
(! " 29), thin, red lines denote !3 boundaries, and other thick colored lines are other special boundaries 3 # !29. (b) and (c) are
at the same magnification.
a) 67% b) 20% c) 5 x 675 %
Figure 1.9 – Cartographies EBSD d’un alliage de cuivre apre`s des de´formations de a) 67%
, b) 20% et ) 67% en 5 fois, suivis d’un recuit de 10 min a` 560°C ; les joints de grains colore´s
en rouge correspondent aux Σ3 [37].
Les e´tudes consacre´es a` l’inge´nierie des joints de grains ont montre´ l’efficacite´ d’un phe´-
nome`ne autre que la recristallisation dans l’augmentation de la proportion de joints de grains
spe´ciaux dans la microstructure. Bien que n’e´tant pas clairement identifie´, ce me´canisme
implique une migration de joints des grains due a` la de´formation pre´alable au traitement
thermique. Ce phe´nome`ne est appele´ ”Strain Induced Boundary Migration” (SIBM) [38–41].
Les me´canismes mis en jeu pendant le SIBM sont pre´sente´s dans le paragraphe 1.2.2.
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1.2.2 Me´canismes de modification du re´seau de joints de grains
Au cours des changements microstructuraux pilote´s par une minimisation de l’e´nergie
du mate´riau, le re´seau de joints de grains peut eˆtre modifie´ par la cre´ation ou la disparition
d’interfaces. Ces changements peuvent intervenir d’une part par la cre´ation d’interfaces a`
l’inte´rieur des grains et d’autre part par la migration des interfaces existantes.
Dans le premier cas, des interfaces se cre´ent soit par apparition d’un nouveau grain
(germination), soit par division d’un grain existant. C’est le cas lors de la formation de
cellules de de´formation (sous-grains) lors d’un e´crouissage ou du maclage ”thermique” lors
de la migration d’un joint de grains.
Dans le second cas, les interfaces mobiles se de´placent en ”effac¸ant” d’autres sur leur
passage. C’est le cas, par exemple, lors de la croissance de grains et de la recristallisation.
! Cellules de de´formation
Les cellules de de´formation ou structures de sous-joints peuvent se former par re´arran-
gement des dislocations en parois. Ce re´arrangement conduit a` une subdivision du grain
e´crouis en un assemblage de sous-grains se´pare´s par des sous-joints. Ces sous-joints sont for-
me´s par une succession de dislocations cre´ant une faible de´sorientation entre les sous-grains
qu’ils se´parent [42].
Pour des de´formations mode´re´es, la subdivision consiste en un agre´gat de cellules de
de´formations e´quiaxes regroupe´es en blocs. Ces blocs de cellules sont se´pare´s par de longs
joints de grains rectilignes oriente´s dans la direction du cisaillement. Ces joints de grains sont
constitue´s de paroi simples, note´es DDW (”Dense Dislocations Walls”), et de parois doubles,
note´es MB (”Microbands”) [43]. La figure 1.10 illustre la pre´sence de telles structures dans
du nickel. Pour des de´formations e´leve´es, les blocs de cellules sont pris en sandwich entre
de longs joints de grains remplac¸ant les DDWs et MB. Ce type de structure est souvent
rencontre´ dans les microstructures lamine´es.
La formation de sous-grains est e´galement rencontre´e suite a` la restauration dynamique.
Comme dans le cas de la recristallisation, la restauration peut e´galement se produire soit
lors d’un traitement thermique post-de´formation (restauration statique) soit au cours de la
de´formation (restauration dynamique) [44, 45].
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a) b)
Figure 1.10 – a) Micrographie par MET, les fle`ches indiquent la direction du cisaillement
et b) repre´sentation sche´matique d’un grain de nickel subdivise´ en cellules de de´formation
apre`s une torsion. [43].
! Germination de nouveaux grains en recristallisation
La germination apparaˆıt ge´ne´ralement sur des sites pre´fe´rentiels de la microstructure
de´forme´e [46]. Ces sites sont souvent identifie´s comme des lieux d’he´te´roge´ne´ite´ de de´forma-
tion tels que les joints de grains, les jonctions triples ou les particules de secondes phases.
Pour croˆıtre, un germe recristallise´ doit eˆtre thermodynamiquement stable, c’est-a`-dire
avoir une force motrice positive. Sa stabilite´ est conditionne´e par sa taille et l’e´nergie stocke´e
autour du site de germination. Des germes ne satisfaisant pas le crite`re de taille peuvent
e´ventuellement coalescer pour atteindre une taille critique. La germination a` partir de la
structure de sous-grains issue de la restauration est le phe´nome`ne le plus couramment
e´voque´ pour expliquer la formation de germes vide´s de dislocations au sein d’une matrice
e´crouie [47].
Hutchinson et al. [48] montre cependant qu’avec ou sans coalescence, un mate´riau de´-
forme´ posse`de un tre`s grand nombre de germes potentiels remplissant ces deux conditions
de stabilite´. Un crite`re plus restrictif selon lui serait la pre´sence d’un joint de grain de forte
de´sorientation permettant une croissance rapide. Ces joints de grains peuvent eˆtre issus de
la microstructure initiale ou emmerger de la coalescence de sous-grains. Ces phe´nome`nes
sont mis en e´vidence dans l’aluminium par Jones et al. [49] sur la base d’observations
microstructurales et synthe´tise´s dans les sche´mas pre´sente´s en figure 1.11.
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La figure 1.11a) illustre la formation d’un germe recristallise´ a` partir de la structure
initiale de sous grains (i), par coalescence (ii), formation d’un joint de grains de forte
de´sorientation (iii) et migration simultane´e du joints de grain d’origine dans le grain adjacent
et du joint de grain nouvellement forme´ dans le grain d’origine (iv).
La figure 1.11b) illustre la formation d’un germe recristallise´ a` partir de la structure
initiale de sous grains (i) par coalescence (ii), formation d’un joint de grains de forte de´so-
rientation (iii) et migration dans le grain d’origine (iv).
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Figure 1.11 – Me´canismes de germination en recristallisation par coalescence et croissance
de sous-grains a) par migration d’un joint de grains de forte de´sorientation initialement
pre´sente b) par de´sorientation progressive de la structure de sous-grains [49].
Ce dernier me´canisme s’apparente au phe´nome`ne de ”Strain induced boundary migra-
tion” (SIBM) [41]. Ce phe´nome`ne de´crit la possibilite´ de cre´er un germe recristallise´ a` partir
d’un joint de grain de forte de´sorientation pre´existant dans la microstructure. La migration
locale de ce joint de grain est alors explique´e par une forte diffe´rence d’e´nergie stocke´e de
part et d’autre du joint de grains.
Bay et al. [50] ont re´alise´ des observations en MET destine´es a` identifier le mode de for-
mation des germes recristallise´s. Un recuit de 30 min a` 550°C est re´alise´ sur des e´chantillons
d’aluminium pre´alablement lamine´s a` des taux de de´formation de 5%, 15% et 30%. Apre`s
5% 15%, le me´canisme dominant est identifie´ comme e´tant le SIBM. Pour 30%, la coales-
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cence de sous-grains pre´domine. De plus, il met en e´vidence l’augmentation du nombre de
sites de germination pour des taux de de´formation croissants.
Les caracte´ristiques des deux me´canismes de germination en recristallisation sont re´su-
me´es dans la table 1.3.
SIBM Coalescence
de sous-grains
Taux de de´formation Faible a` mode´re´ (<15%) Eleve´
avant recristallisation
Force motrice Forte de´sorientation (initiale) Forte de´sorientation
Forte diffe´rence d’e´nergie stocke´e (Coalescence)
Taux de germination Faible Eleve´
Sites de germination Inter-granulaire Inter/Intra-granulaire.
Table 1.3 – Comparatif des caracte´ristiques des me´canismes de germination en recristalli-
sation : SIBM et coalescence de sous-grains
On note enfin que pour chacun des deux me´canismes propose´s, le germe recristallise´
posse`de une orientation dont l’origine est celle du grain initial. Cependant la pre´sence d’un
joint de grains de forte de´sorientation e´tant ne´cessaire a` la croissance du germe, l’orienta-
tion de celui-ci est, de fait, ”fortement de´soriente´e” par rapport a` celle du grain d’origine.
Certaines e´tudes montrent cependant l’existence d’une texture de recristallisation dans le
cas de tre`s fortes textures de de´formation (ex : laminage).
Watanabe et al. [51] proposent une revue des e´tudes montrant l’e´volution de la propor-
tion de joints de grains spe´ciaux avec la taille de grains. Un premier exemple fait re´fe´rence
aux observations faites sur un polycristal de molybde`ne dans lequel les gros grains sont
majoritairement entoure´s de joints de grains ge´ne´raux. Il donne comme explication possible
la cre´ation des joints de grains de faible indice de co¨ıncidence lors des premiers stades de
recristallisation. Bergen et al. montrent la pre´dominance de joints de grains de type Σ7, Σ11
et Σ13 autour de germes recristallise´s d’un monocristal d’aluminium de´forme´. Watanabe
explique un possible changement de de´sorientation de ces joints de grains spe´ciaux au cours
de leur migration par absorption des dislocations de la matrice de´forme´e. Cette hypothe`se
est conforte´e par l’e´volution de la fraction de joints de grains spe´ciaux avec la taille de
grains observe´e dans plusieurs e´tudes. La figure 1.12 rassemble les donne´es issues de ces
diffe´rentes e´tudes. Les se´ries de points obtenues sont encadre´es par la fraction the´orique de
joints de grains spe´ciaux calcule´e dans un polycristal ale´atoire et deux lois empiriques du
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to be modified into random high angle boundaries with higher mobility in order for significant grain growth 
to take place. Our knowledge of structural modification of grain boundaries in recrystallizing materials 
is very scarce (23,24) and must await future research. 
Relationship between Grain Boundary Character Distribution (GBCD) and Grain Size 
In recent years some systematic investigations have been made on the relationship between GBCD and grain 
size in metals and alloys. Figure 2 shows the summarized result based on published and unpublished work 
on bulk polycrystalline samples produced by thermomechanical processing (i0). It is clear that the 
frequency of low ~ ( up to 29 ) coincidence boundaries tends to decrease systematically with increasing 
grain size although there is the scatter of plots in the wide band and the difference of the level of the 
frequency between the materials studied. One of important features of the grain size dependence of GBCD is 
that the frequency of coincidence boundaries can reach 100% when grain size decreases below about 1 ~m. 
Watanabe has discussed the importance of a study of the grain size dependence of GBCD in relation to 
processing methods in order to understand and predict the properties in nanocrystalline materials (25). 
Since the boundary component becomes greater than 50% of the total volume, the effect of grain boundaries 
on the properties of nanocrystalline materials may be more significant than that of conventional 
polycrystalline materials (26). However,unfortunately little is known about what type of grain boundaries 
can exist in nanocrystalline materials and what is the relationship between GBCD and grain size. It is 
known that grain growth qan occur more significantly in nanocrystalline materials than conventional 
materials (26). Basic knowledge about the type and structure of grain boundaries in nanocrystals is very 
scarce. At present, little experimental work on GBCD in nanocrystalline materials has been done but now 
this sort of work seems to be possible by applying TEM/computer-aided orientation analysis. Since GBCD has 
been found to strongly depend on processing method (15), it is very likely that the grain size dependence 
of GBCD differs between polycrystalline materials ( including nanocrystals ) produced differently, For 
example, in the case of rapidly solidified and annealed iron-silicon alloy ribbons, the frequency of low 
energy boundaries increases with increasing grain size (27). This is quite opposite to the general tendency 
observed on conventional polycrystalline materials produced by thermomechanical processing, as indicated in 
Fig.2. Grain size dependence of the properties of polycrystalline materials need to be reexamined in the 
light of the relationship between GBCD and grain size. It has already shown that unexpected grain size 
effect on the properties of polycrystalline materials ( e.g. high ductility in coarse-grained 
polycrystalline sample ) can be explained in relation to GBCD and the effect of grain boundary structure on 
the properties (28). 
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Figure 1.12 – Evolution de la fraction de joints de grains spe´ciaux en fonction de la taille
de grain [51]
type fΣ = d−1/n avec n=2 et n=3.
! Me´canismes de cre´ation des parois de macle
Dans les alliages a` faible e´nergie de faute d’empilement, le maclage semble eˆtre le phe´-
nome`ne majoritaire dans la ge´ne´ration de joints de grains spe´ciaux d’indice de coincidence
Σ3n [52].
Les parois de macle sont des de´fauts plans du cristal, caracte´rise´es par une de´sorientation
du re´seau de 60° autour d’un axe < 111 >. Leur aspect plan est duˆ a` la cohe´rence dans
la se´quence d’empilement qui n’entraˆıne pas de volume libre a` l’interface ou de distorsion
du re´seau. Leur observation dans une coupe me´tallographique 2D fait apparaˆıtre diffe´rentes
morphologies. La figure 1.13, illustre les quatre formes prises par les parois de macle.
La terminologie couramment utilise´e pour de´crire les morphologies des parois de macle
est : la paroi de macle simple (a), la macle (b), la macle incomple`te (c) et la macle centrale
(d). Dans les deux derniers les parois de macle paralle`les sont relie´es par un joint de grains
non-cohe´rent dont la de´sorientation est cependant de type Σ3 (note´ Σ3inc.). Il convient de
souligner qu’une meˆme macle de recuit peut donner lieu a` ces quatre morphologies selon le
plan de la coupe me´tallographique [9].
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Figure 1.13 – Diffe´rentes morphologies des parois de macle dans une coupe me´tallogra-
phique [9].
Les me´canismes de formation de parois de macle de recuit a e´te´ l’objet de recherches
intensives depuis plus de cinquante ans [9, 53–60]. Les divers mode`les propose´s peuvent
eˆtre regroupe´s en deux me´canismes : le maclage par rencontre de grains et par accident de
croissance. Dans le premier, la paroi de macle est forme´e par la rencontre de deux grains
inde´pendants ayant initialement la de´sorientation d’une macle [9]. La probabilite´ qu’un tel
e´ve´nement intervienne est trop faible pour produire le nombre de parois de macle observe´
expe´rimentalement. Dans les mode`les d’accident de croissance, les parois de macle sont
forme´es au cours de la migration d’un joint de grains par accident dans la se´quence d’empi-
lement des atomes. Deux principales approches pour la formation de la faute d’empilement
sont propose´es.
La premie`re est intitule´e maclage par accident de croissance (”Grain growth accident”).
Ce mode`le initialement propose´ par Carpenter et de´taille´ par Gleiter [53, 60, 61], explique
la formation d’une paroi de macle dans un grain en croissance entrainant une diminution de
l’e´nergie d’interface. La figure 1.14 montre la se´quence de formation d’une paroi de macle
par accident de croissance. La formation de deux parois de macle paralle`les est stable si









bc < γacAac + γbcAbc (1.12)
ou` γij est l’e´nergie d’interface du joint de grains ij et Aij son aire. Les primes (′)
de´signent les e´nergies apre`s la de´sorientation locale due a` la pre´sence de la paroi de macle.
Remarquons que ce mode`le n’est pas suffisant pour expliquer les 4 types de morpholo-
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Figure 1.14 – Formation de deux parois de macle paralle`les par accident de croissance
successifs.
gies, notamment du fait de son incapacite´ a` justifier la formation des macles incomple`tes.
Le second me´canisme est intitule´ me´canisme de Dash et Brown [58]. Dans ce mode`le, la
formation d’une macle est e´galement associe´e a` la migration d’un joint de grains. Il explique
la formation d’un paquet de fautes d’empilement qui s’unissent pour former une paire de
parois de macle paralle`les. La figure 1.15 montre la se´quence menant a` une macle incomple`te









Figure 1.15 – Formation d’une macle incomple`te par le me´canisme de Dash and Brown [58].
Aucun mode`le existant ne peut entie`rement expliquer tous les types de morphologies ob-
serve´s expe´rimentalement. Meyers [9] suppose que la pre´sence de parois de macle paralle`les
peut s’expliquer par des accidents survenus sur des fronts de croissance pre´fe´rentiellement
oriente´s. L’hypothe`se principale de ce mode`le de croissance est que les accidents appa-
raissent dans la partie du joint de grains ou` l’un des plans {111} est tangent au front de
croissance.
Une e´tude de Mahajan et al. [56] montre l’influence de la tempe´rature sur la propor-
tion de parois de macle dans de nombreux alliages. Il apparaˆıt que le nombre de parois
de macle de recuit augmente avec la tempe´rature. L’auteur explique cette tendance par
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recrystallization.[30,31,34,36] In the current experiment, the
twin-chain formation was the basic characteristic in the
partially recrystallized microstructures that could even-
tually yield high proportions of R3n boundaries.
Sample h, which was 20 pct cold rolled and annealed
for 1 minute, contained a partially recrystallized micro-
structure, as determined by EBSD. The orientation-
contrast OIM map of this sample is shown in
Figure 6(a). The corresponding OIM map based on
the grain-average misorientation and overlapped with
different types of boundaries was shown in Figure 6(b).
The recrystallized area also consisted of twin chains.
One twin chain outlined by the rectangular framework
in Figure 6(b) was analyzed. All of the grains belonging
to this twin chain retained specific R3n mutual misori-
entations among them, as shown in Table IV. The
misorientation definition for a boundary was set to
2 deg, which was the same as that of Figure 3(e). By
comparing the nonrecrystallized areas in Figure 3(e)
with that in Figure 6(b), it can be seen that there are
many more R1 boundaries in the latter, by the warmer
hue color. This was the result of greater deformation.
Greater deformation resulted in higher stored energy,
which led to a higher nucleation density and an earlier
recrystallization onset time for the 20 pct cold-rolled
sample. Therefore, smaller-size twin chains had already
impinged with each other in the recrystallized area of
this sample, as shown in Figures 2(h) and 6(b).
The recrystallization process of the sample with 50 pct
cold rolling had already finished during a 1-minute
anneal, as shown in Figure 2(n). Therefore, the partially
recrystallized microstructure was not obtained. Each
Fig. 3—EBSD analysis of microstructure of the partially recrystallized sample d (SC+5 pct cold rolling/3 min annealing at 1100 !C): (a) optical
micrograph, (b) second electron microscopy image, (c) OIM map contrasted by color of inverse pole figure, (d) OIM map of different types of
boundaries (Palumbo–Aust criterion[26]) (any neighboring orientation point pair with misorientation exceeding 1 deg was considered a bound-
ary), and (e) OIM map contrasted by color of grain-average misorientation and overlapped with different types of boundaries (any neighboring
orientation point pair with misorientation exceeding 2 deg was considered a boundary).
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Figure 1.16 – Exemple de fraction recristallise´e fortement macle´e a) identification des sous-
joints (gris), des parois de macle (rouges) et autres joints spe´ciaux (bleu) et b) repe´rage
de la zone recristallise´e (bleu) dans la microstructure e´cr uie (vert) (crite`re de mosaicite´
d’orientation des grains) [62].
l’augmentation de la vitesse globale de migration des joints de grains.
Xia et al. [62] illustrent le phe´nome`ne de maclage en recristallisation en re´alisant une
cartographie d’orientation par EBSD sur une zone partiellement recristallise´e d’un alliage
Inconel 690. Afin d’identifier les zones de grains recristallise´s, un crite`re sur la mosa¨ıcite´
d’orientation au sein de chaque gr in est utilise´. La figure 1.16 illustre l maclage dans
les grains recristallise´s en croissance (e bl u dans la figure 1.16b)) d ns la micr structure
e´crouie (en vert dans la figure 1.16b)). Les grains d la microstructure e´crouie se caracte´-
risent par la pre´sence importante de s us-joints (en gris dans la figure 1.16a)) responsabl
de la forte mosa¨ıcite´ d’orientation. On note la pre´sence de joints de grains spe´ciaux (en bleu
dans la figure 1.16a)) assurant la connectivite´ entre les parois de macle dans la zone recris-
tallise´e. L’ensemble des grains interconnecte´s par ces joints spe´ciaux sont appele´s domaines
”multimacle´s”. Ces domaines sont de´finis comme des amas de grains interconnecte´s par des
joints de grains de type Σ3n et sont largement observe´s expe´rimentalement dans les alliages
a` faible e´nergie de faute d’empilement.
! Multi-maclage : formation des joints de grains de type Σ3n
Un premier mode`le propose´ par Randle et al. [63] tente d’expliquer la cre´ation de ”ma-
clage secondaire” par migration de joints de grains. Ce mode`le, intitule´ ”Σ3 regeneration
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model”, est pre´sente´ dans le sche´ma de la figure 1.17. Dans son sche´ma, l’auteur fait l’hy-
pothe`se que la rencontre des grains macle´s A et B (A’ et B’ e´tant les parties macle´es)
entraˆıne l’apparition d’un joint de grains de type Σ3 et, selon la re`gle de combinaison 1.5,
celle d’un second joint de grains Σ9. Les grains A et B n’ayant au de´part aucune relation
particulie`re de de´sorientation, la formation de tels types de joints de grains est tre`s hypothe´-
tique. Ce mode`le ne peut pas eˆtre conside´re´ comme un me´canisme permettant la cre´ation

































Figure 1.17 – Me´canismes de formation de joints de grains Σ3n par ” Σ3 Regeneration
model” [63].
Wang et al. [65] proposent un second mode`le intitule´ ”twin induced GBCD optimization”
(fig. 1.18). Ce mode`le fait intervenir la migration de joints de grains Σ3 incohe´rents de part
et d’autre d’un joint de grains. Comme dans le mode`le ”Σ3 regeneration” de Randle, la
formation d’un joint de grains de type Σ9 reste hypothe´tique.
Nous proposons une explication alternative pour la ge´ne´ration de domaines multimacle´s
lors de la croissance d’un grain. Une paroi de macle peut eˆtre cre´e´e pendant la migration
d’un joint de grains par une faute accidentelle dans l’empilement de l’un des quatre plans
{111} du cristal.
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Figure 1.18 – Me´canismes de formation de joints de grains Σ3n par ”Twin induced GBCD
optimization” [65].
Si deux parois de macles sont cre´e´es successivement dans le meˆme plan, elles consti-
tuent ensemble une macle comple`te et la rencontre de ces interfaces est ge´ome´triquement
impossible.
Si deux parois de macle sont ge´ne´re´es sur deux plans {111} distincts, la re´union des
deux interfaces est ge´ome´triquement possible au cours de la croissance du grain. Cette
rencontre engendre ne´cessairement la cre´ation d’un joint de type Σ9 (Σ32) conforme´ment
a` la re`gle de combinaison de l’e´quation 1.5. Ce nouveau joint de grains est non-cohe´rent et
donc de mobilite´ non-nulle. La se´quence conduisant a` la formation d’un joint de grains Σ9
est illustre´e dans la figure 1.19.
Si une paroi de macle est forme´e dans l’un des deux nouveaux ”grains” se´pare´s par
le nouveau joint de grains (en vert dans la figure 1.19d), une nouvelle interface est alors
cre´e´e. Cette interface peut alors prendre un caracte`re diffe´rent selon le plan {111} de la
paroi de macle. Dans un premier cas, le joint de grains forme´ est d’un ordre supe´rieur (Σ27)
conforme´ment a` la re`gle de combinaison de l’e´quation 1.6. Dans un second cas, il est d’ordre
infe´rieur (Σ3) conforme´ment a` la re`gle de combinaison de l’e´quation 1.7. Dans le dernier
cas, le nouveau joint de grains Σ3 n’a aucune raison d’avoir le caracte`re cohe´rent d’une
paroi de macle.
Ce me´canisme est base´ sur l’effet de la migration d’un joint de grains lors de la croissance
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Figure 1.19 – Maclage multiple par accidents de croissance successifs : a) croissance d’un
germe recristallise´ dans la matrice e´crouie ; b) cre´ation par accident de croissance d’une
paroi de macle dans un des plans {111} ; c) creation d’une seconde paroi de macle dans un
plan (111) diffe´rents ; d) rencontre des deux parois de macle et cre´ation d’un joint de grains
de type Σ9.
d’un grain macle´ ou en cours de maclage. Ainsi, ce mode`le semble eˆtre transposable a`
toute transformation microstructurale impliquant la migration d’un joint de grains autre
que la recristallisation. Il n’est donc pas impossible qu’un tel me´canisme intervienne dans
l’augmentation de la proportion de joints de grains spe´ciaux observe´e lors des traitement
d’inge´nierie des joints de grains ne faisant pas intervenir de recristallisation.
Enfin, Palumbo et al. ont e´tabli, sur la base des re`gles de combinaison des Σ, une limite
de proportion de joints de grains de type Σ3 dans une microstructure [66, 67]. Ils montrent
ainsi que leur proportion en nombre ne peut pas eˆtre supe´rieure a` 2/3 de la totalite´ des
joints de grains d’une microstructure.
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1.2.3 Effet de l’inge´nierie des joints de grains sur les proprie´te´s me´ca-
niques
Les sollicitations en service que subissent les disques de turbine, outre la traction en-
traˆıne´e par la force centrifuge, sont de type fatigue et/ou fluage selon la zone du disque. En
effet dans la zone pe´riphe´rique du disque les tempe´ratures en service sont les plus e´leve´es
(>600°C) et le fluage joue un roˆle significatif dans l’endommagement du mate´riau. Dans la
zone centrale du disque (proche du moyeu), plus froide (450 - 550°C), l’endommagement
re´sulte essentiellement des efforts de traction et des sollicitations cycliques.
! Proprie´te´s en fluage des alliages pour disques
A` haute tempe´rature et a` contrainte mode´re´e (tre`s infe´rieure a` la limite d’e´lasticite´) la
de´formation plastique accompagnant le fluage se manifeste par un glissement aux joints de
grains assiste´e par diffusion (”Coble creep”). Lorsque la contrainte augmente (toujours au
dessous de la limite d’e´lasticite´) le fluage dit ”fluage-dislocation” devient pre´ponde´rant par
rapport au ”fluage diffusion” pre´ce´demment cite´. La de´formation s’ope`re par glissement de
dislocations dans le volume du grain et par monte´e des dislocations lorsque la tempe´rature
est suffisamment e´leve´e.
En fluage, il est ”avantageux” d’avoir le moins de joints de grains possible. La tenue au
fluage est une des proprie´te´s que l’on attribue aux monocristaux pour les faibles contraintes
(”fluage diffusion”). Pour augmenter la tenue au fluage d’un alliage polycristallin, on cher-
chera a` re´duire la surface des joints de grains et donc a` faire grossir la taille de grains [68].
! Proprie´te´s en fatigue des alliages pour disques
Dans le cas des disques de turbine, la sollicitation en fatigue qui domine lors de la mise
en service est de type oligocyclique [69]. En fonctionnement, la contrainte en tout point
du disque doit rester infe´rieure a` la limite d’e´lasticite´ ; si la limite d’e´lasticite´ est de´passe´e
la de´formation plastique peut entraˆıner l’amorc¸age d’une fissure. Plus la limite d’e´lasticite´
est e´leve´e plus la dure´e de vie en fatigue sera e´leve´e pour une contrainte maximale donne´e.
A l’inverse du fluage, une taille de grains faible est alors a` privile´gier. L’amorc¸age d’une
fissure est facilite´ par la pre´sence de de´fauts dans l’alliage. Ces de´fauts peuvent eˆtre soit
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des inclusions, soit une he´te´roge´ne´ite´ locale de la taille de grains (i.e. un gros grain dans
une population de petits grains). Dans un alliage e´labore´ par me´tallurgie des poudres,
l’homoge´ne´ite´ de la taille des grains est controˆle´e. L’amorc¸age est alors souvent duˆ a` la
pre´sence de particules ce´ramiques issues du creuset de fusion avant atomisation. Selon la
localisation de ces de´fauts locaux l’amorc¸age est soit inter-granulaire soit intra-granulaire ;
ce dernier type e´tant le plus critique. La propagation des fissures ainsi amorce´es se de´roule
dans la majorite´ des cas le long des joints de grains [70].
La re´sistance de l’alliage face a` un effet couple´ de la fatigue et du fluage est e´galement
souhaite´e. En effet, la pre´sence d’un maintien en charge pendant les cycles de fatigue en-
traˆıne une augmentation drastique de la vitesse de propagation et donc une re´duction de la
dure´e de vie. Ce type de sollicitation est tre`s sensible aux effets d’environnement [71–73].
! Effet de l’inge´nierie des joints de grains (IJG)
La re´sistance du re´seau de joints de grains joue donc un roˆle essentiel dans la re´ponse
aux sollicitations en service des disques de turbines. Un ensemble d’e´tudes s’inte´resse a`
l’effet des traitements d’inge´nierie des joints de grains sur la tenue me´canique des alliages.
Palumbo et al. [74] re´alisent une revue des effets constate´s sur la tenue a` corrosion, a` la
fatigue et au fluage. La figure 1.20 repre´sente deux micrographies optiques obtenues apre`s
exposition a` une attaque corrosive (ASTM28) d’un alliage a` base de nickel (Alloy 800) e´la-
bore´ de manie`re standard puis ayant subit un traitement d’inge´nierie des joints de grains.
L’alliage ayant subi un traitement d’IJG semble ne pas se de´grader alors que les joints de
grains de l’alliage de re´fe´rence sont majoritairement creuse´s par l’attaque. La figure 1.21a)
montre l’e´volution de la de´formation au cours du temps pendant un essai de fluage a` 800°C
et 68 MPa pour un superalliage (V-57) avec et sans traitement d’IJG. Alors que l’alliage
se de´forme de fac¸on importante puis rompt pour l’alliage classique, l’alliage IJG subit une
de´formation moindre qui n’aboutit pas a` la rupture. Enfin, la figure 1.21b) repre´sente le
nombre de cycles a` rupture suite a` un essai de fatigue sur deux superalliages (V-57 et Alloy
738) a` tempe´rature ambiante avec une amplitude de contrainte de 275 MPa et un rapport
de charge R de 0,7. Le mate´riaux ”traite´ IJG” a pour les deux mate´riaux une dure´e de vie
supe´rieure.
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Figure 1.20 – Micrographies optiques obtenues apre`s exposition a` une attaque corrosive
(ASTM28) d’un alliage a` base de nickel (Alloy800) a) e´labore´ de manie`re classique et b)
ayant subit un traitement d’inge´nierie des joints de grains (non-pre´cise´) [74].
a) b)
Figure 1.21 – Comparaison du comportement d’un superalliage (V-57) avec et sans traite-
ment d’inge´nierie de joints de grains lors d’essais me´caniques ; a) Evolution de la de´formation
au cours du temps pendant un essai de fluage a` 800°C et 68 MPa et b) Nombre de cycles a`
rupture suite a` un essai de fatigue a` tempe´rature ambiante avec une amplitude de contrainte
de 275 MPa et un ratio R de 0,7 (fre´quence non-pre´cise´e) [74].
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1.3 Traitements thermo-me´caniques au cours du forgeage
L’objectif de la pre´sente e´tude est d’adapter les me´thodes d’inge´nierie des joints de grains
a` la mise en forme par forgeage des disques de turbines en superalliage a` base de nickel.
Le point commun entre le proce´de´ de forgeage et les traitements d’IJG est la succession
d’e´tapes de de´formation et de traitements thermiques. Dans les e´tudes d’IJG, les passes de
de´formation sont re´alise´es a` tempe´rature ambiante et a` des taux de de´formation mode´re´s
(<20%). Les hautes tempe´ratures ne sont utilise´es que lors des traitements thermiques.
Lors du forgeage des disques, les de´formations sont re´alise´es a` tre`s haute tempe´rature pour
des raisons de formabilite´ des mate´riaux a` de tre`s forts taux de de´formation (>100%). De
ce fait, les phe´nome`nes de´taille´s dans le paragraphe 1.2.2 ne peuvent pas eˆtre directement
transpose´s au forgeage. En effet, les de´formations e´tant re´alise´es a` tre`s haute tempe´rature,
un ensemble de phe´nome`nes dynamiques sont alors mis en jeu (restauration, recristallisation
dynamique, superplasticite´).
1.3.1 Elaboration et caracte´ristiques des superalliages a` base de nickel
Les compositions et les me´thodes d’e´laboration conditionnent l’e´tat microstructural des
mate´riaux destine´s a` eˆtre forge´s. Les deux mate´riaux utilise´s dans cette e´tude sont nomme´-
ment les superalliages a` base de nickel Udimet 720 (U720) et N19.
! Elaboration des billettes
Les conditions d’e´laboration avant forgeage jouent un roˆle pre´ponde´rant dans l’homoge´-
ne´ite´ initiale de composition et de microstructure de l’alliage. Les deux superalliages e´tudie´s
sont re´alise´s par deux voies d’e´laboration diffe´rentes.
L’U720 est pre´pare´ par voie conventionnelle, avec une e´laboration par triple fusion, une
coule´e en lingot d’alliage et une transformation en billette par corroyage.
Le N19, nouvelle nuance d’alliage, est le re´sultat d’une e´tude mene´e conjointement par
Snecma, le Centre des Mate´riaux et l’Onera, qui a abouti au de´poˆt d’un brevet. Cet alliage
est e´labore´ par me´tallurgie des poudres (MdP). Dans un premier temps, le me´tal liquide est
rapidement solidifie´ sous forme de fines particules constituant des poudres qui sont ensuite
consolide´es par compaction isostatique a` chaud et/ou filage sous forme de billettes. Cette
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voie d’e´laboration permet la mise au point de nuances plus charge´es en e´le´ments d’alliage.
! Compositions
Le tableau 1.22 donne les compositions (% massique) des superalliages N19, N18 et
U720.
N19 N18 U720
C 0,02 0,02 0,05
Cr 13,3 11,5 18,0
Mo 4,90 6,5 3,0
Ti 3,89 4,3 4,8
Co 11,92 15,5 14,8
Al 2,53 4,3 2,4
Hf 0,23 0,5 -
B - 0,015 0,040
Ni Bal. Bal. Bal.
Zr 0,07 - 0,03
Figure 1.22 – Compositions (% massique) des superalliages N19, N18 et U720.
! Microstructure initiale
Les superalliages a` base de nickel sont constitue´s d’une matrice γ a` base de nickel, solu-
tion solide de structure cubique a` faces centre´es, renforce´e par une dispersion de pre´cipite´s
durcissants de phase γ′ du type Ni3Al [75].
Les pre´cipite´s γ′ situe´s aux joints de grains sont appele´s γ′ primaires. On distingue
ensuite deux populations de pre´cipite´s γ′ intra-granulaires en fonction de leur taille : les
pre´cipite´s γ′ secondaires posse`dent un diame`tre compris entre 70 nm et 120 nm et les
pre´cipite´s γ′ tertiaires entre 15 nm et 50 nm (cf. figure 1.23).
Du fait des diffe´rences de proce´de´s d’e´laboration utilise´s, la dispersion des pre´cipite´s
dans les deux alliages est tre`s diffe´rente. L’alliage N19 posse`de une taille de grains tre`s
homoge`ne corre´le´e a` la taille des poudres utilise´es pour la compaction. Cette homoge´ne´ite´
se retrouve e´galement dans la dispersion de la pre´cipitation de la phase γ′.
A l’inverse, l’alliage U720 posse`de une grande he´te´roge´ne´ite´ tant au niveau de la taille
de grain que de la pre´cipitation. En effet, les he´te´roge´ne´ite´s chimiques pouvant apparaˆıtre
lors de la coule´e du lingot ne sont pas entie`rement efface´es par les refusions.
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Figure 1.23 – Sche´ma de la pre´cipitation de la phase γ′ [75].
1.3.2 Proce´de´ standard de forgeage
D’une manie`re ge´ne´rale, le proce´de´ de forgeage implique la de´formation a` haute tem-
pe´rature du superalliage dans le but de lui donner la forme et les caracte´ristiques micro-
structurales souhaite´es. Classiquement, le forgeage consiste en un e´crasement de la billette
initiale jusqu’au taux de de´formation souhaite´. Cet e´crasement est re´alise´ a` tempe´rature et
a` vitesse de de´formation fixe´es.
! Etape de re´duction d’e´paisseur
Dans un premier temps, les conditions de re´duction d’e´paisseur pour passer de la billette
au galet forge´ doivent respecter les limites de ”forgeabilite´”. La forgeabilite´ se caracte´rise
par la capacite´ d’appliquer le taux de de´formation voulu en e´vitant la cre´ation de de´fauts
internes (cavite´s) ou surfaciques. Elle est donc lie´e a` la ductilite´ et a` la contrainte d’e´coule-
ment de l’alliage dans les conditions de forgeage. Les parame`tres influant sur ces proprie´te´s
sont la tempe´rature, la vitesse de de´formation et le taux de de´formation applique´es lors
d’une ”passe” de forgeage. On appelle ”passe” un e´crasement continue de la billette.
Lors de l’e´crasement, d’importantes diffe´rences de de´formation locale apparaissent dans
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le galet. Ces he´te´roge´ne´ite´s proviennent du refoulement de la matie`re sous les tas de la
forge. Pour illustrer cet aspect, la figure 1.24 montre la re´partition des de´formations locales
dans un galet de N19 obtenues par un calcul e´le´ments finis re´alise´ avec le logiciel Forge3.
0,50 0,66 0,82 0,98 1,14 1,30 1,46 1,62 1,78 1,94 2,10
!equ.
1
Figure 1.24 – Cartographie en de´formation e´quivalente issue des simulations de for-
geage sur billette de N19 (ref. N19 C8168-D). De´formation macroscopique '=1,65 (source :
SNECMA).
Selon les parame`tres de forgeage choisis dans la limite de forgeabilite´ de l’alliage, dif-
fe´rents me´canismes physiques peuvent intervenir au cours d’une passe. Au dela` du respect
de la forgeabilite´ de l’alliage, une exigence supple´mentaire peut exister concernant la mi-
crostructure re´sultant de l’e´tape d’e´crasement. En effet, la taille, la forme, l’orientation et
l’e´tat d’e´crouissage des grains sont tre`s variables selon les me´canismes physiques (plasti-
cite´, recristallisation dynamique, superplasticite´). Ces phe´nome`nes sont de´taille´s dans le
paragraphe 1.3.3.
L’alliage U720 est de´forme´ par forgeage classique pendant la tempe´rature du galet
n’est pas maintenue. Pour les alliages MdP tels que N18 et N19, le forgeage est iso-
therme et s’ope`re a` de faibles vitesses de de´formation. Aux faibles vitesses de de´formation
(<5.10−3s−1), l’alliage N18 pre´sente un comportement superplastique [76, 77].
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! Traitements thermiques apre`s de´formation
Les traitements thermiques re´alise´s apre`s forgeage consistent en une remise en solution
et un revenu. La remise en solution, si elle est re´alise´e a` une tempe´rature infe´rieure a`
la tempe´rature de dissolution des γ′ primaires, est qualifie´e de ”sub-solvus”. La remise
en solution ”super-solvus” est re´alise´e a` une tempe´rature supe´rieure a` la tempe´rature de
dissolution des γ′ primaires. Pour les alliages e´tudie´s, la tempe´rature de dissolution des γ′
primaires est la suivante :
" TS=1155°C pour l’U720,
" TS=1195°C pour le N18,
" TS=1145°C pour le N19.
L’alliage U720 forge´ est souvent soumis a` deux types de traitements thermiques stan-
dards, un traitement sub-solvus appele´ ”High Strength” (HS) et un traitement super-solvus
appele´ ”Creep Resistant” (CR).
Le traitement thermique HS est constitue´ d’une mise en solution de 4h a` 1110°C suivi
d’une trempe a` l’huile, puis de deux vieillissements successifs de respectivement 24h a` 650°C
et 16h a` 760°C chacun suivi d’un refroidissement a` l’air. Le traitement thermique CR est
constitue´ de deux paliers de mise en solution de 4h aux tempe´ratures respectives de 1170°C
et 1080°C chacun suivi d’un refroidissement a` l’air. S’en suit deux vieillissements successifs
de respectivement 24h a` 845°C et 16h a` 760°C chacun suivi d’un refroidissement a` l’air [78].
L’alliage N18 forge´ est soumis a` un traitement thermique sub-solvus. Un traitement
super-solvus sur cet alliage entraˆıne une croissance de grain non-controˆle´e. L’alliage N19
permet cependant l’utilisation d’un tel traitement du fait de la pre´sence a` la surface des
particules de poudre de carbures de type MC ancrant les joints de grains en l’absence des
pre´cipite´s γ′ primaires (dans la limite de taille des particules de poudre).
! Microstructure ”standard” des superalliages forge´s
La microstructure de l’Udimet 720 apre`s forgeage et recuit est caracte´rise´e par une
taille de grains tre`s he´te´roge`ne. Cette he´te´roge´ne´ite´ se manifeste par la pre´sence de bandes
alterne´es de gros et petits grains. A l’origine de ces bandes sont les variations dans la
distribution spatiale des pre´cipite´s γ′ primaires due a` une he´te´roge´ne´ite´ chimique initiale
du lingot refondu.
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Les alliages MdP permettent, du fait de leur homoge´ne´ite´ chimique initiale, l’obtention
de microstructure a` taille de grains tre`s homoge`ne. Avant tout traitement de croissance, les
grains de l’alliage forge´ ont une taille de 10 a` 20 µm.
La taille des pre´cipite´s γ′ secondaires a` l’issue du traitement de remise en solution est
toujours de´pendante de la vitesse de refroidissement. Pour N18 par exemple, un refroidis-
sement a` 65°C/min donne lieu a` des pre´cipite´s de 0,30 µm alors qu’un refroidissement a`
170°C/min donne lieu a` des pre´cipite´s 0,20 µm [79].
1.3.3 Me´canismes de de´formation au cours du forgeage
Pour certains mate´riaux tels que les alliages a` base de nickel e´labore´s par me´tallurgie
des poudres et dans certaines conditions de sollicitation, la de´formation peut se produire
par superplasticite´. Cette tendance est due a` la pre´sence d’une structure biphase´e a` grains
fins [80]. En superplasticite´, l’accommodation du mate´riau a` la de´formation se fait par
un ensemble de me´canismes se de´roulant essentiellement aux joints de grains comme du
glissement ou de la diffusion [81]. De ce fait, la superplasticite´ se distingue d’une de´formation
par plasticite´ des grains.
Au cours du forgeage, le mate´riau peut atteindre un niveau d’e´crouissage critique des
grains au-dela` duquel la recristallisation dynamique ou me´ta-dynamique peut eˆtre de´clen-
che´e. La valeur de cette de´formation critique est fonction des conditions de forgeage en
termes de tempe´rature et de vitesse de de´formation.
! De´formation par plasticite´ des grains
Les phe´nome`nes accompagnant la de´formation d’un mate´riau polycristallin sont nom-
breux et font appel a` des the´ories associe´es a` des e´chelles multiples. On se contentera dans ce
paragraphe de rappeler les phe´nome`nes physiques principaux qui accompagnent la plasticite´
d’un assemblage de cristaux.
La de´formation d’un agre´gat de cristaux est le re´sultat de la plastification de chacun
des cristaux qui le constituent. La de´formation au sein de chaque cristal re´sulte des de´for-
mations que lui communiquent les grains auxquels il est lie´. Pour comprendre la plasticite´
d’un ensemble de grains, il est ne´cessaire de connaˆıtre les me´canismes accompagnant la
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de´formation de chaque cristal individuellement.
Jusqu’aux tempe´ratures moyennes, la de´formation d’un cristal de manifeste par la cre´a-
tion et le glissement des dislocations ainsi que leurs interactions. On distingue les disloca-
tions mobiles des dislocations de la foreˆt. Lors de la de´formation, une dislocation mobile peut
eˆtre e´limine´e soit en rencontrant une surface exte´rieure du cristal soit en s’annihilant par
la rencontre d’une dislocation de signe oppose´. Cette e´limination e´tant incomple`te, un sto-
ckage important de lignes de dislocations immobiles a lieu. Ces dislocations ont une grande
influence sur le processus de de´formation car elles constituent des obstacles au mouvement
des dislocations mobiles.
A plus haute tempe´rature, la diffusion peut eˆtre active´e et permettre la restauration
dynamique du cristal par la monte´e des dislocations de la foreˆt. Ce phe´nome`ne a pour effet
de limiter la densite´ de dislocation dans un grain a` une valeur maximale.
Le mouvement des dislocations au sein d’un cristal se fait dans des syste`mes de glis-
sement donne´s selon la structure cristallographique du mate´riau. Dans le cas des me´taux
CFC, la direction de glissement est <011> et les plans de glissement sont du type {111}.
Il y a alors douze syste`mes de glissement. La loi de Schmid de´termine si un syste`me de
glissement dans un monocristal oriente´ par rapport a` une sollicitation est active´ ou non.
Pour une contrainte donne´e, si la contrainte de cisaillement sur un syste`me de glissement
de´passe un valeur critique τc, le syste`me participe alors a` la de´formation plastique du mono-
cristal. En de´formation uniaxiale, le glissement des dislocations de´bute lorsque la contrainte
impose´e σ atteint la valeur critique :
τc = F ∗ σc (1.13)
avec F, le facteur de Schmid de´fini par :
F = cos(λ) ∗ cos(φ) (1.14)
ou` λ est l’angle entre la direction de glissement et l’axe de sollicitation et φ est l’angle
entre la normale au plan de glissement et l’axe de sollicitation.
Cette loi illustre l’influence de l’orientation du cristal par rapport a` la sollicitation dans
la plastification de celui-ci. La loi de Schmid ne peut pas s’appliquer de manie`re simple au
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polycristal. En effet, la sollicitation d’un grain du polycristal e´tant induite par la de´for-
mation que lui communiquent ses voisins, celle-ci ne peut pas s’apparenter a` une traction
uniaxiale. Il est pourtant ave´re´ que la pre´sence d’une texture cristallographique entraˆıne
une anisotropie de de´formation a` l’e´chelle du polycristal [82].
! De´formation par superplasticite´
Dans le cas de microstructures a` faible taille de grains (<20 µm) de´forme´es a` des vitesses
re´duites (<10−3), le phe´nome`ne de superplasticite´ peut intervenir. La superplasticite´ se ma-
nifeste par une accommodation de la de´formation par glissement inter-granulaire re´duisant
alors la part de la de´formation accommode´e par des phe´nome`nes intra-granulaires. Lorsque
deux grains glissent l’un par rapport a` l’autre le long de leur joint de grains commun, des
cavite´s devraient se former. Cette cavitation est e´vite´e dans le phe´nome`ne de superplasticite´
car ce glissement est accompagne´ de la migration des joints de grains, la de´formation mode´-
re´e des grains voisins et la diffusion le long du joint de grains. Ce me´canisme est sche´matise´
dans la figure 1.25.
Figure 1.25 – Me´canisme e´le´mentaire de de´formation par superplasticite´ [83].
Les proprie´te´s de superplasticite´ sont parfois exploite´es lors du forgeage des superalliages
issus de la me´tallurgie des poudres. En effet, ces alliages ont des tailles de grains re´duites,
homoge`nes du fait de leur e´laboration, et stables du fait de la pre´sence d’une seconde phase
aux joints de grains. On note que la de´formation superplastique conserve la forme e´quiaxe
des grains [83]. De plus, le glissement, tel que le de´crit le mode`le, n’implique aucune rotation
et ne modifie pas la nature des joints de grains en pre´sence [84–86].
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! Recristallisation dynamique
A haute tempe´rature, et lorsque les taux de de´formation deviennent e´leve´s, une recris-
tallisation peut avoir lieu au cours de la de´formation. On parle alors de recristallisation
dynamique. Ce phe´nome`ne se manifeste par un adoucissement du mate´riau duˆ a` l’appa-
rition des germes recristallise´s. On distingue deux types de recristallisation dynamique.
Aux faibles vitesses de de´formation et a` tempe´rature e´leve´e, la recristallisation est dites
”synchronise´e”. Celle-ci est caracte´rise´e par des oscillations de la contrainte d’e´coulement
et est accompagne´e d’un grossissement des grains. Pour des vitesses de de´formation plus
importantes, la recristallisation est caracte´rise´e par une germination ”en collier”. Ce type
de recristallisation se traduit par la pre´sence d’un pic de contrainte unique, sans oscillation
et par un affinement du grain [87, 88].
La recristallisation dynamique entre en jeu en meˆme temps que la restauration dyna-
mique. Verlinden et al. [89] proposent une illustration de l’e´volution de la microstructure
selon que le phe´nome`ne dominant soit la restauration ou la recristallisation (cf. figure 1.26).
!
Figure 1.26 – Evolution de la microstructure pendant la de´formation a` haute tempe´rature :
a) d’un mate´riau subissant une restauration dynamique en collier et b) d’un mate´riau
subissant une recristallisation dynamique [89].
Au cours de la restauration dynamique, bien que les grains initiaux soient de plus en plus
de´forme´s, les sous-grains restent plus ou moins e´quiaxes. Dans les me´taux a` faible e´nergie
de faute d’empilement tels que les alliages a` base de nickel, le processus de restauration est
souvent lent et peut laisser place a` une accumulation suffisante d’e´nergie stocke´e. Une fois
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une de´formation critique atteinte, des grains dynamiquement recristallise´s apparaissent au
niveau des joints de grains d’origine (recristallisation discontinue en collier). Plus la de´for-
mation est e´leve´e plus les germes recristallise´s sont nombreux. Simultane´ment, les grains,
qui avaient de´ja` recristallise´ dans un stade ante´rieur, sont de´forme´s a` nouveau. Apre`s une
certaine de´formation, un e´quilibre est atteint. Il s’agit de l’e´quilibre entre le durcissement
duˆ a` l’accumulation de dislocations et l’adoucissement duˆ a` la recristallisation dynamique.
La courbe contrainte-de´formation atteint alors un palier et la microstructure est constitue´e
d’un assemblage de grains de diffe´rentes densite´s de dislocations. A ce stade, la taille des
sous-grains dsous−grain et la taille des grains recristallise´s dDRX sont des fonctions crois-
santes de la tempe´rature et de l’inverse de la vitesse de de´formation. Les deux contraintes
d’e´coulement suivent une loi de type :
σ = σ1 + k1dn1sous−grain (1.15)
σ = σ2 + k2dn2DRX (1.16)
ou` σ est la contrainte d’e´coulement et σ1, σ2, k1, k2, n1, n2 sont des constantes.
En restauration dynamique et n1 est proche de 1. k1 de´pend de la composition de l’al-
liage. En recristallisation dynamique, n2 est compris entre 0,5 et 0,8. [89].
Pour illustrer ce phe´nome`ne, un exemple de courbe caracte´ristique d’une recristallisation
dynamique est pre´sente´ figure 1.27a. Il s’agit d’un essai de compression issu d’une e´tude
re´alise´e par Poelt et al. [90] sur un alliage a` base de nickel 80A a` une vitesse de de´formation
e´gale a` 10−1s−1. On observe un pic de contrainte a` une de´formation d’environ 0,25 suivi d’un
adoucissement jusqu’a` stabilisation de la contrainte. Un suivi de la recristallisation est re´alise´
a` partir d’essais interrompus pour des conditions identiques de de´formation. En utilisant un
crite`re sur la mosa¨ıcite´ d’orientation dans chaque grain, Poelt et al. suivent l’e´volution des
zones de grains e´crouis et recristallise´s en fonction de la de´formation (figure 1.27). On note
que la recristallisation dynamique re´duit conside´rablement la taille de grains. Ce phe´nome`ne
peut donc eˆtre favorable au de´clenchement d’un comportement superplastique aux basses
vitesses de de´formation.
Les vitesses de de´formation utilise´es pour le forgeage des disques de turbine en super-
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Table 1
Chemical composition (wt.%) of the Alloy 80A (Bo¨hler L306)
C Al Si Ti Cr Mn Co Ni Mo
0.06 1.67 0.15 2.52 19.60 0.04 0.06 75.10 0.03
directly accessible with the equipment available. The model here
finds practical use in the optimization of hot forming of nickel-
base superalloys. In order to ensure the mechanical properties
demanded from the rolled and forged products, a homogeneous
and completely recrystallized structure must be achieved. The
corresponding processing can be improved substantially by the
numerical simulation of the structure development, coupled with
finite element analysis (FEA), in particular with regard to rel-
atively small forming windows as well as to large gradients of
temperature and deformation rate in large sized blooms. In dis-
tinction to semi-empirical models, the approach presented here
can consider both recrystallization cycles and the interaction
of recrystallization and precipitations. However, modeling of
precipitation will not be considered explicitly in this work. In
addition, the grain size distribution can be computed and the
flow stress is calculated as a function of the mean dislocation
density as an input parameter for the FEA. The model was tested
for the Ni-base grades Alloy 80A as well as Alloy 718 for typical
hot forming conditions for open die forging and radial forging
(950 ◦C < T <1200 ◦C, 0.01 < ε˙ < 10 s−1).
2. Experimental techniques
2.1. Gleeble tests
Samples of Bo¨hler L306 VMR (Alloy 80A, chemical com-
position see Table 1) were cut from hot rolled pieces, thus
ensuring a completely recrystallized, fine-grained and homoge-
neous microstructure. After a solution heat treatment at 1220 ◦C
for 60 s, hot compression tests were carried out on a Gleeble 3800
testing system. The short annealing time was chosen to avoid
grain growth, leading to an initial grain size of around 120!m.
The cylindrical compression samples (h = 12 mm, d = 10 mm)
were cooled down to the test temperature of 1120 ◦C and subse-
quently compressed at a constant strain rate of 0.1 s−1 to different
strains. Finally the compressed specimens were cut to both lon-
gitudinal (specimen center) and transversal cross sections for
microstructural observations. The latter sections were chosen at
a quarter of the specimen height. Finite element calculations of
Fig. 1. Stress–strain curve for T = 1120 ◦C and ε˙ = 0.1 s−1.
the compression tests proved that the local and the global strain
rates correspond in this section from the center to half of the
radius. Fig. 1 shows the stress–strain curve for T = 1120 ◦C and
ε˙ = 0.1 s−1.
2.2. Etching of specimens, optical microscopy
The specimens were embedded in epoxy resin and polished.
An electrolyte based on glycerine and hydrofluoric acid, which
suppresses etching of the twin boundaries, was used for subse-
quent electrolytic etching. It also gives a very uniform etching
of the grain boundaries and thus facilitates the grain boundary
reconstruction and evaluation, performed by the image process-
ing system ImageC© from Aquinto and controlled by a home-
made script (Fig. 2). The differentiation between the recrystal-
lized grains and the deformed grains was based on the ratio of
the diameter of a coextensive circle to the diameter of a circle
with the same perimeter length as that of the respective grain [7].
This ratio is relatively close to the ideal ratio of a circular area
for the recrystallized grains. On the other hand, with increas-
ing progress in the recrystallization process the original grains
develop a rather frayed boundary structure. The corresponding
ratio decreases considerably as a consequence. An appropriate
threshold value of 0.125 was established, and grains exceeding
this threshold counted as recrystallized grains. But less deformed
grains cut close to the edges may corrupt the results.
Fig. 2. LIMI images, from left to right: after etching, after thresholding, as evaluated.
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There are several reasons why both methods could give
wrong results for high strains. With increasing strain, the grains
that recrystallized very early during the compression test are
deformed concomitantly, thus making it difficult for EBSD
to discriminate between the initially deformed grains and the
recrystallized ones. Even recrystallization of some overcriti-
cally strained grains of the already recrystallized fraction could
take place. The extreme twinning observed and the ongoing
growth of the recrystallized grains with increasing strain, with
a preference for growth in the direction of the grain boundaries,
could also change their average perimeter to area ratio to values
closer to that of the deformed grains and thus distort the LIMI
results.
However, the initially very large average diameter of the
deformed grains approaches the grain size of the recrystallized
fraction (see below) at higher strains and thus is an indication
that finally all the deformed grains will be consumed, making
the EBSD results more reliable.
Fig. 5 proves that the calculated values for the nucleus
density match closely with the experimental results. As the
model calculations do not include a separate consideration of
twins besides large angle grain boundaries, they have to be
compared with the corresponding set of EBSD measurements
(all twins removed in Fig. 5). The differences between the
EBSD and the LIMI results might be caused by the same
effects as those given for the differences in the recrystallized
fraction.
Fig. 5. Comparison of the measured (EBSD and LIMI) and calculated nucleus
density as a function of the strain.
4.2. Evolution of the recrystallized fraction
Fig. 6 shows the evolution of the recrystallized fraction with
strain for one set of measurements. It demonstrates that recrystal-
lization predominantly starts at edge points of grains. Although
recrystallization commences, of course, with the formation of
single isolated grains, these grains do not remain isolated, but
represent nuclei for further recrystallization along some pref-
erential grain boundaries, very soon forming closed networks
and resulting in the well-known necklace structure. Thus, the
Fig. 6. EBSD measurements: grain maps (image width: 809!m) of the deformed (top) and recrystallized (center) fraction and the inverse pole figures of the deformed
fraction as fu ction of the strai , with the strain values atop f the image. The black areas represent the corre ponding s cond fraction. The coherent twins have been
removed.
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growth of the recrystallized grains with increasing strain, with
a preference for growth in the direction of the grain boundaries,
could also change their average perimeter to area ratio to values
closer to that of the deformed grains and thus distort the LIMI
results.
However, the initially very large average diameter of the
deformed grains approaches the grain size of the recrystallized
fraction (see below) at higher strains and thus is an indication
that finally all the deformed grains will be consumed, making
the EBSD results more reliable.
Fig. 5 proves that the calculated values for the nucleus
density match closely with the experimental results. As the
model calculations do not include a separate consideration of
twins besides large angle grain boundaries, they have to be
compared with the corresponding set of EBSD measurements
(all twins removed in Fig. 5). The differences between the
EBSD and the LIMI results might be caused by the same
effects as those given for the differences in the recrystallized
fraction.
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igure 1.27 – a) Courb contrainte-de´f atio pour l’ lliag 80A et suivi pa cartog a-
phies EBSD de l’e´volution des zones de grains e´crouis b) et recristallise´s c) pour des taux
de de´formation cro ssants de 0,11 - 0,30 - 0,50 - 0,70 e 0,92 [90].
alliage a` base de nickel sont ge´ne´ralement plus faibles que celle pre´sente´e dans l’exemple
pre´ce´dant. Elles sont de l’ordre de 10−2s−1 a` 10−3s−1. Pour de telles vitesses, les temps
de de´formation pour atteindre une de´formation de 1 sont plus grands. La recristallisation
est un phe´nome`ne de diffusion dont la cine´tique de´pend de la tempe´rature et de la vitesse
de de´formation. Ainsi, avec une vitesse de de´formation plus faible, les cycles de recristalli-
sation dynamique peuvent eˆtre multiples et continues. Mingjie et al. ont re´alise´ des essais
de compression a` 1050°C sur un superalliage a` base de nickel e´labore´ par me´tallurgie des
poudres [91]. Les courbes contrainte-de´formation pre´sente´es dans la figure 1.28 montrent
que plus la vitesse de de´formation est basse, plus l’adoucissement provoque´ par la recris-
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tallisation dynamique est gomme´ par le caracte`re continue du phe´nome`ne. Aux vitesses les
plus basses, les temps de de´formation deviennent tels que des phe´nome`nes de restauration
dynamique sont possibles.
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Fig. 3. True stress–true strain curves of the P/M nickel-base superalloy at different temperatures of (a) T=1000 ◦C, (b) T=1050 ◦C, (c) T=1100 ◦C and the strain rate of (d)
ε˙ = 0.1 s−1.
materials. Hardwick and Tegart [25] investigated the microstruc-
tures of steady-state deformation in Al, Cu and Ni, and found that
activation energies for Cu andNi at the peak stress before softening
were much higher than those for creep. Malas and Venugopal [21]
found that aluminumalloy2024exhibits instabilitywith increasing
of activation energy at high temperature (400–500 ◦C) and lower
strain rates (5×10−2–5×10−3 s−1). Activationenergy (Q) fordefor-
mation, which is related to strain rate, deformation temperature
and strain, is given by:
Q = RT{lnA+ n ln[sinh(˛")]− ln ε˙} (6)
where A is a constant, n the stress exponent, R the gas constant
and ˛ is a constant relating with stress. According to Eq. (6), the
variation of activation energy with strain at different deformation
temperatures and strain rates is shown in Fig. 6. It can be seen that
strain rate, deformation temperature and strain have a significant
influence on activation energy.
Fig. 6(a) shows that the activation energy of the P/M nickel-
base superalloy is higher in deformation temperature from 1000 ◦C
to 1020 ◦C and strain rate from 0.1 s−1 to 1 s−1. This indicates that
the strengthening phases !′ pin the dislocations and the motion
of grain boundaries. The interactions of dislocations make defor-
mation very difficult. Moreover, it can be seen that the instability
region (1000–1030 ◦C, 1×10−2.75–1×10−1.5 s−1) is associatedwith
the higher activation energy region locating in deformation tem-
perature from1000 ◦C to 1010 ◦C and strain rate from1×10−2.5 s−1
to 1×10−1.5 s−1. Generally, this instability is possibly related to
the wedge cracking phenomenon [19]. The activation energymaps
exhibit two Q plateaus at a strain of 0.1: one is in the deforma-
tion temperature from 1050 ◦C to 1100 ◦C and strain rate from
0.001 s−1 to 0.01 s−1. The microstructures of the deformed spec-
imens in this region are shown in Fig. 5(a), which reveals that
DRV is the main mechanism under these processing conditions;
another is in the deformation temperature from 1050 ◦C to 1100 ◦C
and strain rate from 1×10−1.5 s−1 to 1 s−1. The microstructures of
the specimens deformed in this region exhibit finer grains which
means that DRX controlling mechanism has a significant effect on
deformation (Fig. 5(c)). Moreover, it can be seen that the activation
energy is affected by strain rate (Fig. 6) in deformation temper-
ature from 1070 ◦C to 1100 ◦C and strain rate from 1×10−2.5 s−1
to 1×10−1.5 s−1. The microstructure of deformed specimen in this
instability region is shown in Fig. 5(b). The figure shows that the
serrated recrystallized grains generated at PPBs network are coarse
and non-uniform.
3.4.1. Effect of strain rate on activation energy
It is known that activation energy for deformation is concerned
with the interaction of potentially mobile dislocations with other
dislocations, with solute or precipitates, with grain boundaries, or
with the periodic friction of the lattice itself which determines
the rate flow, and the yield strength (at a given rate). The relation
between strain rate (ε˙) and the density of mobile dislocations (#)
during deformation is given by [26]:
ε˙ = K#bv¯ (7)
Figure 1.28 – Courbes contrainte-de´formation issues d’essais de compression sur un su-
peralliage a` base de nickel e´labore´ par me´tallurgie des poudres a` diffe´rentes vitesses de
de´formation a` 1050°C [91].
1.3.4 Me´canismes physiques au cours des traitements thermiques
Apre`s de´formation, les traitements thermiques peuvent e´galement entraˆıner des chan-
gements microstructuraux susceptibles de modifier le re´seau de joints de grains. La pr´ci-
pitation de seconde phase dans les superalliages joue un roˆle important dans les cine´tiques
de migration de joints de grains, soit lors de la croissance normale de grains, soit lors de la
germination et de la croissance en recristallisation.
! Pre´cipitation et taille de grains
Dans les superalliages a` base de nickel e´tudie´s, la taille de grains est en premier lieu
conditionne´e par la pre´sence des pre´cipite´s γ′ primaires aux joints de grains.
Dans l’alliage U720, une remise en solution ”sub-solvus” entraˆıne la dissolution partielle
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des pre´cipite´s γ′ primaires et seuls les pre´cipite´s γ′ intra-granulaires, les plus fins, sont
totalement dissous. Les gros pre´cipite´s γ′ primaires situe´s aux joints de grains sont peu
affecte´s et limitent la croissance des grains par ancrage des joints de grains. Pendant une
remise en solution ”super-solvus”, la majorite´ des pre´cipite´s γ′ primaires est remise en
solution. La croissance des grains est donc rendue possible et peut aboutir a` une taille de
grain comprise entre 200 µm et 400 µm [78].
Sur le meˆme principe, la croissance de grain dans l’alliage N18 est conditionne´e par la
pre´sence des pre´cipite´s γ′ primaires. La figure 1.29 illustre l’e´volution de la pre´cipitation
en fonction de la tempe´rature et du temps de traitement pour l’alliage N18. A 1160°C, on
observe une fraction surfacique importante de γ′ primaires limitant la taille de grains. A
1195°C une partie de γ′ primaires est dissoute permettant une le´ge`re croissance de grains.
Au dela` de cette tempe´rature la quasi-totalite´ des γ′ primaires est dissoute entraˆınant une
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Figure 1.29 – Micrographies optiques illustrant la croissance de grain de N18 forge´ traite´
thermiquement a` (a) 1160°C pendant 2h, (b)1180°C pendant 2h, (c) 1200°C pendant 2h,
(d)1220°C pendant 2h, (e)1200°C pendant 8h et (f)1220°C pendant 2h [92].
L’e´volution de la taille de grains mesure´e en fonction de la tempe´rature pour une dure´e
de traitement de 2h. On observe que la taille de grains reste constante jusqu’a` la tempe´rature
de 1180°C environ et augmente line´airement au dela` de cette tempe´rature.
Pour l’alliage N19, la taille de grains ”subsolvus” varie entre 5 µm et 20 µm et les
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Figure 1.30 – Evolution de la taille de grains de N18 avec la tempe´rature de traitement
(2h) [92].
pre´cipite´s γ′ primaires inter-granulaires mesurent entre 1 µm et 10 µm de diame`tre. La
figure 1.31 repre´sente l’e´tat de pre´cipitation de N19 brut de filage.
! Recristallisation statique et me´ta-dynamique
Lors de traitement de remise en solution, une recristallisation est possible.
Selon les sources on parle de recristallisation statique lorsque la force motrice est la
re´duction de l’e´nergie de l’alliage par migration des sous-joints et des joints de grains.
Elle est facilite´e par une augmentation de la tempe´rature et se poursuit souvent par une
croissance normale de grain. On parle de recristallisation me´ta-dynamique lorsque la force
motrice est la re´duction de l’e´nergie accumule´e lors de la de´formation.
Comme de´crit dans le paragraphe 1.3.3, une recristallisation dynamique est possible au
cours de l’e´tape de de´formation du galet. Selon les zones, la de´formation accumule´e aura
ou non provoque´ cette recristallisation. Une recristallisation me´ta-dynamique implique la
conservation d’une e´nergie apre`s de´formation et n’est possible que si le mate´riau n’est pas
pre´alablement recristallise´.
1.3. TRAITEMENTS THERMO-ME´CANIQUES AU COURS DU FORGEAGE 57
CHAPITRE 1. INTRODUCTION A` L’INGE´NIERIE DES JOINTS DE GRAINS
Figure 1.31 – Etat de pre´cipitation de N19 brut de filage.
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Bilan et proble´matique
Les e´tudes d’inge´nierie des joints de grains re´alise´es jusqu’a` pre´sent ont montre´ la pos-
sibilite´ d’ame´liorer nettement les proprie´te´s d’un alliage polycristallin en augmentant la
proportion de joints de grains de faible indice de co¨ıncidence Σ. L’utilisation de l’indice de
co¨ıncidence Σ, bien qu’il ne soit pas suffisant pour de´crire comple`tement un joint de grains
d’un point de vue e´nerge´tique, semble convenir pour caracte´riser l’ame´lioration globale du
re´seau de joints de grains. Cette caracte´risation est possible graˆce a` une analyse soigne´e des
cartographies EBSD. En effet, la mesure des fractions de joints de grains spe´ciaux est tre`s
sensible au mode ope´ratoire utilise´ pour le traitement des cartographies. La me´thodologie
employe´e pour l’analyse des cartographies re´alise´es sur l’alliage N19 pendant cette e´tude
sera de´taille´e dans le chapitre 3.
L’inge´nierie des joints de grains apparaˆıt comme une voie possible d’ame´lioration des
proprie´te´s d’un alliage polycristallin en terme de tenue en fluage et de dure´e de vie en
fatigue. Il s’agit des proprie´te´s principales critiques lors du fonctionnement des disques de
turbines. Cet aspect justifie donc l’inte´reˆt d’une adaptation des traitements d’inge´nierie des
joints de grains au forgeage des superalliages a` base de nickel telle qu’elle est propose´e dans
le programme ORGANDI.
Les traitements d’inge´nierie des joints de grains re´alise´s jusqu’a` pre´sent consistent en
une de´formation a` tempe´rature ambiante suivie d’un traitement a` haute tempe´rature. Deux
types de traitements sont a` distinguer, chacun mettant en jeu des me´canismes diffe´rents
pour la transformation de la microstructure. L’e´tude bibliographique sur les diffe´rents modes
de recristallisation a permis d’associer les deux traitements d’inge´nierie des joints de grains
a` deux me´canismes connus de germination en recristallisation.
Le premier dit ”de´formation-restauration” consiste a` appliquer des de´formations mode´-
re´es puis un traitement thermique a` une tempe´rature telle que la recristallisation n’inter-
vient pas. L’augmentation de la fraction de joints de grains spe´ciaux par ce dernier type de
traitement, quoique relativement mal comprise, est principalement explique´e par un re´ar-
rangement des joints de grains vers des configurations de plus faible e´nergie. Tel qu’il est
de´crit, ce me´canisme correspond au phe´nome`ne de ”Strain Induded Boundary Migration”
consistant a` cre´er un germe recristallise´ a` partir d’un joint de grains de forte de´sorientation
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pre´existant dans la microstructure. Ce me´canisme intervient a` la suite de taux de de´for-
mation mode´re´s n’ayant pas donne´ lieu a` la formation de sous-grains et, de ce fait, a` des
densite´s de dislocations e´leve´es dans les grains. Ces fortes densite´s sont le moteur d’une
croissance rapide des germes.
Le second dit ”de´formation-recristallisation”consiste a` appliquer un taux de de´formation
plus e´leve´ puis un traitement thermique a` une tempe´rature suffisante pour entraˆıner une
recristallisation statique de l’alliage. Il s’agit la` d’un me´canisme de germination croissance
tel qu’on l’entend classiquement. Il consiste en une germination par coalescence de sous-
grains puis une croissance par migration des joints de grains fortement de´soriente´s.
Plusieurs mode`les tentent d’expliquer la formation de joints de grains spe´ciaux au cours
de la migration qui accompagne la recristallisation. Nous proposons un mode`le permettant
d’expliquer la cre´ation de joints de grains spe´ciaux par accidents de croissance successifs
lors de la croissance d’un germe.
Lors du forgeage des superalliages, les de´formations sont applique´es a` haute tempe´rature.
De ce fait, les phe´nome`nes de recristallisation interviennent de fac¸on dynamique. Cet aspect
constitue la premie`re difficulte´ dans l’adaptation des principes d’inge´nierie des joints de
grains au forgeage des superalliages. L’application de ces me´thodes doit e´galement faire
face aux limites techniques impose´es par le proce´de´ de forgeage. Enfin, la majorite´ des
traitements d’inge´nierie des joints de grains re´alise´s sur des superalliages a` base nickel fait
intervenir des recuits entraˆınant la dissolution de la seconde phase pouvant ancrer les joints
de grains. Dans le cas de l’alliage N19 deux traitements thermiques sont possibles. L’un
re´alise´ a` une tempe´rature supe´rieure a` la tempe´rature de solvus des γ′ primaires, l’autre
infe´rieure.
L’e´tude expe´rimentale mene´e sur l’alliage N19 et pre´sente´e dans le chapitre 4 montrera a`
la fois la faisabilite´ et les limites d’application de l’inge´nierie des joints de grains au forgeage
isotherme.
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Simulation du maclage multiple en
recristallisation
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Introduction
La recristallisation est un phe´nome`ne clef dans les transformations microstructurales
intervenant pendant les traitements d’inge´nierie de joints de grains. La pre´vision des distri-
butions des joints de grains apre`s traitements peut donc eˆtre envisage´e par une mode´lisation
de la recristallisation. Dans les dernie`res de´cennies, diffe´rents mode`les ont e´te´ de´veloppe´s
afin de mode´liser la recristallisation. Un premier type de mode´lisation vise a` formuler ana-
lytiquement l’e´volution des parame`tres microstructuraux au cours de la recristallisation
statique [93] ou dynamique [94]. Un second type de mode´lisation consiste en une descrip-
tion explicite de l’e´volution de la microstructure par la migration des joints de grains ; parmi
ces derniers, les plus re´pandus sont : la me´thode de Monte-Carlo [95], les automates cellu-
laires [96] et la me´thode ”Vertex” [97–100]. Dans ces mode`les, la migration est calcule´e sur
la base d’une minimisation de l’e´nergie globale du polycristal.
Dans le premier chapitre, un me´canisme de maclage multiple par accidents de croissance
successifs est propose´ pour expliquer la formation des joints de grains de type Σ3n lors de la
croissance d’un grain. L’objectif de la mode´lisation propose´e dans cette e´tude est d’inte´grer
ce phe´nome`ne a` une simulation de la recristallisation. La description de ce phe´nome`ne passe
donc par une description explicite de la migration des joints de grains du polycristal. Le mo-
de`le de Vertex apparaˆıt comme le plus adapte´ a` l’inte´gration du phe´nome`ne de maclage du
fait de sa description simplifie´e du re´seau de joints de grains. Une me´thode de discre´tisation
en re´seau de points triples a` partir d’une cartographie d’orientation mesure´e par EBSD sera
de´taille´e au chapitre 5. La me´thode propose´e permet de simuler la recristallisation sur la
base de cartographies d’orientation expe´rimentales et, de ce fait, de partir d’e´tats initiaux
repre´sentatifs en termes de distribution de tailles de grains et de joints de grains.
Un premier paragraphe est de´die´ a` la description du mode`le de Vertex et a` son applica-
tion a` un re´seau de points triples issu de la discre´tisation d’une cartographie d’orientation.
Ensuite, une proposition d’adaptation du mode`le de Vertex est pre´sente´e. Une discussion
sur les re´sultats obtenus met en avant les limites de cette adaptation et aboutit aux pers-
pectives possibles de de´veloppement du mode`le.
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2.1 Description de la me´thode Vertex
2.1.1 Principe de la me´thode
La me´thode de simulation dite ”Vertex” est base´e sur une description en ”sommets”
(Vertices), chaque sommet e´tant le lieu de rencontre de trois joints de grains. Ces points
triples sont relie´s entre eux par des joints de grains ide´alise´s par des segments de droites.
Les grains du polycristal sont donc de´crits par une suite de points triples relie´s entre eux et
formant un ensemble ferme´. L’e´volution de la microstructure est alors simule´e en calculant
le de´placement de l’ensemble des points triples. Le mode`le de Vertex est initialement pre´vu
pour simuler la croissance de grains sur des re´seaux de points triples construits de manie`re
ale´atoire [97, 98]. Dans ce cas, le de´placement d’un point triple est fonction du de´place-
ment de ses proches voisins et des forces re´sultantes des e´nergies de chacun des joints de
grains qu’il relie. L’e´nergie d’un joint de grains est calcule´e sur la base de la de´sorienta-
tion cristallographique entre les deux grains qu’il se´pare (Read-Shockley). Plusieurs e´tudes
re´centes [99, 100] proposent d’adapter le mode`le de Vertex a` la recristallisation en introdui-
sant l’e´nergie stocke´e dans les grains dans l’e´quation de mouvement des points triples. Les
simulations sont alors re´alise´es sur un re´seau de points triples dans lequel sont introduits
des germes recristallise´s dont l’e´nergie stocke´e est nulle au sein de grains de´forme´s stockant
initialement une e´nergie de de´formation.
2.1.2 Formalisme de la me´thode
L’e´volution de la microstructure discre´tise´e est re´alise´e par le mouvement de chacun
des N sommets. La position de chaque sommet i est repe´re´e par un vecteur −→ri (xi, yi).
L’e´quation qui controˆle le mouvement des sommets prend en compte l’e´nergie stocke´e dans
les trois grains adjacents, l’e´nergie interfaciale γij et la mobilite´ mij des trois joints de
grains adjacents note´s j = 1, 2 et 3. L’e´nergie interfaciale γij est donne´e en fonction de
la de´sorientation des joints de grains θ. Pour les joints de grains de faible de´sorientation
(θ < 15°), l’e´nergie est pre´dite par l’e´quation de Read-Shockley. Pour les joints de grains
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de plus grande de´sorientation, l’e´nergie est fixe´e a` une valeur constante γmax.
γij =
 γmaxexp(θ/θ0) θ < θ0γmax θ > θ0 (2.1)
La vitesse de l’ensemble desN points triples est re´gie par le syste`me d’e´quations couple´es
suivant :
Di




−→vi i = 1, ..., N (2.2)
−→vi est le vecteur vitesse associe´ au sommet i. Les indices j correspondent aux trois points
triples adjacents au point triple i. Les termes Di et Dij et
−→























Le terme mij repre´sente la mobilite´ du joint de grain (ij) [100].
δEij est la diffe´rence entre l’e´nergie stocke´e dans les deux grains se´pare´s par le joint de
grains (ij). −→rij(xij , yij) = ri − rj de´finit la direction du joint de grains et −→nij est le vecteur
unitaire normal. Ces notations sont re´sume´es dans la figure 2.1.
Figure 2.1 – Notations utilise´es dans la formulation du mode`le Vertex d’apre`s [100].
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Quand un sommet i est aligne´ avec au moins deux de ses voisins, la matrice Dj devient
non-inversible. Weygang et al. [99], pour pallier a` ce proble`me, annulent le calcul de de´pla-
cement du noeud jusqu’a` ce que l’alignement ne soit plus pre´sent. Cette approximation n’est
pas re´aliste compte tenu de la fre´quence de cette situation dans une microstructure macle´e.
Pour cela, Kawasaki et al. [97] proposent une approximation pour simplifier la matrice Dj
et de´coupler le syste`me. Il est a` noter que l’utilisation de cette approximation diminue de
fac¸on drastique le couˆt en temps qu’engendre la re´solution du syste`me d’e´quations complet






avec les meˆmes notations que pre´ce´demment.
2.1.3 Transformations topologiques
Pendant la simulation, des transformations topologiques doivent eˆtre re´alise´es. La pre-
mie`re transformation est la rencontre de deux grains conduisant a` la disparition d’un joint
de grains et a` la ge´ne´ration d’un nouveau, fig 2.2a). La seconde est la disparition d’un
grain a` trois coˆte´s fig 2.2b). Ce sont les transformations topologiques de base ne´cessaires au
a)
b)
Figure 2.2 – Transformations topologiques ne´cessaires au de´roulement de la simulation :
a) Rencontre de deux grains, b) Disparition d’un grain.
de´roulement de la simulation. La discre´tisation de la microstructure ne´cessite la de´finition
d’une longueur critique. Cette longueur critique donne la longueur minimum d’un joint de
grains et l’aire minimale d’un grain que le mode`le peut de´crire. Cette longueur critique
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Lc intervient lors de chaque transformation topologique. De`s qu’un joint de grains devient
plus court que Lc, la disparition du joint de grains est impose´e. De la meˆme manie`re, si
la surface d’un grain devient infe´rieure a` L2c , la disparition de celui-ci est impose´e. Dans
toutes les transformations, les entite´s cre´e´es (joint de grains ou germe) doivent eˆtre de taille
supe´rieure a` la longueur critique afin qu’ils ne disparaissent pas lors de l’ite´ration suivante.
Nous avons ici choisi de fixer la longueur initiale de tout segment cre´e´ a` 1, 1× Lc.
2.2 Application a` une cartographie EBSD discre´tise´e
Le mode`le de´crit dans le paragraphe 2.1 est imple´mente´ dans le logiciel de calcul ma-
triciel Matlab. L’objectif de ce paragraphe est de montrer la possibilite´ de re´aliser une
simulation a` partir d’une cartographie discre´tise´e en re´seau de points triples selon la me´-
thode de´crite dans le chapitre 5.
Une cartographie correspondant a` l’e´tat initial de notre mate´riau d’e´tude principal est
choisie pour servir de base a` la simulation de la recristallisation statique. Il s’agit d’une
cartographie d’orientation re´alise´e sur un e´chantillon issu d’un barre file´e de N19. Les e´tapes
de discre´tisation de cette cartographie sont pre´sente´es dans la figure 5.10 du paragraphe
5.2.5.
Afin de simuler une recristallisation, une e´nergie stocke´e doit eˆtre attribue´e a` chacun
des grains. Connaissant l’orientation des grains, il est possible d’estimer l’e´nergie stocke´e
dans les grains lors d’une de´formation. En premie`re approche, le chargement choisi est une
compression et l’e´nergie stocke´e dans les grains est estime´e graˆce a` l’application d’un facteur
de Taylor M a` une valeur d’e´nergie moyenne E0 fixe´e : E =M2 ∗E0. Une fois cette e´nergie
calcule´e, des germes recristallise´s doivent eˆtre introduits dans le re´seau de points triples.
Une transformation supple´mentaire doit donc eˆtre introduite. Dans le mode`le de vertex, la
nucle´ation de nouveaux grains recristallise´s peut eˆtre faite au niveau des points triples. Cette
transformation topologique consiste a` remplacer un point triple par un nouveau triplet de
trois points triples constituant un germe non-e´croui. A chaque germe cre´e est attribue´e une
e´nergie nulle E = 0 traduisant l’absence de de´formation.
Les valeurs des parame`tres utilise´s pour les simulations sont rassemble´es dans le tableau
2.1.
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tf 1000 s
drc 0, 01 µm
Lc 0, 1 µm
m 1.10−13 m4s−1J−1
γmax 10 Jm−2
Table 2.1 – Valeur des parame`tres utilise´s pour le mode`le Vertex.
2.2.1 Proce´dure nume´rique
L’algorithme utilise´ pour la proce´dure nume´rique est pre´sente´ dans la figure 2.3. Elle
consiste en une succession des transformations de´crites pre´ce´demment :
" La premie`re e´tape de la proce´dure est la construction du re´seau de points triples
a` partie d’une cartographie EBSD expe´rimentale. Cette e´tape, base´e sur la de´tection des
points triples est de´taille´e dans le chapitre 5.
" La deuxie`me e´tape est l’introduction des germes non-e´crouis dans le re´seau de points
triples.
" Une fois la variable temps t initialise´e a` ze´ro, le calcul incre´mental du mouvement
des points triples est re´alise´.
" A chaque pas de temps, le calcul du mouvement de chaque point triple est calcule´ selon
l’e´quation 2.6. Le pas de temps est adapte´ en utilisant un crite`re base´ sur le de´placement
maximal calcule´ sur tous les points triples. Si ce de´placement drM est supe´rieur a` une valeur
critique drc, l’incre´ment de temps est divise´ par deux et le calcul est initialise´ a` l’incre´ment
de temps pre´ce´dent. Une fois que drM satisfait le crite`re, l’incre´ment de temps pour la
prochaine e´tape est augmente´ de drM/2.
" Entre chaque e´tape, tous les joints de grains atteignant une valeur infe´rieure a` la
longueur critique Lc sont soumis aux transformations topologiques de rigueur. Avec cette
proce´dure, l’inte´grite´ du re´seau de points triples peut eˆtre assure´e par l’utilisation des valeurs
approprie´es de drc et la longueur critique Lc.
" Ce calcul incre´mental est re´alise´ jusqu’a` ce que la variable de temps t atteigne une
valeur choisie tf marquant la fin de la simulation.
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Figure 2.3 – Proce´dure nume´rique.
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2.2.2 Etude de la germination
La croissance de ces germes est conditionne´e par leur taille initiale et par l’e´nergie sto-
cke´e dans les grains environnants. En re´alite´, la ge´ne´ration de germe a lieu par activation
thermique. Dans le mode`le de vertex, la taille initiale des joints de grains adjacents aux
germes doit eˆtre plus grande que la longueur critique LC . On choisit ici d’introduire des
germes triangulaires e´quilate´raux, et de cote´ de longueur 1, 1×Lc, a` tous les points triples
initialement pre´sents. Pour une e´nergie stocke´e initiale donne´e, la proportion de germes
croissant et disparaissant de´finit le taux de nucle´ation initiale dans son sens classique. La
figure 2.4 montre l’influence de la longueur critique sur l’e´volution du nombre de germes
en croissance en fonction de l’e´nergie stocke´e E0. Il apparaˆıt que la longueur critique n’a
qu’une faible influence sur la germination. Afin de confirmer cette observation, l’e´volution
de la fraction surface recristallise´e X est repre´sente´e pour trois longueurs critiques diffe´-
rentes et une meˆme e´nergie stocke´e initiale. La figure 2.5 montre que cette e´volution n’est
pas affecte´e par le choix de la longueur critique. La ”nucle´ation”, c’est-a`-dire le premier
stade de croissance d’un germe, de´pend donc uniquement de la position initiale du germe
introduit et de l’e´nergie stocke´e.
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Figure 2.4 – Influence de la longueur critique Lc sur le nombre de germes en croissance.
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Figure 2.5 – Influence de la longueur critique Lc sur l’e´volution de la fraction de surface
recristallise´e (E0 = 8MJ/m3).
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2.2.3 Etude de la cine´tique de recristallisation statique
L’e´volution de la fraction de surface recristallise´e X est trace´e en fonction du temps
pour quatre valeurs d’e´nergie stocke´e E0 diffe´rentes (figure 2.6).
La cine´tique de la recristallisation statique est classiquement de´crite par une loi de type
Avrami :
X = 1− exp(−ktn) (2.7)
Les valeurs identifie´es de n sont reporte´es dans la le´gende de la figure 2.6.
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Figure 2.6 – Influence de l’e´nergie stocke´e sur l’e´volution de la fraction de surface recris-
tallise´e.
La figure 2.7 illustre une partie du de´roulement des simulations pour quatre valeurs
d’e´nergie moyenne E0. On observe que selon la valeur d’e´nergie stocke´e, le nombre de
germes en croissance varie. La croissance d’un germe est a` la fois fonction de l’e´nergie
stocke´e disponible dans les grains qui l’entourent mais e´galement de la possibilite´ qu’il a de
coalescer avec un autre germe proche.
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t = 1s t = 100s t = 200s t = 300s
Figure 2.7 – Simulation de la recristallisation statique pour quatre valeurs d’e´nergie
moyenne E0 diffe´rentes a` partir d’un meˆme e´tat initial pour 312 grains. Les grains re-
cristallise´s apparaissent en gris clair.
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2.3 Adaptation du mode`le au multi-maclage
On propose ici une premie`re piste pour l’introduction du maclage en cours de simulation.
Pour qu’elle ait du sens, cette simulation doit respecter les caracte´ristiques physiques de
la paroi de macle. Elle consiste a` construire la trace d’un plan {111} sur le plan de la
microstructure 2D. Ensuite, une paroi de macle ne doit pas modifier la forme initiale du
grain dans lequel elle est introduite.
2.3.1 Introduction du maclage a` la simulation
Une transformation supple´mentaire est utilise´e pour la cre´ation des parois de macle.
Cette transformation consiste a` introduire, comme dans le cas de la germination, un nouveau
”grain” constituant la partie macle´e d’un grain existant.
Une premie`re contrainte est impose´e sur l’orientation de la trace de la paroi de macle.
Celle-ci est contrainte a` rester paralle`le a` la trace du plan {111}. Dans le mode`le actuel, la
cre´ation d’une paroi de macle est faite par une approche probabiliste. A intervalle constant
de fraction de surface recristallise´e, une paroi de macle peut apparaˆıtre dans l’un des grains
entourant chacun desN points triples. Pour chaque sommet, une probabilite´ PM est calcule´e
pour chacun des quatre plans {111} des trois grains adjacents (soit 12 possibilite´s).
Cette probabilite´ est fonction de l’angle θ entre la normale du plan {111} et la direction
du ”front de migration” assimile´e au vecteur vitesse −→vi (figure 2.8). Par cette approche, on
augmente la probabilite´ d’apparition d’une paroi de macle dont la normale est favorablement
oriente´e par rapport au front de croissance. De plus, l’apparition d’une paroi de macle est
conditionne´e par la valeur de la norme du vecteur vitesse −→vi . Ces hypothe`ses conduisent a`
l’expression 2.8 :








ou` Vc est un parame`tre supple´mentaire qui de´finit une vitesse de migration critique au
dessous de laquelle le maclage n’a pas lieu.
La valeur PM est calcule´e et compare´e a` une valeur ale´atoire entre 0 et 1. Si cette valeur
ale´atoire est plus e´leve´e que la probabilite´ PM , la transformation topologique est re´alise´e
dans le grain concerne´.
Le grain en croissance est alors divise´ en deux parties se´pare´es par un nouveau joint
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de grain suivant la direction de la trace du plan {111} se´lectionne´. Ainsi, deux nouveaux
points triples sont cre´e´s a` l’intersection des joints de grains du grain initial et la paroi de
macle (points triples a et b dans la figure 2.8). La distance entre les deux nouveaux points
triples a et b et le point triple i est calcule´e de manie`re a` donner aux joints de grains cre´e´s
la longueur minimale de 1, 1 ∗ Lc.
Figure 2.8 – Introduction d’une paroi de macle lors de la migration d’un point triple.
Au-dela` de la cre´ation des parois de macle, une gestion particulie`re des points triples
adjacents a` celle ci doit eˆtre faite. Il s’agit de s’assurer que la paroi de macle reste paralle`le
a` la trace du plan {111} dans lequel elle est initialement de´finie. Pour ce faire, le vecteur
vitesse calcule´ pour ces points triples est toujours projete´e sur la trace du plan {111}. Ainsi,
on s’assure que les points triples ne peuvent se de´placer que dans cette direction.
2.3.2 Re´sultats du maclage et maclage multiple
La figure 2.9 repre´sente l’e´volution d’une simulation incluant l’apparition des parois de
macle. Par souci de clarte´, cette simulation est re´alise´e sur un nombre re´duit de grains.
Avant la simulation, l’ensemble des joints de grains est caracte´rise´ selon la me´thode de´crite
dans la paragraphe 5.2.4. Ainsi un indice de co¨ıncidence (CSL), s’il existe, est attribue´ a`
chaque joint de grains. De meˆme, chaque nouveau joint de grains cre´e´ (maclage, germination,
changement de topologie) est caracte´rise´ selon la meˆme me´thode. De plus, on fait le choix
d’attribuer aux parois de macle une e´nergie d’interface nulle.
Les parois de macle introduites lors de la simulation sont repre´sente´es en rouge, les
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Figure 2.9 – Introduction de parois de macle au cours de la simulation.
joints de grains de type Σ3n en bleu. Comme le pre´voit le mode`le de maclage multiple par
accidents de croissance successifs, on observe que la rencontre des parois de macle entraˆıne
la formation d’un joint de grains de type Σ9.
2.3.3 Limites du mode`le
Bien que l’orientation d’une paroi de macle soit fixe´e au cours des de´placements, les
changements de topologie faisant intervenir un des deux points triples adjacents a` celle-ci
entraˆıne ine´vitablement un changement de son orientation. Il n’est pas possible ainsi de
conserver une orientation cristallographiquement correcte des parois de macle tout au long
de la simulation. Cette configuration est illustre´e dans le sche´ma de la figure 2.10.
Dans la configuration repre´sente´e fig 2.10, la longueur du segment AB devient infe´rieure
a` la longueur critique LC ce qui entraˆıne sa disparition par changement de topologie, et la
cre´ation du segment A′B′. Ce changement de topologie entraˆıne une modification de l’orien-
tation initiale (trace du plan {111}) de la paroi de macle. Ces changements d’orientation
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Figure 2.10 – Changement d’orientation d’une paroi de macle due a` un changement topo-
logique.
peuvent eˆtre observe´s dans la simulation pre´sente´e figure 2.9.
Un second proble`me intervient lorsque l’e´nergie stocke´e est trop importante par rapport
a` l’e´nergie d’interface des joints de grains. En effet, la contrainte d’orientation impose´e
aux parois de macle entraˆıne des configurations inde´sirables ne pouvant pas eˆtre ge´re´es
par le mode`le. Un exemple de configuration inde´sirable est illustre´ dans la figure 2.11. Le
de´placement du point triple note´ A par rapport au point B, contraint a` suivre la trace du










Figure 2.11 – Proble`me de chevauchement de joints de grains duˆ a` la contrainte d’orien-
tation de la paroi de macle.
Le nombre de ces configurations inde´sirables augmente lorsque le nombre de parois de
macle introduites augmente. Ces instabilite´s entraˆınent, dans l’e´tat de de´veloppement ac-
tuel du mode`le, l’impossibilite´ d’aboutir a` des simulations re´alistes pouvant pre´tendre a`
reproduire convenablement le phe´nome`ne de maclage multiple en recristallisation.
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Bilan
Le mode`le de Vertex montre son efficacite´ pour simuler de manie`re simple la recristal-
lisation statique. Elle permet de reproduire convenablement les phe´nome`nes de croissance
et de coalescence de germes et d’aboutir a` des cine´tiques de recristallisation re´alistes.
L’adaptation du mode`le pre´sente´e dans ce chapitre s’ave`re prometteuse pour simuler le
phe´nome`ne de maclage et de maclage multiple par accidents de croissance successifs tels qu’il
sont de´crits dans le chapitre 1. Cependant, des proble`mes topologiques lie´s a` la pre´sence des
parois de macle sont rencontre´s. Ces proble`mes sont dus a` la contrainte d’orientation (trace
du plan {111}) impose´e aux parois de macle au cours de la simulation. Cette contrainte est
cependant ne´cessaire a` une description convenable du phe´nome`ne de maclage. De nouvelles
solutions sont donc a` apporter afin d’e´viter ces erreurs.
Les traitements d’inge´nierie des joints de grains font intervenir des phe´nome`nes com-
plexes tels que la recristallisation dynamique et la restauration qui ne peuvent pas eˆtre
inte´gre´s dans le mode`le a` ce stade de de´veloppement. De meˆme, le mode de germination
en recristallisation apparaˆıt comme un phe´nome`ne incontournable dans la compre´hension
des me´canismes de modification du re´seau de joints de grains. Pour cette raison, une atten-
tion particulie`re doit eˆtre porte´e sur cet aspect dans les de´veloppements du mode`le. Enfin,
la pre´sence d’une seconde phase susceptible d’ancrer les joints de grains est a` prendre en
compte si l’on souhaite reproduire des cine´tiques de croissance re´alistes.
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Chapitre 3
Me´thodes d’analyse du re´seau de
joints de grains
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Introduction
Les traitements d’inge´nierie des joints de grains pre´tendent a` une ame´lioration du re´seau
de joints de grains. Pour cela, la ”qualite´” du re´seau de joints de grains doit eˆtre appre´cie´e
avant et apre`s traitement. Cette appre´ciation est faite sur la base d’un choix d’analyse des
caracte´ristiques du re´seau de joints de grains. L’analyse sur des cartographies d’orientation,
obtenues par EBSD, est re´alise´e sur des zones finies d’e´chantillons me´tallographiques polis.
La reconstitution du re´seau de joints de grains a` partir des cartographies d’orientation est
tre`s de´pendante du protocole expe´rimental utilise´ depuis la pre´paration de l’e´chantillon
jusqu’au ”nettoyage” des cartographies. C’est de cette reconstitution que de´pend la validite´
du re´sultat de l’analyse du re´seau de joints de grains. Trois aspects sont a` prendre en compte
concernant la me´thode a` utiliser : la repre´sentativite´ des mesures, leur reproductibilite´ et
l’analyse que l’on en fait. Le soin porte´ a` chacun de ces aspects est d’autant plus important
que la me´thode utilise´e comporte d’e´tapes pour aboutir a` la valeur mesure´e. Pour cela, un
soin particulier et des choix raisonne´s doivent eˆtre pris pour chacune des nombreuses e´tapes
qu’exige la caracte´risation d’un re´seau de joints de grains.
La pre´paration des e´chantillons doit donc eˆtre optimise´e afin que la surface de l’e´chan-
tillon soit suffisamment repre´sentative de l’e´tat microstructural du volume. Il s’agit pour
cela de supprimer toutes les traces d’e´crouissage que peuvent laisser la de´coupe et le polis-
sage.
Ensuite, il s’agit de re´aliser une acquisition selon un protocole reproductible et adapte´ a`
tous les e´chantillons. Les principaux parame`tres a` ajuster lors de l’acquisition sont l’e´tendue
et le pas de la grille de mesure, ainsi que le temps d’exposition utilise´ pour acque´rir le cliche´
de diffraction. Lors de campagnes expe´rimentales exploratoires telles que celles pre´vues dans
le programme ORGANDI, le nombre d’e´chantillons est tre`s souvent important et le temps
de manipulation est limite´ par la disponibilite´ des e´quipements. Le protocole expe´rimental
choisi doit donc assurer un compromis entre fide´lite´ de la mesure et temps de manipulation.
L’e´tendue de la cartographie doit eˆtre suffisamment importante pour avoir un nombre de
grains repre´sentatif. Le pas d’acquisition doit eˆtre assez petit pour reproduire fide`lement
les de´tails de la microstructure (plus petits grains, parois de macle, pre´cipite´s). Ces deux
aspects sont donc fonction de la taille des grains ; or, selon l’e´tat des e´chantillons (de´forme´s,
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trempe´s, recuits), la taille de grains est tre`s variable. Un choix adapte´ des parame`tres
d’acquisition doit alors eˆtre fait pour chacun des e´tats microstructuraux rencontre´s dans
l’e´tude.
Apre`s acquisition, indexation et reconstitution, un nettoyage de la cartographie obtenue
doit eˆtre fait pour e´liminer les points aberrants sans pour autant de´grader les mesures fiables.
Pour ces diffe´rentes raisons, une e´tude pre´liminaire doit eˆtre mene´e afin de de´finir clai-
rement les me´thodes utilise´es et d’en assurer la pertinence. Ce chapitre est consacre´ a` la
pre´sentation des me´thodes expe´rimentales utilise´es, aux me´thodes d’exploitations puis enfin
a` l’e´tude de sensibilite´ des mesures aboutissant aux choix des conditions ope´ratoires fait
dans le cadre de cette e´tude et du projet ORGANDI.
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3.1 Re´alisation des cartographies EBSD
La technique pour cartographier les orientations cristallographiques dans un alliage po-
lycristallin consiste a` utiliser la diffraction des e´lectrons re´tro-diffuse´s (plus connu sous le
nom de EBSD pour Electron BackScattered Diffraction) qui utilise les proprie´te´s ondu-
latoires d’un faisceau d’e´lectrons et leur capacite´ a` diffracter sur un re´seau cristallin. Elle
permet de de´terminer l’orientation cristallographique locale dans la coupe me´tallographique
d’un mate´riau polycristallin.
Par balayage d’une zone e´tendue a` la surface d’un e´chantillon poli, il est possible de
reconstituer une cartographie continue des orientations cristallographiques des grains. La
re´alisation de telles cartographies sur un nombre suffisamment repre´sentatif de grains per-
met de quantifier un ensemble de caracte´ristiques du polycristal :
" les grains du polycristal e´tant diffe´rencie´s par leurs orientations respectives, l’analyse
de leurs morphologies et de leurs tailles est facilite´e ;
" la mesure de la distribution de l’orientation de l’ensemble des grains permet d’appre´-
cier les e´ventuelles textures cristallographiques ;
" connaissant l’orientation de tous les grains contigus, la mesure de de´sorientation et
des indices de co¨ıncidence de tous les joints de grains sont possibles.
3.1.1 Diffraction des e´lectrons re´tro-diffuse´s
La mesure locale de l’orientation cristallographique par EBSD est base´e sur la figure
forme´e par la diffraction des e´lectrons re´tro-diffuse´s sur les plans oriente´s dans les conditions
de Bragg :
λ = 2dsinθB (3.1)
Ou` λ est la longueur d’onde du faisceau d’e´lectrons, d la distance inter-re´ticulaire des
plans diffractants et θB l’angle de Bragg.
Les e´lectrons du faisceau, en pe´ne´trant dans l’e´chantillon, sont diffuse´s dans toutes les
directions au-dessous du point d’impact. Parmi ces e´lectrons, certains se trouvent alors dans
les conditions de Bragg avec un plan du re´seau. L’ensemble des e´lectrons diffracte´s forment
alors une paire de coˆnes d’e´lectrons diffracte´s dont l’axe est normal au plan diffractant. Ces
coˆnes lorsqu’ils intersectent le de´tecteur forment une paire de traces hyperboliques paralle`les
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analogues aux lignes de Kikuchi produites en diffraction e´lectronique conventionnelle en
MET. La formation des lignes de Kikuchi par intersection de la partie e´mergente des coˆnes
de diffraction et de l’e´cran phosphorescent est repre´sente´e dans le sche´ma de la figure 3.1a).
L’ensemble des lignes produites par les diffe´rentes familles de plans cristallographiques forme












Figure 3.1 – Formation des lignes de Kikuchi (a) par intersection des coˆnes d’e´lectrons
diffracte´s et de le de´tecteur (b) [101].
La de´tection des bandes de Kikuchi se fait graˆce a` une technique d’analyse d’image
utilisant la transforme´e de Hough. Chaque bande du cliche´ est re´duite en un point unique
dans l’espace de Hough. Cette me´thode permet l’indexation rapide des cliche´s et donc la
mesure d’orientation sur un nombre de points de la surface suffisamment repre´sentatif de
l’e´chantillon.
La qualite´ des cliche´s de diffraction de´pend de plusieurs parame`tres expe´rimentaux :
" l’intensite´ des e´lectrons diffracte´s par l’e´chantillon, lie´e a` l’intensite´ du faisceau inci-
dent ainsi qu’au nume´ro atomique des e´le´ments en pre´sence ;
" l’e´tat de surface de l’e´chantillon : un relief trop important peut entraˆıner un effet
d’ombrage ;
" la taille de la zone irradie´e par le faisceau : plus le faisceau interagit avec un volume
petit, plus la possibilite´ de rencontrer les orientations de deux grains diffe´rents est faible. Si
la zone irradie´e se situe sur un joint de grains ou au sein d’un grain localement tre`s e´croui,
plusieurs cliche´s de diffraction se superposent, rendant l’indexation moins fiable.
De ce fait, un compromis doit eˆtre trouve´ afin que l’intensite´ du faisceau incident soit
3.1. RE´ALISATION DES CARTOGRAPHIES EBSD 83
CHAPITRE 3. ME´THODES D’ANALYSE DU RE´SEAU DE JOINTS DE GRAINS
suffisante pour produire des coˆnes de diffraction intenses tout en conservant une re´solution
spatiale suffisante. L’e´chantillon doit eˆtre incline´ d’un angle de 70° environ par rapport a` la
direction du faisceau incident afin d’obtenir une intensite´ diffracte´e optimale vers le capteur
sur lequel se forme le cliche´ de diffraction. Une focalisation convenable doit eˆtre e´galement
assure´e afin de ne pas affecter la qualite´ des cliche´s et la re´solution spatiale de la mesure.
L’inclinaison de l’e´chantillon entraˆıne la modification de la forme du volume d’interaction
entre le faisceau incident et le mate´riau. Le sche´ma de la figure 3.2 illustre ce volume
d’interaction et la re´solution spatiale qui en de´coule. On note que, du fait de l’inclinaison,





Figure 3.2 – Volume d’interaction et re´solution spatiale induite par la focalisation du
faisceau incident et l’inclinaison de l’e´chantillon lors de l’acquisition des cliche´s de diffraction
des e´lectrons re´trodiffuse´s [101].
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3.1.2 Acquisition des cartographies d’orientation
Une cartographie d’orientation est re´alise´e par balayage de l’e´chantillon selon une grille
de points. La figure de diffraction associe´e a` chacun des points donne l’orientation locale
du cristal (3 angles d’Euler) ainsi que les parame`tres IQ et CI. Le parame`tre de qualite´ de
l’image IQ (Image Quality) traduit le contraste du cliche´ de diffraction. L’indice de confiance
CI (Confidence Index) traduit la diffe´rence entre la figure de diffraction expe´rimentale et la
meilleure figure the´orique a` laquelle elle a e´te´ associe´e.
Le balayage peut eˆtre re´alise´ par un de´placement soit du faisceau incident, soit de
l’e´chantillon. Le balayage par de´placement de l’e´chantillon sous le faisceau incident permet
la re´alisation de cartographies d’orientation sur des zones e´tendues sans introduire de dis-
torsion ge´ome´trique ni de modification de la position du centre des figures de diffraction.
De plus, cette me´thode permet de conserver la focalisation du faisceau en tout point de
l’e´chantillon et donc d’obtenir une re´solution spatiale homoge`ne. La re´solution spatiale est
cependant limite´e par la pre´cision du de´placement me´canique de la platine. Dans le cas
du balayage faisceau, le pas de la grille peut eˆtre conside´rablement re´duit mais la taille de
la zone balaye´e est limite´e par les distorsions ge´ome´triques et la de´focalisation occasion-
ne´e par l’inclinaison de l’e´chantillon. Ce type de syste`me doit faire appel a` une calibration
dynamique de l’indexation pour prendre en compte le de´placement du centre des figures
de diffraction au cours du balayage. Enfin, il est ne´cessaire d’utiliser un microscope a` ba-
layage posse´dant une fonction de focalisation dynamique afin de pallier la de´focalisation
progressive du faisceau.
Dans le cadre de la re´alisation de cartographies d’orientation sur l’alliage N19, la taille
de grains mode´re´e autorise l’utilisation d’un balayage faisceau. Selon la taille de grains des
e´chantillons, la taille de la zone balaye´e et le pas de mesure choisi sont variables :
" pour une taille de grains infe´rieure a` 10 µm de diame`tre, la taille des cartographies
est limite´e a` 200 x 200 µm avec un pas de 0,5 µm ;
" pour une taille de grains comprise entre 10 µm et 20 µm de diame`tre, la taille des
cartographies est limite´e a` 400 x 400 µm avec un pas de 1 µm.
Le microscope utilise´ est un MEB Zeiss DSM982 Gemini. Il s’agit d’un appareil e´quipe´
d’un canon a` e´mission de champ qui permet une excellente re´solution jusqu’aux basses ten-
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sions : les re´solutions the´oriques sont de 1 nm a` 30 kV et de 4 nm a` 1 kV. Les cartographies
d’orientation sont obtenues avec une tension d’acce´le´ration de 20 kV et la position de dia-
phragme la plus ouverte.
3.1.3 Pre´paration des e´chantillons
Du fait de l’inclinaison de l’e´chantillon, l’e´tat de surface de l’e´chantillon doit eˆtre suf-
fisamment plan pour e´viter les effets d’ombrage. De plus, la pre´paration doit eˆtre re´alise´e
en e´vitant l’e´crouissage en surface que peut introduire le polissage me´canique. Pour cela,
le polissage est souvent re´alise´ par me´thode e´lectrolytique ou par utilisation de suspensions
de type OPS.
Les e´chantillons de N19 sont polis en utilisant un polissage me´canique avec une granu-
lome´trie de´croissante jusqu’a` 1200 puis un polissage a` la paˆte diamante´e de 6, 3 puis 1 µm.
Une suspension OPS est ensuite utilise´e pendant un temps limite´ de 2 minutes pour assurer
la finition du polissage tout en e´vitant la cre´ation de sillons aux joints de grains.
Lorsque la re´sine d’enrobage utilise´e n’est pas conductrice (polyme`re) un pont conduc-
teur est re´alise´ avec de la laque d’argent entre la partie apparente du me´tal poli et le
porte-e´chantillon.
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3.2 Exploitation classique des cartographies d’orientation
Dans cette e´tude, les acquisitions et les indexations des cliche´s de diffraction sont re´a-
lise´es a` l’aide des logiciels de´die´s de la marque TSL ™OIM. De meˆme, l’exploitation des
cartographies d’orientation obtenues sont traite´es en utilisant les fonctionnalite´s du logi-
ciel TSL ™OIM Analysis. Celui-ci permet de re´aliser les e´tapes de nettoyage et de mesures
classiques des grains et joints de grains [102].
3.2.1 Traitement pre´liminaire des cartographies d’orientation
Le soin porte´ a` la pre´paration des e´chantillons et a` l’acquisition des cliche´s de diffrac-
tion ne suffit souvent pas a` s’affranchir de quelques erreurs ponctuelles de´gradant la qualite´
globale de la cartographie une fois reconstitue´e. Ces erreurs peuvent eˆtre ne´fastes a` l’exploi-
tation d’une cartographie. Une attention particulie`re doit eˆtre porte´e au parame´trage des
outils utilise´s a` chaque e´tape du nettoyage. En effet, le nettoyage doit assurer efficacement
une e´limination des erreurs re´elles sur les mesures d’orientation sans de´grader les mesures
fiables.
Selon la source de l’erreur de mesure, un point de mesure errone´e pourra eˆtre discrimine´
a` l’aide d’un indicateur particulier :
" un point de mesure errone´ duˆ a` la pre´sence d’un e´le´ment e´tranger a` la surface de
l’e´chantillon est caracte´rise´ par un cliche´ de diffraction inexistant qui entraˆıne une incapacite´
du logiciel d’indexation de donner une valeur d’orientation ;
" un point de mesure errone´ duˆ a` l’apparition de plusieurs re´seaux diffractant sur un
meˆme cliche´ entraˆıne l’attribution d’une valeur faible de l’indice de confiance ;
" un point dont la valeur d’orientation mesure´e est isole´e par rapport a` celles de ses
proches voisins, est souvent conside´re´ comme errone´.
Ainsi, plusieurs me´thodes sont employe´es pour discriminer et remplacer la valeur d’orien-
tation d’un point de mesure conside´re´ comme errone´. Le logiciel d’exploitation posse`de un
ensemble d’outils pour re´aliser le nettoyage des cartographies. Parmi ceux-ci, les e´tapes de
nettoyage choisies pour la pre´sente e´tude font intervenir les traitements suivants donne´s par
ordre d’utilisation :
" ”Confidence Index Correlation” est un traitement base´ sur l’indice de confiance at-
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tribue´ a` chaque point de la cartographie. Un seuil est choisi sur la valeur de cet indice.
Si un point de mesure posse`de un indice infe´rieur a` ce seuil, son orientation est modifie´e.
L’orientation du point voisin, dont l’indice de confiance est le plus grand, lui est alors at-
tribue´e. Cette ope´ration entraˆınant donc un moyennage local des mesures d’orientation, un
seuil trop e´leve´ peut amener a` un ”lissage” des orientations sur une partie trop importante
de la cartographie et ainsi provoquer un biais lors des mesures locales de de´sorientation.
" ”Grain dilation” est un traitement qui consiste a` supprimer les grains de´finis par un
nombre de points contigus infe´rieur a` un seuil de´fini. L’orientation du point voisin dont l’in-
dice de confiance est le plus grand parmi les points n’appartenant pas au grain a` supprimer
est alors attribue´e a` chaque point modifie´. L’ordre de suppression des points du grain est
choisi ale´atoirement. Cette ope´ration est base´e sur la de´finition du grain qui est de´taille´e
dans le paragraphe 3.2.2.
3.2.2 De´finition et mesure de la taille de grains
La mesure de la taille de grains, bien qu’e´tant une notion apparemment simple et claire,
me´rite une attention particulie`re lorsque que l’on s’inte´resse au re´seau de joints de grains.
Selon la de´finition que l’on fait du joint de grains, la de´finition du grain peut changer et
ainsi affecter la mesure de taille de grains.
La taille de grains est une mesure norme´e de´finie par l’ASTM [103]. Cette norme pre´-
conise trois types de mesure : par comparaison a` des images de re´fe´rence, par la me´thode
des ”intercepts” et par comptage du nombre de grains par unite´ d’aire. Ces trois mesures
peuvent eˆtre converties en diame`tre moyen e´quivalent. La formulation de ces conversions
n’est pas de´taille´e dans ce chapitre. Quelle que soit la me´thode employe´e, les grains sont
conside´re´s comme les zones se´pare´es par les joints de grains re´ve´le´s par la micrographie.
Une pre´cision est faite au sujet des parois de macle qui, selon la norme, ne doivent pas
eˆtre conside´re´es comme des joints de grains. Un grain peut eˆtre constitue´ d’un ensemble de
zones de contraste homoge`ne se´pare´es par des parois de macle rectilignes.
Dans le traitement des cartographies EBSD, un grain est conside´re´ comme un ensemble
de points de mesure contigus se´pare´s par une de´sorientation infe´rieure a` un seuil angulaire.
Ce seuil correspond a` la limite angulaire qui se´pare les joints de grains de faible et forte
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de´sorientation. Du fait de la diffe´rence sur le concept meˆme de grain, les valeurs de taille
de grains mesure´es sur la base de cartographies EBSD ne peuvent pas eˆtre directement
compare´es a` des tailles de grains au sens me´tallographique du terme. Conforme´ment a` la
loi de Read et Shockley, la valeur du seuil angulaire est e´gale a` 15°. La valeur par de´faut
du logiciel d’exploitation est de 10°. Par souci d’homoge´ne´ite´ des mesures re´alise´es dans les
diffe´rents laboratoires participant au projet ORGANDI et des re´sultats de la bibliographie,
la valeur de 10° est adopte´e pour l’ensemble des re´sultats pre´sente´s.
La taille d’un grain obtenue avec le logiciel d’exploitation consiste simplement a` compter
le nombre de points contenus dans ce grain. L’aire du grain est obtenue en multipliant le
nombre de points appartenant au grain par le carre´ du pas de la grille. La taille des grains
peut aussi eˆtre spe´cifie´e par un diame`tre e´quivalent. Le diame`tre d’un grain est calcule´ en
supposant que le grain est un cercle. Le diame`tre e´quivalent est alors e´gal a` 2 fois la racine
carre´e de l’aire, divise´e par pi. Il est aussi possible de de´terminer une valeur de l’indice ASTM
G correspondant a` l’aire A d’un grain graˆce a` la relation : G = −3, 32 ∗ log(A) − 2, 95, ou`
A est exprime´ en mm2. L’aire du grain servant de base a` toutes les autres mesures de la
taille des grains, les re´sultats pre´sente´s dans la suite de la the`se seront exprime´s en µm2.
Le logiciel permet, comme le pre´conise la norme, d’exclure les parois de macle de la me-
sure de la taille de grains. Pour de´terminer si un joint de grains est une paroi de macle, trois
crite`res sont utilise´s. Premie`rement, la de´sorientation du joint de grains doit correspondre,
a` une tole´rance angulaire pre`s de 2°, a` une rotation de 60° autour d’un axe <111>. Ensuite,
l’orientation de la trace du joint de grains doit correspondre, a` une tole´rance angulaire de
2°, a` l’orientation the´orique de cette trace. Enfin, les traces des plans {111} de chacun des
deux grains ne doivent pas diffe´rer de plus de 8°.
Selon le phe´nome`ne que l’on souhaite caracte´riser par une mesure de la taille de grains,
l’exclusion des parois de macle est justifie´e ou non. Lorsque l’on s’inte´resse aux grains au
sens de la croissance lors des traitements thermiques, l’exclusion des parois de macle se
justifie. En effet, un grain en croissance peut eˆtre subdivise´ si un accident de croissance
donne naissance a` une paroi de macle. On ne conside´rera pas cette subdivision comme
l’apparition d’un nouveau grain de petite taille mais comme une croissance continue du
grain initial. Lorsque l’on s’inte´resse aux grains au sens du polycristal, rien ne justifie
l’exclusion des parois de macle qui font partie inte´grante du re´seau de joints de grains.
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Enfin, l’utilisation des cartographies d’orientation pour la mesure de la taille de grains
permet de re´aliser une estimation de la mesure de la taille des sous-grains lorsque ces
structures existent. En effet, une diminution du seuil angulaire qui de´finit les grains permet
de faire apparaˆıtre un assemblage des sous-grains au sein d’un grain de´forme´.
Pour illustrer ces diffe´rentes notions, les grains d’une meˆme cartographie sont repre´sente´s
avec trois de´finitions diffe´rentes :
" tole´rance angulaire e´gale 10° sans exclusion des parois de macle (l’aire moyenne des
grains est note´e AgAM ) (cf. figure 3.3a) ;
" tole´rance angulaire e´gale a` 10° avec exclusion des parois de macle (l’aire moyenne des
grains est note´e AgSM ) (cf. figure 3.3b) ;
" tole´rance angulaire de 2° sans exclusion des parois de macle (l’aire moyenne des
sous-grains est note´e AgSG) (cf. figure 3.3c).
a) Avec parois de macle b) Sans paroi de macle c) Sous-grains
Figure 3.3 – Modification de l’aspect des grains selon la de´finition choisie. Repre´sentation
en couleur ale´atoire unique par grain. Echantillon de N19 issu de la barre file´e.
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3.2.3 Mesure des fractions de joints de grains ”spe´ciaux”
Les joints de grains peuvent eˆtre, sur la base de leur description cristallographique,
classe´s en cate´gories (cf. §1.1.1). Le crite`re utilise´ ici pour cate´goriser les joints de grains
est celui de Brandon.
Le logiciel d’exploitation permet de mesurer la proportion de joints de grains de chacune
des cate´gories parmi l’ensemble des joints de grains du re´seau. Les joints de grains ne sont
pas conside´re´s individuellement et ne peuvent donc pas eˆtre de´nombre´s. Seules des longueurs
de joints de grains sont mesure´es en comptabilisant les paires de points se´pare´s par une
de´sorientation correspondant a` une cate´gorie donne´e de joints de grains. La fraction en
longueur de joint de grain est note´e dans la suite de la the`se fL et la fraction en nombre de
joints de grains est note´e fN .
Dans le cas des joints de grains spe´ciaux d’indice de co¨ıncidence Σ3, le logiciel permet,
par la me´thode de´crite dans le paragraphe pre´ce´dent, de diffe´rencier les Σ3 correspon-
dant a` une paroi de macle cohe´rente. On note fL(Σ3coh.) la proportion des ces joints de
grains. La fraction des Σ3 ne correspondant pas a` une paroi de macle cohe´rente est note´e
fL(Σ3non−coh.). Cette fraction peut eˆtre calcule´e graˆce a` la relation :
fL(Σ3non−coh.) = fL(Σ3)− fL(Σ3coh.) (3.2)
3.2.4 Mesure de la mosa¨ıcite´ d’orientation dans les grains
Le logiciel d’exploitation permet de mesurer la de´sorientation moyenne au sein des grains
du polycristal selon deux me´thodes principales.
La me´thode ”Grain Average Misorientation”(GAM) permet de calculer la de´sorientation
moyenne de chaque point avec ses premiers voisins au sein d’un meˆme grain. La valeur
moyenne des de´sorientations calcule´es sur l’ensemble des points du grain est attribue´e a` ce
dernier.
La me´thode ”Grain Orientation Spread”(GOS) prend pour re´fe´rence l’orientation moyenne
des points formant le grain. Pour chaque point, la de´sorientation par rapport a` cette re´fe´-
rence est calcule´e. La valeur moyenne des de´sorientations ainsi calcule´es sur l’ensemble des
points du grain est attribue´e a` ce dernier.
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La mesure locale de de´sorientation entre deux points de mesure est tre`s sensible a` la
taille du pas de la grille de la cartographie. Pour un meˆme gradient d’orientation, plus le
pas de mesure est faible plus la de´sorientation mesure´e est re´duite. De ce fait la valeur du
GAM attribue´e a` un grain doit eˆtre accompagne´e du pas de la grille utilise´. L’e´cart a` la
moyenne utilise´e pour le calcul du GOS est moins de´pendant du pas choisi.
Dans le cadre de cette e´tude, les de´formations sont re´alise´es a` haute tempe´rature. De
ce fait, l’e´crouissage des grains est accompagne´ par le phe´nome`ne de restauration. Les dis-
locations produites sont tre`s rapidement re´organise´es en structure de sous-joints. Ainsi, la
de´sorientation locale au sein des sous-grains peut eˆtre tre`s faible et ne pas refle´ter le niveau
d’e´crouissage du grain. L’utilisation de l’orientation moyenne du grain comme re´fe´rence per-
met d’appre´cier la de´sorientation d’un bout a` l’autre d’un grain, issue d’une de´formation,
malgre´ le re´arrangement des dislocations. Pour cette raison, la mesure des de´sorientations
moyennes dans les grains est re´alise´e en utilisant la me´thode GOS.
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3.3 Etude de sensibilite´ des mesures
Ce paragraphe est destine´ a` mettre en e´vidence l’influence des parame`tres d’acquisition
et de traitement des cartographies sur la qualite´ de reconstitution des grains de l’e´chantillon
et sur la validite´ des mesures des grains et joints de grains.
3.3.1 Influence du pas d’acquisition et du nettoyage
Dans le but de mettre en e´vidence l’effet du pas d’acquisition et du nettoyage des
cartographies sur la qualite´ des exploitations, plusieurs cartographies d’une meˆme zone
sont re´alise´es avec trois pas de mesure diffe´rents : 0,125, 0,25 et 0,5 µm. Pour cartographier
la meˆme zone de grains d’une acquisition a` l’autre, celle-ci est repe´re´e graˆce au le´ger de´poˆt
de carbone cre´e´ sur la surface irradie´e par craquage sous le faisceau des huiles contaminant
le vide de la chambre du MEB. Apre`s indexation et reconstruction des cartographies brutes,
un meˆme traitement de ”nettoyage” est re´alise´ sur les trois cartographies brutes obtenues.
L’e´chantillon choisi pour cette analyse est issu de la campagne expe´rimentale re´alise´e sur
l’alliage N19 (n◦13 dans la table 4.1, traite´ Sub-solvus).
Le nettoyage se de´roule en deux e´tapes successives :
" un nettoyage de type ”Confidence Index Correlation” (CIC) qui a pour objectif de
supprimer les points dont la mesure d’orientation n’est pas suffisamment fiable ; la valeur
minimale de CI autorise´e est 0,9.
" un nettoyage de type ”Grain Dilation” visant a` supprimer les points isole´s ne permet-
tant pas de de´finir correctement un grain. La taille minimale autorise´e pour un grain est de
4 points de mesures.
! Influence sur la mesure de la taille de grains
Pour chacune des acquisitions et chacune des e´tapes de nettoyage re´alise´es, une carto-
graphie en figure de poˆle inverse est re´alise´e. Afin de mieux visualiser les de´tails de mi-
crostructure, une vue grossie (×5) est superpose´e a` la cartographie comple`te. Les neuf
cartographies obtenues sont donne´es dans la figure 3.4. Le tableau associe´ donne les tailles
de grains mesure´es (AG(S.M.) en µm2) sur chacune des cartographies.
Pour un pas d’acquisition de 0,125 µm, la forme globale des grains est correctement
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Taille de grains AG(S.M.) en µm2
0,125 µm 0,250 µm 0,500 µm
Brute 1,97 2,22 2,94
CIC 2,29 2,81 3,59
GD 2,45 3,03 4,25
Figure 3.4 – Cartographies d’orientation en figure de poˆle inverse re´alise´es sur une meˆme
zone avec 3 pas de mesure diffe´rents : 0,125 µm, 0,250 µm et 0,500 µm et trois e´tapes de
”nettoyage” : e´tat brut, apre`s ”confidence index correlation” (CIC), apre`s CIC puis ”grain
dilation” (GD). Tableau de la taille de grains AG(S.M.) mesure´e sur chacune des cartogra-
phies.
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de´crite. On note en particulier que l’aspect rectiligne des deux parois de macle paralle`les
est correctement restitue´. Le premier traitement de nettoyage (CIC) supprime efficacement
les orientations incorrectes situe´es aux joints de grains sans supprimer les petits grains. Il
a cependant l’inconve´nient de re´duire l’e´cart entre les deux parois de macle paralle`les. La
taille de grains passe de 1,97 µm2 sur la cartographie brute a` 2,29 µm2 apre`s nettoyage.
Le second traitement n’a visuellement qu’un effet ne´gligeable sur la cartographie, le pas
de mesure e´tant suffisamment petit pour de´crire par plusieurs points les plus petits grains.
La variation de la taille de grains mesure´e est e´galement re´duite avec une augmentation de
0,16 µm2.
En passant a` un pas d’acquisition de 0,25 µm, la description globale des grains est le´-
ge`rement de´grade´e mais la paire de parois de macle est toujours correctement de´crite. La
taille de grains mesure´e est supe´rieure a` celle mesure´e avec le pas de 0,125 µm. Cette aug-
mentation est due a` l’impossibilite´ de de´crire des grains de taille infe´rieure a` 0,25 µm. Le
traitement CIC supprime les quelques erreurs ponctuelles d’indexation mais de´grade forte-
ment la forme initiale des joints de grains. La suppression de quelques points au niveau des
deux parois de macle entraˆıne le fractionnement de la partie macle´e du grain. Ce nettoyage
entraˆıne une importante augmentation de la taille de grains, les points supprime´s e´tant de
plus grande taille.
Avec un pas de 0,5 µm, l’aspect ge´ne´ral des grains est, de`s la cartographie brute, me´-
diocre et la taille de grains mesure´e est alors surestime´e. Les traitements de nettoyage
suivant entraˆınent la disparition de grains de taille non ne´gligeable ainsi que l’inte´gralite´
des parties macle´es de grains.
On observe une surestimation de taille de grains entraˆıne´e d’une part par l’utilisation
d’un pas de mesure trop important et d’autre part par l’emploi abusif de nettoyage. De ce
fait, il faut lorsque l’on compare des valeurs de taille de grains, s’assurer que les conditions
ope´ratoires utilise´es sont identiques pour l’ensemble des valeurs.
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! Influence sur la distribution de joints de grains mesure´e
Afin de mieux visualiser les de´tails de microstructure, une vue grossie (×5) est superpo-
se´e a` la cartographie comple`te. Les neuf cartographies obtenues sont donne´es dans la figure
3.5. Le tableau associe´ donne les fractions de joints de grains spe´ciaux mesure´es (fL) sur
chacune des cartographies.
Cette repre´sentation permet de visualiser la de´gradation du re´seau de joints de grains
avec l’augmentation du pas de mesure. Pour un pas de mesure suffisamment fin (0,125 µm)
l’ensemble des joints de grains est correctement de´crit. Les e´tapes de nettoyage n’ont pas
d’effet notoire sur cette description et la valeur de la fraction mesure´e varie de fac¸on ne´gli-
geable. L’utilisation d’un pas plus important entraˆıne une diminution de la fraction mesure´e
due principalement au de´faut de description des parois de macle paralle`les.
On note globalement que la fraction de joints de grains spe´ciaux mesure´e est moins
sensible aux e´tapes de nettoyage que la taille de grains.
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Fraction de joints de grains spe´ciaux
0,125 µm 0,250 µm 0,500 µm
Brute 0,318 0,286 0,256
CIC 0,316 0,282 0,245
GD 0,317 0,281 0,242
Figure 3.5 – Cartographies des joints de grains re´alise´es sur une meˆme zone avec 3 pas de
mesure diffe´rents : 0,125 µm, 0,250 µm et 0,500 µm et trois e´tapes de ”nettoyage” : e´tat
brut, apre`s ”confidence index correlation” (CIC), apre`s CIC puis ”grain dilation” (GD). Les
joints de grains spe´ciaux sont trace´s en rouge. Tableau de la fraction de joints spe´ciaux
mesure´e fL sur chacune des cartographies.
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3.3.2 Influence de la taille des cartographies
Une me´thode est propose´e pour analyser l’influence de l’e´tendue de la zone d’analyse
en termes de nombre de grains sur les mesures de la taille de grains et de la fraction de
joints de grains. Elle consiste a` faire varier la taille d’analyse d’un e´chantillon et d’e´va-
luer les variations obtenues sur les mesures de taille de grains et de fraction de joints de
grains spe´ciaux. La figure 3.6 indique en pointille´s les diffe´rentes zones d’analyse e´tudie´es.
L’e´chantillon choisi pour cette analyse est issu de la campagne expe´rimentale re´alise´e sur
l’alliage N19 (n◦13 dans la table 4.1 traite´ Sub-solvus). L’ensemble des cartographies est
re´alise´ avec un pas de mesure de 0,125 µm. Les e´volutions de la taille de grains et de la
fraction de joints de grains mesure´es en fonction du nombre de grains pre´sents dans la zone
d’analyse sont repre´sente´es dans le graphique de la figure 3.7. On note que, pour les deux
quantite´s, la valeur mesure´e converge vers une valeur stable a` partir d’environ 2000 grains.
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Figure 3.6 – Me´thode d’e´valuation de l’influence du nombre de grains dans la cartographie
sur la mesure de la taille de grains et de la distribution de joints de grains spe´ciaux.
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Figure 3.7 – Evolutions de la taille de grain AG(S.M.) (µm2) et de la fraction de joints de
grains spe´ciaux fL(Σ) en fonction du nombre de grains dans la cartographie.
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Bilan
Les parame`tres utilise´s pour l’e´tude ont fait l’objet de nombreuses re´unions avec les par-
tenaires du projet ORGANDI afin de trouver un protocole commun utilisable sur l’ensemble
des e´chantillons de l’e´tude. Le choix principal concerne celui du crite`re de tole´rance utilise´
pour classer les joints de grains. Le choix du crite`re de Brandon comme crite`re commun a
e´te´ unanime. Le crite`re de Brandon, du fait de son utilisation majoritaire dans les e´tudes
d’inge´nierie des joints de grains, apparaˆıt comme un crite`re ”par de´faut”. Un crite`re alterna-
tif est cependant propose´ pour les joints de grains issus du multi-maclage avec l’utilisation
d’une tole´rance angulaire fixe de 2◦. Ce traitement particulier est justifie´ par le caracte`re
”cohe´rent” de ces joints de grains. La tole´rance n’est alors utilise´e que pour prendre en
compte les e´ventuelles erreurs de mesures.
Le deuxie`me choix a` faire concerne celui du protocole utilise´ pour mesurer la taille de
grains. Cette mesure de´pend essentiellement de la de´finition que l’on fait du grain. Pour
assurer la pertinence des mesures, il est pre´fe´rable de donner, pour chacune des cartogra-
phies, la valeur des tailles de grains avec et sans exclusion des parois de macle. Ainsi lorsque
qu’une valeur de taille de grains est pre´sente´e, il est important que soit pre´cise´e la de´finition
utilise´e pour cette mesure.
Enfin, un choix commun a e´te´ fait sur le nombre de grains estime´ comme repre´sentatif
de l’e´chantillon. Le nombre de 2000 grains est ainsi choisi pour fixer la taille des zones
d’analyse. Cette valeur s’accorde convenablement avec les re´sultats obtenus dans l’e´tude de
sensibilite´ pre´sente´e dans ce chapitre.
L’e´tude de sensibilite´ a montre´ l’importance de l’emploi de pre´cautions particulie`res
quant aux choix des parame`tres d’acquisition et de traitement des cartographies. En effet,
un nettoyage abusif des cartographies peut entraˆıner une forte variation de la taille de grains
et des fractions de joints de grains mesure´es. Le choix du pas d’acquisition de´pend de la
taille de grains et, de ce fait, ne peut pas faire l’objet d’un choix commun applicable a` l’en-
semble des e´chantillons du projet. Dans le cas de l’alliage N19, les tailles de grains obtenues
de´pendent principalement du traitement thermique utilise´. Ainsi, un pas d’acquisition est
choisi pour chacun des trois traitements e´tudie´s : trempe´, sub-solvus et super-solvus. Le
tableau 3.1 re´sume les choix utilise´s pour chaque traitement.
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Traitement Trempe´ Sub-solvus Super-solvus
Pas de mesure (µm) 0,125 0,125 0,500
Nombre de grains minimum 2000
Nettoyage 1 CIC (>0,9)
Nettoyage 2 GD (>4 pixels)
Table 3.1 – Conditions d’acquisition et de traitements des cartographies re´alise´es sur l’al-
liage N19
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Introduction
Ce chapitre est consacre´ a` l’e´tude expe´rimentale re´alise´e pour e´valuer les effets des pa-
rame`tres de forgeage sur le re´seau de joints de grains de l’alliage N19. Les caracte´ristiques
pouvant eˆtre ajuste´es au cours du proce´de´ de forgeage sont de trois types : le mode de de´-
formation (vitesse et tempe´rature), la se´quence de forgeage (taux de de´formation et nombre
de passes) et le traitement thermique final (sub ou super-solvus).
Le principe des essais re´alise´s lors de cette campagne est de reproduire de la fac¸on la plus
fide`le possible les conditions de de´formation locale dans un galet lors du forgeage pour des
e´prouvettes de taille re´duite. Les grandes de´formations mises en oeuvre lors du forgeage im-
pliquent l’utilisation d’essais me´caniques permettant l’application d’un taux de de´formation
important sans entraˆıner la ruine de l’e´prouvette. Cette premie`re condition e´limine donc
la possibilite´ d’utiliser de simples essais de traction. La campagne de compression re´alise´e
dans le cadre de la the`se de Nadia Soua¨ı a re´ve´le´ de nombreux proble`mes de controˆle des
vitesses et taux de de´formation applique´s [104]. Pour pallier ces proble`mes expe´rimentaux,
l’utilisation d’essais de torsion a e´te´ privile´gie´e. En effet, les essais de torsion permettent a` la
fois l’application de taux de de´formation e´leve´s avec un controˆle convenable des conditions
de de´formation via le syste`me de rotation du dispositif d’amarrage des e´prouvettes.
Le plan d’expe´rience choisi pour cette e´tude est inspire´ de celui de la campagne d’es-
sais de torsion re´alise´s par Nadia Soua¨ı sur l’U720. Celui-ci est, de meˆme, inspire´ par les
me´thodes classiques d’inge´nierie des joints de grains au proce´de´ de forgeage. Lors de cette
campagne sur l’U720 tous les essais ont e´te´ re´alise´s a` la meˆme tempe´rature et deux vitesses
de de´formation ont e´te´ utilise´es. L’alliage N19 e´tant un alliage e´labore´ par me´tallurgie des
poudres, la taille de grains a` l’e´tat brut de filage est tre`s infe´rieure a` celle de l’U720. De
ce fait, l’utilisation de vitesses de de´formation infe´rieures a` 10−2s−1 et de tempe´ratures
plus e´leve´es peut conduire a` l’intervention du phe´nome`ne de superplasticite´. Ce mode de
de´formation est alors conside´re´ comme une voie supple´mentaire de modification du re´seau
de joints de grains (”Voie superplasticite´”). Ainsi, aux conditions e´tudie´es dans l’e´tude de
l’alliage U720 s’ajoutent deux conditions de vitesse et deux conditions de tempe´rature pour
lesquelles la superplasticite´ est susceptible d’intervenir.
Une analyse EBSD, re´alise´e selon le protocole choisi dans le programme ORGANDI
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(cf.Chapitre 3), est faite sur l’e´tat initial (brut de filage) puis sur l’e´tat apre`s traitement
thermo-me´canique. Afin d’analyser l’influence des de´formations a` chaud successives et des
traitements thermiques intervenant lors du proce´de´, des trempes apre`s de´formation sont
re´alise´es. L’e´tat trempe´ peut eˆtre analyse´ comme un e´tat interme´diaire re´sultant de l’e´tape
de de´formation et servant d’e´tat initial au traitement thermique. La re´alisation de carto-
graphies EBSD repre´sentatives de chacun des e´tats me´tallurgiques permet d’observer la
variation de la fraction de joints de grains spe´ciaux ainsi que de la taille de grains. Au dela`
de cette analyse classique, une e´tude plus approfondie des e´tats trempe´s est propose´e. Elle
consiste a` mettre en e´vidence la mosa¨ıcite´ d’orientation cristallographique dans certains
grains de la microstructure. Cette me´thode permet de quantifier plus pre´cise´ment l’effet de
la recristallisation dynamique sur le re´seau de joints de grains.
105
CHAPITRE 4. ETUDE EXPE´RIMENTALE
4.1 Simulation expe´rimentale du forgeage
Dans la continuite´ des essais re´alise´s sur l’U720 en compression et en torsion dans le
cadre de la the`se de Nadia Souai, des essais de torsion sur N19 ont e´te´ re´alise´s au laboratoire
du site des Ancizes de Aubert & Duval [105]. Ces essais consistent a` appliquer des conditions
de de´formations (vitesse et tempe´rature) repre´sentatives des conditions de forgeage.
Deux types d’essais sont re´alise´s. Lors des essais de torsion dits ”mono-passe”, la de´for-
mation est applique´e en une fois avec des taux de de´formation compris entre 0,1 et 0,6.
Lors des essais de torsion dits ”multi-passe”, la de´formation est applique´e en plusieurs
fois, les e´tapes de de´formation e´tant se´pare´es par des temps de maintien en tempe´rature
d’une dure´e de 30 min pendant lesquels la de´formation est maintenue constante. En fin
d’essai, une trempe a` l’eau est re´alise´e imme´diatement apre`s la fin de la se´quence de de´for-
mation. Les conditions d’essais sont regroupe´es dans le tableau 4.1.
4.1.1 Description des essais
Les e´prouvettes utilise´es pour ces essais de torsion sont pre´leve´es dans une barre file´e
de N19. Il s’agit d’e´prouvettes cylindriques dont la partie utile a pour longueur 17 mm
et pour rayon 3 mm. Le plan des e´prouvettes de torsion est repre´sente´ en figure 4.1. La
teˆte des e´prouvettes est filete´e afin de la visser aux lignes d’amarrage de la machine de
torsion. La fixation est faite en vissant la teˆte de l’e´prouvette jusqu’en bute´e dans les lignes
d’amarrage de la machine. Ainsi le blocage en rotation est assure´ par le contact plan sur la
bute´e et le contact dans les filets. Le controˆle de la tempe´rature est assure´ par la pre´sence
de deux thermocouples, l’un inse´re´ dans le conduit perce´ axialement dans une des teˆtes
de l’e´prouvette, l’autre fixe´ a` la surface du fuˆt de l’e´prouvette. Un syste`me de trempe par
projection d’eau, inclus au syste`me, permet de controˆler la vitesse de refroidissement apre`s
essai.
Le plan d’expe´rience choisi est inspire´ de la campagne d’essais re´alise´e sur l’alliage
U720 et adapte´ au cas d’un alliage e´labore´ par me´tallurgie des poudres. Il consiste a` faire
varier, dans diffe´rentes conditions de vitesse et de tempe´rature de de´formation, le taux de
de´formation des passes applique´es a` l’e´prouvette. Lorsque plusieures passes sont impose´es,
l’arreˆt entre les passes consiste a` bloquer les mors en rotation en condition isotherme. Ce
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Figure 4.1 – Plan des e´prouvettes de torsion (Source : CEMEF, Aubert&Duval).
maintien de la de´formation entraˆıne une relaxation des contraintes dans l’e´prouvette. Cette
e´tape est repre´sentative de ce que permet le proce´de´ de forgeage isotherme utilise´ pour
les disques en alliage e´labore´ par me´tallurgie des poudres pendant lequel les interruptions
de de´formation sont faites sans arreˆt du four et sans retrait de la matrice de forgeage. Le
forgeage isotherme permet l’utilisation de plus basses vitesses de de´formation ; c’est en cela
que le plan d’expe´rience est adapte´ a` l’alliage N19. En effet, des vitesses de de´formation
faibles (10−3 et 5.10−4s−1) sont utilise´es. A` ces vitesses, les alliages e´labore´s par me´tallurgie
des poudres sont caracte´rise´s par un comportement superplastique dans certaines conditions
de de´formation. Cette superplasticite´ est envisage´e comme une voie alternative possible pour
la modification du re´seau de joints de grains.
Comme dans le proce´de´ de forgeage, les e´prouvettes sont ensuite traite´es thermiquement.
Le fuˆt des e´prouvettes de´forme´es est de´coupe´ en pions de 5 mm de hauteur. Pour chaque
e´prouvette, trois pions subissent trois traitements thermiques diffe´rents. Un des trois pions
est conserve´ dans l’e´tat trempe´ et les deux autres sont traite´s selon les conditions de dure´e
et de tempe´rature donne´es dans le tableau 4.2. Les traitements sub-solvus et super-solvus
qui suivent la de´formation sont re´alise´s respectivement a` 25◦C en-dessous et 15◦C au-dessus
de la tempe´rature de solvus des γ′ primaires (TS = 1145◦C). Les dure´es de traitement sont
conformes a` celles utilise´es dans les gammes standard de remise en solution apre`s forgeage
des disques. Ces conditions sont rassemble´es dans le tableau 4.2.
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6 3742 1x0,6 10−2
7 3741 2x0,3
8 3739b 4x0,15
9 3743 1x0,6 + 1x0,05
10 3748 1x0,6 + 1x0,15 1090
11 3744 1x0,6 + 1x0,05







19 3755 1x0,15 10−3
20 3757 1x0,3
21 3759 2x0,15




26 3758 1x0,6 1030
27 3753 1x0,3 5.10−4
28 3754 1x0,6 1090
Table 4.1 – Re´capitulatif des conditions d’essais de torsion sur N19 donnant le nume´ro
de l’e´prouvette, sa re´fe´rence Aubert & Duval ainsi que les conditions d’essai : γ le taux de
de´formation, γ˙ la vitesse de de´formation et T la tempe´rature.
Traitement Sub-solvus Super-solvus
Tempe´rature (◦C) 1120 1160
Dure´e (h) 4 1
Table 4.2 – Conditions des traitements thermiques suite aux essais de torsion sur N19.
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4.1.2 Comportement en torsion a` haute tempe´rature
Pour l’analyse du comportement en torsion, les contraintes et de´formations sont calcule´es
a` la surface de l’e´prouvette, car c’est en surface qu’est re´alise´e l’acquisition des cartogra-
phies d’orientation servant a` l’analyse du re´seau de joints de grains.
! Calcul des de´formations et contraintes locales
Les courbes contrainte-de´formation sont trace´es graˆce a` l’acquisition au cours de l’essai
des valeurs d’angle de rotation θR et de couple C mesure´es par la cellule de charge. Par
commodite´, on applique la the´orie des poutres dans laquelle la de´formation en cisaillement
est calcule´e selon la relation :
γ = rθR/L (4.1)
ou` r est le rayon auquel la de´formation est calcule´e et L la longueur utile de l’e´prouvette.
Dans l’hypothe`se de petites de´formations dans le domaine e´lastique, la contrainte de ci-
saillement peut eˆtre calcule´e graˆce a` la relation :
τ = Cr/J (4.2)
avec J , le moment polaire d’inertie de l’e´prouvette cylindrique pleine, e´gal a` :
J = pir4/2 (4.3)
Par la suite, les cartographies EBSD sont re´alise´es sur des me´plats d’une largeur de 1 a`
2 mm a` la surface de l’e´prouvette. Pour cela, on conside`re que l’e´paisseur de matie`re enleve´e
pour re´aliser le me´plat est ne´gligeable et que la de´formation associe´e a` la zone observe´e est
e´gale a` celle de la surface de l’e´prouvette. Le sche´ma de l’enrobage et du me´plat fait sur les
pions issus des e´prouvettes de torsion en N19 est repre´sente´ dans la figure 4.2. Le calcul de
la de´formation et de la contrainte est donc fait en utilisant r = R = 3mm dans les e´quations
4.2 et 4.3.
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Figure 4.2 – Sche´ma de l’enrobage et du me´plat re´alise´ par polissage sur les pions issus
des e´prouvettes de torsion en N19.
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! Essais de torsion ”mono-passe”
Le tableau 4.3 rassemble les conditions de de´formation et tempe´rature utilise´es pour les
essais de torsion mono-passe.















Table 4.3 – Conditions d’essais de torsion ”mono-passe” sur N19.
Les courbes obtenues pour les diffe´rentes tempe´ratures et vitesses de de´formation e´tu-
die´es sont repre´sente´es dans la figure 4.3.
Des chutes brutales de la contrainte sont observe´es au cours des essais. Ces de´cro-
chements sont trop importants et irre´guliers pour eˆtre repre´sentatifs du comportement du
mate´riau. Ils peuvent eˆtre attribue´s a` des glissements dans le syste`me d’amarrage des e´prou-
vettes de torsion. On suppose que ces glissements entraˆınent une simple de´charge e´lastique
de l’e´prouvette suivi d’une reprise progressive de la consigne en contrainte. Le but de ces
essais de torsion e´tant d’appliquer une de´formation de taux donne´ a` l’e´prouvette, on consi-
de`re que le taux de de´formation final applique´ est tre`s peu modifie´ par la pre´sence de ces
artefacts expe´rimentaux.
! Analyse de la sensibilite´ a` la vitesse de de´formation
L’influence de la vitesse de de´formation peut eˆtre e´tudie´e a` 1090◦C, tempe´rature pour
laquelle trois vitesses de de´formation ont e´te´ applique´es. A la vitesse de γ˙ = 10−2s−1, la
courbe contrainte-de´formation passe par une contrainte d’e´coulement maximale avant de
s’abaisser jusqu’a` une valeur stationnaire. Cet adoucissement est caracte´ristique de l’ini-
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Figure 4.3 – Courbe contrainte-de´formation en torsion sur l’alliage N19.
tiation d’une recristallisation dynamique. Pour les vitesses infe´rieures, cet adoucissement
n’est plus observe´. A la vitesse de γ˙ = 10−3s−1 et γ˙ = 5.10−4s−1, une quasi-stabilisation
de la contrainte apparaˆıt sans passer par un maximum. A ces faibles vitesses, la contrainte
d’e´coulement semble augmenter mode´re´ment avec la de´formation sans se stabiliser a` une
valeur constante.
La relation entre la vitesse de de´formation et la contrainte maximale d’e´coulement τp
est souvent de´crite par une loi puissance :
τp = Aγ˙m (4.4)
Le parame`tre m est appele´ coefficient de sensibilite´ a` la vitesse de de´formation. Il peut
eˆtre calcule´ en estimant la pente de la courbe log(τp) en fonction de log('˙). Cette courbe est
repre´sente´e figure 4.4. Les points aux tempe´ratures de 1030◦C et 1055◦C ne sont pre´sents
qu’a` titre indicatif. La valeur du coefficient de sensibilite´ a` la vitesse obtenue pour 1090◦C
est de 0,48. Cette valeur est caracte´ristique d’un mode de de´formation faisant intervenir de
la superplasticite´ (cf. paragraphe 1.3.3).
112 4.1. SIMULATION EXPE´RIMENTALE DU FORGEAGE






























Figure 4.4 – Contrainte d’e´coulement maximale en fonction de la vitesse de de´formation,m
est la valeur du parame`tre de sensibilite´ a` la vitesse de de´formation calcule´e a` la tempe´rature
de 1090◦C (e´chelle logarithmique).
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! Analyse de l’e´volution de la taille de sous-grains apre´s de´formation
Il a e´te´ montre´ que la taille des grains et des sous-grains est tre`s de´pendante des phe´-
nome`nes mis en jeu lors de la de´formation a` haute tempe´rature. La litte´rature donne deux
relations distinctes 1.15 et 1.16 pour l’e´volution de la contrainte d’e´coulement en fonction
de la taille moyenne des sous-grains et de la taille des grains (cf §1.3.3). La me´thode de´crite
dans le chapitre 3 pour estimer la taille de sous-grains permet de prendre en compte la pre´-
sence de sous-structures si elles existent (cf. §3.2.2). Elle donne donc une valeur moyenne
d’une taille de sous-grains quelle que soit la proportion de ces sous-structures dans chacune
des microstructures.
τ = k.d−n (4.5)
ou` d est la taille de grains exprime´e en diame`tre e´quivalent moyen. On propose de





L’exposant n2 permet de conside´rer les tailles de grains exprime´es en aire.
Les cartographies EBSD re´alise´es pour chacune des conditions de de´formation per-
mettent d’identifier les me´canismes intervenant lors de la de´formation a` haute tempe´ra-
ture. Selon les me´canismes mis en jeu, la relation entre taille de grains et sous-grains et
la contrainte d’e´coulement peut eˆtre modifie´e. Pour l’ensemble des essais de torsion mono-
passe, la contrainte d’e´coulement τ mesure´e avant la de´charge et la trempe est associe´e a`
la mesure de l’aire moyenne des sous-grains AgSG.
La figure 4.5 repre´sente l’e´volution du logarithme de cette contrainte en fonction du
logarithme de la taille moyenne des sous-grains.
Il apparaˆıt deux tendances distinctes pour les diffe´rentes conditions de vitesse et de
tempe´rature. En effet, pour les essais re´alise´s a` la vitesse de 10−2s−1 a` 1090◦C, le coeffi-
cient n est identifie´ comme e´tant proche de 0,5, valeur pour laquelle l’e´quation 1.16 de´crit
l’intervention d’une recristallisation dynamique. L’ensemble des essais re´alise´s a` vitesse in-
fe´rieure semblent respecter une meˆme et unique tendance pour laquelle le coefficient n est
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Figure 6 –Figure 4.5 – Contrainte d’e´coulement en torsion avant de´charge et trempe en fonction de
la taille mesure´e des sous-grains.
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proche de 1, valeur pour laquelle l’e´quation 1.16 de´crit l’intervention d’une restauration
dynamique [89].
La restauration dynamique est un phe´nome`ne diffusionnel qui entraˆıne, par arrangement
de dislocations, la diminution des densite´s locales de dislocations. Ces de´formations sont le
moteur de la germination et de la cine´tique de la recristallisation dynamique. Les vitesses
de de´formation e´leve´es, du fait des temps courts de de´formation, permettent d’atteindre
les de´formations locales ne´cessaires a` l’initiation de la recristallisation. Aux vitesses plus
basses, la restauration dynamique diminue de manie`re progressive les contraintes locales et
retarde l’initiation d’un recristallisation.
! Essais de torsion ”multi-passe”
Les essais de torsion multi-passe consistent a` appliquer une se´quence de de´formations a`
un taux de de´formation donne´, se´pare´s un maintien entraˆınant une relaxation des contraintes
par maintien de la de´formation et de la tempe´rature pendant une dure´e de 30 min. Bien que
les traitements d’inge´nierie des joints de grains pre´conisent un traitement thermique entre
chaque passe, l’ensemble de la se´quence est re´alise´ a` tempe´rature constante. On justifie ce
choix par l’incapacite´ technique d’une monte´e en tempe´rature controˆle´e dans l’enceinte de
la presse lors du forgeage des disques. La se´quence se termine, comme dans le cas des essais
de torsion mono-passe, par une trempe a` l’eau.
Deux types d’essais multi-passes sont re´alise´s. Le premier type consiste a` re´aliser des
passes re´pe´te´es avec un meˆme taux de de´formation. Ces essais sont re´alise´s dans le but
d’e´tudier l’influence de la re´ite´ration d’un faible taux de de´formation pre´conise´ dans les
me´thodes classiques d’inge´nierie des joints de grains. Le second type consiste a` appliquer
une de´formation a` faible taux a` la suite d’une premie`re passe de taux de de´formation e´gal
a` 0,6. Ces essais ont pour but d’e´tudier l’influence d’une dernie`re passe en vue de simplifier
une e´ventuelle application industrielle. En effet, alors que la succession de passes a` faible
taux de de´formation pour atteindre le taux de de´formation final ne´cessaire au forgeage des
disques (' > 1) ne peut pas eˆtre envisage´e, la re´alisation d’une unique passe a` faible taux
de de´formation en fin de proce´de´ semble industriellement possible. Les conditions utilise´es
pour les essais multi-passes sont rassemble´es dans le tableau 4.4. Les courbes obtenues a`
1090◦C aux deux vitesses de de´formation sont repre´sente´es dans la figure 4.6.
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1x0,6 + 1x0,15 1090 10−2
1x0,6 + 1x0,05
1x0,6 + 1x0,15 10−3
Table 4.4 – Re´capitulatif des conditions d’essais de torsion multi-passe sur N19.
Il apparaˆıt qu’une se´quence de taux de de´formation identiques re´pe´te´s n’entraˆınent pas
un comportement identique lors des essais de torsion multi-passe. En effet, le maintien en
tempe´rature avant chaque monte´e en contrainte provoque une augmentation significative
de la contrainte d’e´coulement. Il est possible d’attribuer cette augmentation a` l’interven-
tion d’un auto-e´chauffement lors de la de´formation. En effet, un auto-e´chauffement en-
traˆıne une augmentation de la tempe´rature dans le volume de l’e´prouvette au-dela` de la
tempe´rature mesure´e par le thermocouple de re´gulation au coeur de l’e´prouvette. L’auto-
e´chauffement e´tant fonction du taux et de la vitesse de de´formation, celui en surface de
l’e´prouvette est supe´rieur a` celui au coeur de l’e´prouvette. Il est donc possible que, malgre´
un auto-e´chauffement dans le volume de l’e´prouvette, la re´gulation en tempe´rature n’ait
pas le temps ne se faire. L’auto-e´chauffement entraˆıne alors une diminution progressive de
la contrainte d’e´coulement en cours de de´formation. De plus, l’augmentation de la tempe´-
rature peut entraˆıner une diminution progressive de la fraction volumique de pre´cipite´s γ′
secondaires au cours de la de´formation. Lors du maintien, il n’y a plus d’auto-e´chauffement
et la tempe´rature dans l’e´prouvette redevient e´gale a` la tempe´rature de consigne. Lors du
cycle de de´formation suivant, la contrainte d’e´coulement apparaˆıt augmente´e du fait de la
diminution de tempe´rature et de l’augmentation de la fraction volumique de pre´cipite´s γ′
secondaires pendant le maintien.
Un pic de contrainte apparaˆıt a` la suite du domaine d’e´lasticite´ et s’amplifie avec le
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Figure 4.6 – Courbe contrainte-de´formation en torsion sur l’alliage N19. Essais ”multi-
passes”.
nombre de passes. Bien que n’e´tant pas clairement identifie´, ce pic de contrainte peut
eˆtre attribue´ a` un phe´nome`ne d’interaction entre dislocations et atomes interstitiels tel un
vieillissement intervenant soit au cours de la de´formation, soit lors du temps de maintien.
Les de´crochements de la valeur de la contrainte pre´sents sur les courbes correspondant aux
essais a` la vitesse de 10−3s−1 sont attribue´s aux artefacts expe´rimentaux de´ja` rencontre´s
au cours des essais de torsion mono-passe.
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4.2 Evolution de la microstructure au cours de la de´forma-
tion
Le logiciel OIM permet de mesurer la de´sorientation moyenne dans des grains du poly-
cristal selon deux me´thodes.
La me´thode ”Grain Average Misorientation”(GAM) permet de calculer la de´sorientation
moyenne de chaque pixel avec ses premiers voisins au sein d’un meˆme grain. La valeur
moyenne des de´sorientations calcule´es sur l’ensemble des pixels du grain est attribue´e a` ce
dernier.
La me´thode ”Grain Orientation Spread” (GOS) se base sur l’orientation moyenne des
pixels du grain. Pour chaque pixel, la de´sorientation par rapport a` cette moyenne est calcu-
le´e. La valeur moyenne des de´sorientations ainsi calcule´es sur l’ensemble des pixels du grain
est attribue´e a` ce dernier.
Dans le cadre de cette e´tude, les de´formations sont re´alise´es a` haute tempe´rature. De
ce fait, l’e´crouissage des grains est accompagne´e par le phe´nome`ne de restauration. Les
dislocations produites sont tre`s rapidement re´organise´es en structure de sous-joints. Ainsi,
la de´sorientation locale au sein des sous-grains peut eˆtre tre`s faible et ne pas refle´ter le
niveau d’e´crouissage du grain. L’utilisation de l’orientation moyenne comme re´fe´rence per-
met d’appre´cier la de´sorientation d’un bout a` l’autre d’un grain issue d’une de´formation
malgre´ le re´arrangement des dislocations. Pour cette raison, la mesure des de´sorientations
moyennes dans les grains est re´alise´e en utilisant la me´thode GOS.
4.2.1 Partition des cartographies EBSD
Lors des essais de torsion a` haute tempe´rature, la de´formation est accompagne´e d’une
recristallisation dynamique des grains. Plusieurs e´tudes [62, 90, 106–110] montrent la pos-
sibilite´ d’identifier les zones recristallise´es et les zones de´forme´es sur la base d’un crite`re
de mosa¨ıcite´ d’orientation des grains. Cette me´thode d’identification est ici utilise´e pour
suivre l’e´volution de la microstructure en recristallisation dynamique. Les cartographies
EBSD re´alise´es apre`s trempe a` diffe´rents taux de de´formation permettent d’observer l’e´tat
des grains du polycristal au cours de la de´formation. On fait l’hypothe`se que les grains nou-
vellement forme´s lors d’une recristallisation dynamique ont une mosa¨ıcite´ d’orientation tre`s
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faible. La mesure de la de´sorientation moyenne de chaque grain permet alors d’identifier
les grains de´forme´s non-recristallise´s et les grains dynamiquement recristallise´s. Pour cela,
un seuil de la valeur de de´sorientation moyenne par grain doit eˆtre de´termine´. La valeur
de ce seuil est choisie a` 0,6° de de´sorientation moyenne. Au dela` de ce seuil, un grain est
conside´re´ comme de´forme´ et non-recristallise´. Pour chaque cartographie, une identification
des zones de grains recristallise´s dynamiquement peut eˆtre faite. A titre d’illustration, ces
cartographies sont pre´sente´es dans la figure 4.2.1. Il s’agit des e´tats trempe´s apre`s les essais
de torsions mono-passes re´alise´s a` la vitesse de 10−2s−1 a` 1090◦C.
γ = 0, 1 γ = 0, 15 γ = 0, 3 γ = 0, 6
Figure 4.7 – Cartographies des zones de grains recristallise´s dynamiquement selon un
crite`re de mosa¨ıcite´ (Grain Orientation Spread). En rouge GOS>0,6°, en bleu GOS<0,6°.
Etats trempe´s apre`s les essais de torsion re´alise´s a` la vitesse de 10−2s−1 a` 1090◦C.
Une fois identifie´es, les populations de grains recristallise´s et de´forme´s peuvent eˆtre ana-
lyse´es se´pare´ment en terme de re´seau de joints de grains. Le but de cette analyse diffe´rencie´e
est de mettre en e´vidence l’effet de la recristallisation dynamique sur le re´seau de joints de
grains.
On fait l’hypothe`se d’une chronologie dans le phe´nome`ne de recristallisation dynamique.
On conside`re que l’ensemble des grains de´forme´s d’une cartographie est repre´sentatif des
grains prochainement recristallise´s. Sur la base de cette hypothe`se, la population de grains
de´forme´s a` un taux de de´formation donne´ peut eˆtre compare´e a` la population de grains
recristallise´s a` un taux de de´formation supe´rieur. Ainsi, il est possible de mesurer la pro-
portion de joints de grains spe´ciaux effectivement cre´e´s au cours de la recristallisation des
grains. Cette me´thode de de´pouillement est sche´matise´e dans la figure 4.8. La fraction de
joints de grains spe´ciaux mesure´e dans la zone de grains recristallise´s au premier incre´-
ment de de´formation est compare´e a` celle mesure´e dans l’e´tat initial (brut de filage) des
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e´prouvettes de torsion. Ce de´pouillement est re´alise´ sur les e´tats trempe´s apre`s les essais de









Figure 4.8 – Etude diffe´rentie´e des grains recristallise´s et de´forme´s dans les cartographies
EBSD sur e´tat trempe´s apre`s torsion.
4.2.2 Evolution du re´seau de joints de grains au cours de la de´formation
On note ∆ΣDRX la diffe´rence entre la fraction de joints de grains spe´ciaux mesure´e dans
la zone de grains de´forme´s et celle mesure´e dans la zone de grains recristallise´s apre`s un
incre´ment de de´formation.
∆ΣDRX = ΣRX − ΣDEF (4.7)
Ou` ΣRX et ΣDEF sont les fractions en longueur de joints de grains spe´ciaux dans les
zones de grains recristallise´s et de´forme´s. L’e´volution de ∆ΣDRX en fonction du taux de
de´formation aux deux vitesses est repre´sente´e sur les courbes de la figure 4.9.
Il apparaˆıt que l’e´volution de la fraction de joints de grains spe´ciaux forme´s lors de la
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Figure 4.9 – Evolution de la fraction de joints de grains spe´ciaux issue de la recristallisation
dynamique lors des essais de torsion en fonction du taux de de´formation. T=1090◦C.
recristallisation dynamique est supe´rieure apre`s de faibles taux de de´formations (<0,2).
On sait que l’e´crouissage des grains du polycristal est sensible a` la vitesse a` laquelle
un taux de de´formation est applique´. Il est donc difficile de comparer l’effet du stockage
d’une e´nergie motrice pour la recristallisation dynamique a` deux vitesses de de´formation
diffe´rentes. Il est cependant possible de de´terminer un parame`tre e´nerge´tique prenant en
compte le taux de de´formation γ ainsi que la vitesse de de´formation γ˙. On choisit ici d’e´crire
ce parame`tre note´ W sous la forme d’une loi de puissance :
W = γ.γ˙m (4.8)
ou` m est le coefficient de sensibilite´ a` la vitesse de de´formation.
L’e´volution de ∆ΣDRX en fonction de W est trace´e sur un meˆme graphique pour les
deux vitesses de de´formations dans la figure 4.10.
Le parame`tre de sensibilite´ a` la vitesse m ajuste´ pour construire cette courbe commune
aux deux vitesses est e´gal a` 0,16. Il correspond a` une valeur classique obtenue pour des
e´crouissages ne faisant pas intervenir de superplasticite´ [83]. Bien qu’il ait e´te´ montre´ que
la de´formation lors des essais de torsion fasse intervenir de la superplasticite´, celle-ci ne
contribue en rien au stockage d’e´nergie sous forme de dislocations dans les grains.
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W = γ.γ˙m (10)
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Figure 21 – Evolution de la fraction de joints de grains spe´ciaux issue de
la recristallisation dynamique lors des essais de torsion en fonction de W .
Vitesses de de´formation ! : γ˙ = 10−2s−1 et ! γ˙ = 10−3s−1.
Le parame`tre de sensibilite´ a` la vitesse m ajuste´ pour construire cette
courbe commune aux deux vitesses est e´gal a` 0,16. Il correspond a` une valeur
classique obtenue pour des e´crouissages ne faisant pas intervenir de super-
plasticite´. Bien qu’il ait e´te´ montre´ que la de´formation lors des essais de
torsion fait intervenir de la superplasticite´, celle-ci ne contribue en rien au
stockage d’e´nergie sous forme de dislocations dans les grains.
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Figure 4.10 – Evolution de la fraction de joints de grains spe´ciaux issue de la recristallisa-
tion dynamique lors des essais de torsion en fonction de W .
Cette ”courbe maˆıtresse” indique que les re´seaux de joints de grains cre´e´s de manie`re
continue par recristallisation dynamique ont une fraction de joints de grains spe´ciaux va-
riable au cours de la de´formation. L’e´nergie apporte´e par de´formation, bien que toujours
croissante, entraˆıne une augmentation de la fraction de joints de grains spe´ciaux jusqu’a` un
seuil commun aux deux vitesses. Au dela` de ce seuil, la recristallisation dynamique qu’elle
active ne participe plus a` la cre´ation de joints de grains spe´ciaux.
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4.3 Evolution de la microstructure au cours des traitements
thermiques
Une fois l’e´tape de de´formation re´alise´e, deux des pions n’ayant pas e´te´ utilise´s lors de
l’e´tude de l’e´tat trempe´ sont soumis aux traitements thermiques sub-solvus et super-solvus
pre´ce´demment de´crits (cf tableau 4.2). Une exploitation classique des cartographies EBSD
est re´alise´e a` la suite des traitements thermiques afin de mesurer la fraction de joints de
grains spe´ciaux.
4.3.1 Re´sultats des essais de torsion mono-passe
Afin d’observer l’effet de la vitesse de de´formation, l’e´volution de la fraction de joints
de grains spe´ciaux avec le taux de de´formation a` la tempe´rature de 1090°C est repre´sente´e
dans la figure 4.11. De meˆme, pour e´valuer l’effet de la tempe´rature, cette meˆme e´volution
est repre´sente´e dans la figure 4.12 dans laquelle sont reporte´s les re´sultats des essais re´alise´s
a` la vitesse de 10−3s−1. La ligne pointille´e trace´e sur les graphiques de la figure 4.11 et 4.12
indique les fractions atteintes lorsque les traitements thermiques sont directement applique´s
a` des pions issus de la barre file´e et n’ont subit aucune de´formation.
! Traitement sub-solvus
Suite au traitement sub-solvus, les fractions de joints de grains spe´ciaux obtenues sur
les e´chantillons ayant e´te´ de´forme´s a` la vitesse de 10−2s−1 sont tre`s nettement supe´rieures a`
celles obtenues aux vitesses infe´rieures. En effet, pour les vitesses de 10−3s−1 et 5.10−4s−1,
les fractions sont constantes et environ e´gales a` 0,45 quel que soit le taux de de´formation
applique´. A la vitesse de 10−2s−1, les fractions se situent autour de 0,6 et varient avec le
taux de de´formation. La valeur maximale est obtenue pour un taux de de´formation de 0,15.
au dela` de cette valeur, la fraction diminue avec l’augmentation du taux de de´formation.
Les re´gimes de vitesse e´leve´e et basse se distinguent de manie`re claire. Cette tendance
peut eˆtre directement mise en corre´lation avec les diffe´rences de comportement observe´es
lors de l’identification des me´canismes mis en jeu dans la de´formation a` haute tempe´ra-
ture (cf. §4.1.2). En effet l’intervention d’une restauration dynamique aux basses vitesses
de de´formation a e´te´ identifie´e et peut eˆtre la cause des fractions de joints de grains spe´-
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a) sub-solvus b) super-solvus
Figure 4.11 – Evolution de la fraction de joints de grains spe´ciaux apre`s de´formation a`























Figure 4 – Evolution de la taille des sous-grains aprs traitement sub-solvus en fonction du taux
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a) sub-solvus b) super-solvus
Figure 4.12 – Evolution de la fraction de joints de grains spe´ciaux apre`s de´formation a`
10−3s−1 et traitement thermique a) sub-solvus b) super-solvus.
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ciaux mode´re´es obtenues apre`s traitement thermique. Cet effet peut eˆtre explique´ par la
dissipation progressive par restauration de l’e´nergie de de´formation emmagasine´e lors de
l’e´crouissage.
On peut e´galement observer que la tendance obtenue a` la vitesse de 10−2s−1 est sem-
blable a` celle obtenue sur les pions trempe´s non-traite´s thermiquement (cf. figure 4.9). Il
semblerait donc que le traitement sub-solvus n’efface pas la microstructure par une recris-
tallisation comple`te et que par conse´quent la fraction de joints de grains spe´ciaux obtenue
est de´pendante du re´seau de joints de grains initial.
! Traitement super-solvus
Suite au traitement super-solvus, les fractions obtenues sont globalement infe´rieures a`
celles obtenues avec le traitement sub-solvus et se situent entre 0,45 et 0,55. Contrairement
aux tendances observe´es pre´ce´demment, les vitesses e´leve´es et basses ne se distinguent pas
clairement. Alors que les fractions obtenues a` 10−2s−1 sont infe´rieures a` celles observe´es
apre`s le traitement sub-solvus, les vitesses de 10−3s−1 et 5.10−4s−1 donnent lieu a` des frac-
tions plus e´leve´es.
Pour les deux traitements thermiques les e´volutions pre´sente´es dans la figure 4.12
montrent qu’a` la vitesse de 10−3s−1, un changement de tempe´rature n’entraˆıne pas de
variation de la fraction de joints de grains spe´ciaux mesure´e.
De meˆme, on observe pour les deux traitements, et quelles que soient les conditions thermo-
me´caniques, que ces fractions sont supe´rieures a` l’ensemble des fractions atteintes apre`s
torsion. Cette premie`re observation montre l’effet be´ne´fique d’un e´crouissage e´leve´ dans la
cre´ation de joints de grains spe´ciaux lors des traitements thermiques.
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4.3.2 Re´sultats des essais de torsion multi-passe
L’e´volution de la fraction de joints de grains spe´ciaux est mesure´e apre`s diffe´rentes se´-
ries de passes pour les conditions T=1090°C et γ˙ = 10−2s−1, T=1090°C et γ˙ = 10−3s−1
et T=1055°C et γ˙ = 10−3s−1 suivies soit d’un traitement sub-solvus soit d’un traitement
super-solvus.
! Traitement sub-solvus
La figure 4.13 rassemble les re´sultas obtenus apre`s les essais de torsion multi-passe suivis
d’un traitement sub-solvus. On note que pour toutes les conditions d’essais, la re´ite´ration
d’une passe de 0,15 n’entraˆıne pas une augmentation notable de la fraction de joints de
grains spe´ciaux.
Pour la condition T=1090°C/γ˙ = 10−2s−1, la fraction mesure´e reste identique a` celle
obtenue apre`s une seule passe. De meˆme, la re´ite´ration d’une passe de 0,3 ne modifie pas
la fraction mesure´e. La succession d’une passe de 0,6 puis d’une passe de 0,15 donne lieu
a` une fraction mesure´e infe´rieure de 20% a` celle obtenue apre`s une seule passe. Ce re´sultat
met en e´vidence l’effet de la microstructure avant de´formation sur la fraction de joints de
grains spe´ciaux dans ces conditions et apre`s traitement sub-solvus.
Pour la condition T=1090°C/γ˙ = 10−3s−1, on observe que les fractions mesure´es sont
nettement infe´rieures a` celles obtenue a` plus haute vitesse. L’e´volution de la fraction avec
le nombre de passe n’est pas monotone et la succession d’une passe de 0,6 puis d’une passe
de 0,15 donne lieu a` une fraction mesure´e comparable a` celle obtenue apre`s une seule passe.
Pour la condition T=1055°C/γ˙ = 10−3s−1 la fraction de joints de grains spe´ciaux reste
identique quelle que soit le nombre de passe et les taux de de´formation impose´s.
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c) T = 1055◦C/γ˙ = 10−3s−1
Figure 4.13 – Evolution de la fraction de joints de grains spe´ciaux apre`s recuit sub-solvus
4h. a) T=1090°C/γ˙ = 10−2s−1, b) T=1090°C/γ˙ = 10−3s−1 et c) T=1055°C/γ˙ = 10−3s−1.
128 4.3. EVOLUTION DE LA MICROSTRUCTURE AU COURS DES TRAITEMENTS
THERMIQUES
CHAPITRE 4. ETUDE EXPE´RIMENTALE
! Traitement super-solvus
La figure 4.14 rassemble les re´sultats obtenus apre`s les essais multipasses suivis d’un
traitement super-solvus.
Pour la condition T=1090°C/γ˙ = 10−2s−1, on note que contrairement aux re´sultats
obtenus apre`s traitement sub-solvus la re´ite´ration de passes entraˆıne une augmentation
notable de la fraction de joints de grains spe´ciaux. Cette tendance est observe´e pour des
passes de 0,15 ainsi que pour les passes de 0,3. La succession d’une passe de 0,6 puis d’une
passe de 0,15 donne lieu a` une fraction de joints de grains spe´ciaux e´quivalent a` celle obtenue
apre`s une unique passe de 0,15. L’influence de l’e´tat initial de la microstructure n’est donc
pas ve´rifie´e dans le cas des traitements super-solvus.
Pour la condition T=1090°C/γ˙ = 10−3s−1, on observe que l’e´volution de la fraction avec
le nombre de passes n’est pas monotone. Comme avec la vitesse de 10−2s−1, la succession
d’une passe de 0,6 puis d’une passe de 0,15 donne lieu a` une fraction mesure´e comparable
a` celle obtenue apre`s une seule passe.
Pour la condition T=1055°C/γ˙ = 10−3s−1 la fraction de joints de grains spe´ciaux reste
sensiblement e´gale quelle que soit le nombre de passes et les taux de de´formation impose´s.
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c) T = 1055◦C/γ˙ = 10−3s−1
Figure 4.14 – Evolution de la fraction de joints de grains spe´ciaux apre`s recuit super-solvus
1h. a) T=1090°C/γ˙ = 10−2s−1, b) T=1090°C/γ˙ = 10−3s−1 et c) T=1055°C/γ˙ = 10−3s−1.
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Bilan
Une e´tude pre´liminaire du comportement en torsion dans les diffe´rentes conditions de sol-
licitation montre l’intervention de phe´nome`nes microstructuraux de´pendant des conditions
de tempe´rature et vitesse de de´formation impose´es. Les courbes d’e´coulement en torsion
ont une forme caracte´ristique de la recristallisation dynamique avec un adoucissement suivi
d’un palier de contrainte. L’e´tude de la sensibilite´ de la contrainte a` la vitesse de de´for-
mation montre que le phe´nome`ne de superplasticite´ intervient indiscutablement aux basses
vitesses de de´formation (< 10−2s−1) a` la tempe´rature de 1090°C, le nombre d’essais e´tant
insuffisant pour tirer des conclusions aux plus basses tempe´ratures. L’e´tude des tailles de
sous-grains nous indique que les de´formations aux plus basses vitesses font intervenir une
restauration dynamique quelle que soit la tempe´rature. Seule la condition 10−2s−1/1090◦C
ne fait pas intervenir ce phe´nome`ne.
La me´thode d’analyse des microstructures par partition des grains e´crouis et recristallise´s
permet de mettre en e´vidence une formation accrue de joints de grains spe´ciaux lors des
premiers cycles de recristallisation dynamique. La stabilisation de la contrainte qui suit
l’adoucissement ne semble pas be´ne´fique pour la cre´ation de joints de grains spe´ciaux lors
du renouvellement des grains de la microstructure. Aux plus basses vitesses de de´formation,
la restauration dynamique est a` l’origine d’une inhibition de la recristallisation dynamique.
Les plus importantes fractions de joints de grains spe´ciaux obtenues apre`s de´formation et
trempe apparaissent a` la suite d’un faible taux de de´formation (0,15) dans les conditions
10−2s−1/1090◦C.
L’e´tude des e´tats traite´s thermiquement apre`s de´formation en une seule passe fait ap-
paraˆıtre une diffe´rence entre les microstructures obtenues apre`s une traitement sub-solvus
et super-solvus. En sub-solvus la fraction de joints de grains spe´ciaux maximale (0,62) est
obtenue apre`s de´formation a` 10−2s−1/1090◦C. Le traitement thermique dans ce cas semble
conserver une me´moire de la microstructure initiale, un pic de la valeur de la fraction
mesure´e e´tant obtenue apre`s une passe de 0,15. Les fractions obtenues apre`s traitement
super-solvus sont globalement infe´rieures et ne semblent pas he´riter des microstructures
initiales.
Lors des essais de torsion multi-passe a` 10−2s−1/1090◦C, la re´ite´ration d’une a` quatre
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passes de 0,15 suivie d’un traitement sub-solvus semble permettre un maintien de la forte
fraction de joints de grains spe´ciaux obtenue suite a` une seule passe. Il en est de meˆme pour
la re´ite´ration d’une passe a` 0,3. Cependant la re´alisation d’une passe de 0,15 apre`s une
passe de 0,6 entraˆıne une forte de´gradation de la fraction mesure´e. La re´ite´ration des passes
dans les conditions de vitesse et tempe´rature plus basse ne permet pas une augmentation
de la fraction de joints de grains spe´ciaux.
Lors des essais de torsion multi-passe a` 10−2s−1/1090◦C, la re´ite´ration d’une a` quatre
passes de 0,15 suivie d’un traitement super-solvus entraˆıne une augmentation substantielle
de la fraction mesure´e jusqu’a` une valeur de 0,6 e´quivalente aux meilleurs valeurs obtenues
apre`s traitement sub-solvus. Cet effet d’augmentation avec le nombre de re´ite´rations de
petites passes s’apparente aux effets constate´s lors des e´tudes ”classiques” d’inge´nierie des
joints de grains. Comme dans le cas sub-solvus, la re´alisation d’une passe de 0,15 apre`s une
passe de 0,6 entraine une diminution de la fraction mesure´e.
Dans le cadre du projet ORGANDI, la gamme thermo-me´canique a` favoriser dans l’op-
tique d’une augmentation de la fraction de joints de grains spe´ciaux est la suivante : de
faibles taux de de´formation (de 0,15 a` 0,3) a` la vitesse de 10−2s−1/1090◦C. Les deux trai-
tements thermiques aboutissent apre`s 4 ite´rations a` des fractions mesure´es identiques. Il
semble e´vident que l’application d’une telle gamme pour atteindre des taux de de´formation
proche de 2 sur pie`ce re´elle est inenvisageable.
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Introduction
L’inge´nierie des joints de grains repose sur l’hypothe`se qu’une fraction e´leve´e de joints
de grains spe´ciaux entraˆıne une ame´lioration globale des proprie´te´s me´caniques ayant un
caracte`re inter-granulaire. La plupart des e´tudes se concentre sur une de´monstration par
l’expe´rience de cette tendance en confrontant les distributions de joints de grains et les
proprie´te´s [27–36].
Des e´tudes re´centes s’inte´ressent aux me´canismes permettant aux joints de grains spe´-
ciaux d’ame´liorer le re´seau de joints de grains face a` une de´gradation inter-granulaire
[29, 111–119]. L’ide´e sous-jacente est que les joints de grains spe´ciaux agissent comme des
barrie`res susceptibles d’interrompre la continuite´ du re´seau de joints de grains ge´ne´raux.
Au-dela` de leur proportion, la manie`re selon laquelle les joints de grains spe´ciaux viennent
interrompre les chemins continus de joints de grains ge´ne´raux apparaˆıt alors comme un
parame`tre essentiel. De cette ide´e de´coule le besoin de nouveaux outils de description et
d’analyse du re´seau pouvant eˆtre soit originaux soit inspire´s de the´ories pre´existantes.
Un premier paragraphe est consacre´ a` la revue des diffe´rentes me´thodes propose´es dans
la litte´rature pour de´crire la topologie du re´seau de joints de grains. Cette e´tude pre´alable
permet de confronter la pertinence de ces diffe´rentes me´thodes, de mettre en e´vidence les
limites de chacune d’elle et de proposer des voies d’ame´lioration.
Les logiciels commerciaux d’analyse du re´seau de joints de grains ne disposent pas d’ou-
tils permettant une e´tude de leur topologie. Pour cette raison, une me´thode originale base´e
sur la discre´tisation en points triples du re´seau de joints de grains est propose´e pour l’ana-
lyse des e´chantillons de cette e´tude. La description de cette me´thode ainsi que les analyses
qu’elle autorise sont pre´sente´es dans le deuxie`me paragraphe. Enfin l’application de cette
me´thode d’analyse aux cartographies re´alise´es sur l’alliage N19 est pre´sente´e.
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5.1 Topologie du re´seau de joints de grains
Au-dela` de la simple mesure des fractions de joints de grains de chaque cate´gorie (spe´-
ciaux, ge´ne´raux), certaines e´tudes se penchent sur la topologie du re´seau de joints de grains.
En effet, la se´ve´rite´ d’un endommagement inter-granulaire au sein d’un re´seau de joints de
grains de´pend logiquement des chemins continus qui lui sont disponibles pour se propager.
Au-dela` de leur proportion, la manie`re selon laquelle les joints de grains spe´ciaux viennent
interrompre les chemins continus de joints de grains ge´ne´raux apparaˆıt comme un parame`tre
essentiel dans l’e´tude du re´seau de joints de grains. Afin d’illustrer ce point, le sche´ma de la
figure 5.1 illustre la propagation d’une fissure inter-granulaire le long d’un chemin de joints
de grains ge´ne´raux, puis l’arreˆt de celle-ci a` la rencontre d’un point triple compose´ de deux
joints de grains spe´ciaux. Chaque point triple de la microstructure se pre´sente en fait soit
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Figure 5.1 – Repre´sentation sche´matique d’une propagation inter-granulaire. Les lignes
continues repre´sentent les joints de grains ge´ne´raux, les lignes pointille´es les spe´ciaux (a et
b) et les lignes e´paisses la fissure [116].
Deux approches existent pour caracte´riser la fac¸on dont les joints de grains spe´ciaux
se pre´sentent comme obstacles a` la propagation d’un endommagement inter-granulaire. La
premie`re, plus re´pandue, consiste a` analyser la connectivite´ de joints de grains spe´ciaux et
ge´ne´raux. Cette analyse est re´alise´e soit en s’inte´ressant a` la distribution des jonctions entre
joints de grains (i.e. les points triples), soit en s’inte´ressant aux amas percolant de joints de
grains.
La seconde approche consiste a` analyser les ensembles de grains interconnecte´s par des
joints de grains spe´ciaux. On parle alors de ”domaines” de grains constituant des ensembles
”imperme´ables” a` la propagation d’un endommagement inter-granulaire.
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5.1.1 Etude des points triples du re´seau de joints de grains
Chaque point triple du re´seau peut eˆtre caracte´rise´ par le nombre i de joints de grains
spe´ciaux qui le constituent. Il existe alors quatre types de point triple note´s Ji avec i=0, 1, 2
ou 3. Schuh et al. [115] mesurent la distribution de chaque type de point triple pour diffe´rents
mate´riaux c.f.c.. Ils comparent ces distributions a` celles obtenues sur un assemblage ale´atoire
simule´ de joints de grains. Ces distributions sont repre´sente´es dans les quatre graphiques
de la figure 5.2
GRAIN BOUNDARY AND INTERFACE ENGINEEGING
fn as the experimental data, but also adequately explain
the data variation with changes in the twin prominence,
A. Given the great simplicity and many assumptions of
this microstructural model, its agreement with exper-
iment reflects the underlying order in complex grain
boundary networks.
5. Universal features of the triple junction
distribution
Recently, the connectivity among boundaries has been
assessed through studies of the triple junction charac-
ter, by determining the so-called triple junction distri-
bution (TJD) [10, 11, 24, 28, 31]. In this framework,
triple junctions are classified by the number of CSL
boundaries that coordinate them, giving four different
triple junction fractions, Ji, where the integer i = [0,
3] is the number of CSL boundaries. Fig. 5 shows the
four triple junction fractions as assessed on 70 differ-
ent FCC microstructures, plotted as a function of the
CSL boundary fraction. Again, we find that despite
their breadth of composition and processing history,
the specimens all yield triple junction distributions that
cluster onto very narrow bands in Fig. 5. Thus, the TJD
is another universal feature of the grain boundary net-
work in these materials. Although a similar conclusion
has been presented earlier for smaller data sets on just
one or two materials [32, 33], the present data represent
by far the most exhaustive study of the TJD to date, over
the broadest range of fn and for many different FCC
materials.
Also shown in Fig. 5 are solid curves that represent
the expected TJD for the case where boundaries are
assigned as either CSL or non-CSL boundaries at ran-
dom A noted in arlier w rk [10, 32, 33], these curves
are substantially different from the universal trends de-
Figure 5 Frequencies of the four triple junction types Ji, where i = 0, 1,
2, or 3, denoting the number of CSL boundaries at the junction. Points are
derived from all seventy experimental microstructures on FCC materials,
and the solid lines are the expected curves based on purely random
assembly of the network, without regard to the constraints imposed by
crystallography.
scribed by the experimental data, especially in the J1
and J2 distributions. Analytical modeling by Minich
et al. [32] and Monte Carlo simulations by Schuh et al.
[33] have demonstrated that this non-random nature
of the boundary network arises due to the need for
crystallographic constraints via Equation 1. For a sys-
tem of grain boundaries that are predominantly random
high-angle and !3n CSL boundaries, there is a strong
tendency for the CSL boundaries to cluster because
such !-combinations as 3, 3, 9 or 3, 9, 27 fulfill the
!-combination requirement at triple junctions. It is in-
teresting to note that in Fig. 5, the experimental data
most closely approach the random distribution at low
CSL fractions, below about fn ∼ 0.3. It is in these
microstructures that twin boundaries become signifi-
cantly rarer, as the random McKenzie distribution is ap-
proached at fn ∼ 0.11. Thus, as the GBCD approaches
a random distribution, so too does the triple junction
distribution.
As a demonstration of the role of crystallographic
constraint on the TJD, Fig. 6 reproduces the data from
Fig. 5, as well as analytical model predictions based
on the model from Ref. [32]. Briefly, the model identi-
fies the triple junction distribution with the maximum
informational entropy, using as input the CSL frac-
tion, fn, and the twin prominence, A. Additionally, this
model implements a constraint equivalent to Equation
1, so that the predicted microstructure is guaranteed
to be crystallographically consistent. As the results in
Fig. 6 demonstrate, the universality of the TJD is read-
ily captured by this model when an average value of
A = 0.70 (cf. Fig. 2) is used as input. The model
curves in Fig. 6 have the same qualitative shape and
non-random character as the experimental data points,
and are in quite reasonable quantitative agreement as
well. When different values of A are used, the model
presents a band of solutions that envelop the experimen-
tal data [32]. The fact that 70 experimental microstruc-
tures all lie on the same curves, and that these data
can all be explained by a simple analytical model, sug-
gests a strong underlying order to the complexity of the
grain boundary network. In the case of the TJD, this or-
der is imposed by the crystallographic conservation of
Figure 6 The experimental TJDs from Fig. 5, supplemented by the pre-
dictions of the analytical model from Ref. [32] using a single average
value of A = 0.70. The model captures the strong deviations from lin-
earity associated with a crystallographically constrained network, and
even better agreement with the data is possible when a realistic span of
A is allowed.
851
Figure 5.2 – Distribution des points triples de type Ji avec i=0, 1, 2 ou 3. Fre´quence
d’apparition d’un type de point triple en fonction de la fraction de joints de grains spe´ciaux
note´es fn. Les lignes continues repre´sentent la distribution d’un assemblage ale´atoire simule´
de joints de grains. Les points sont issus de mesures expe´rimentales [116].
Les diffe´rences observe´es entre l’assemblage ale´atoire simule´ et les re´seaux de joints
de grains re´els sont explique´es par la pre´sence des re`gles de combinaison re´gissant la ren-
contre de deux joints de grains spe´ciaux a` un point triple (cf. e´q.1.4 §1.1.1). Du fait de
ces contraintes cristallographiques, la fre´quence d’apparition des points triples de type J2
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est infe´rieure a` celle donne´e par le mode`le ale´atoire. En effet, la rencontre de deux joints
de grains spe´ciaux respectant la re`gle de combinaison entraˆıne ine´vitablement la formation
d’un point triple de type J3. Cela explique donc la fre´quence d’apparition des points triples
de type J3 supe´rieure dans les re´seaux de joints de grains re´els. Cependant, l’augmentation
de la fre´quence des ”brins libres” J1 ne peut pas eˆtre directement corre´le´e avec l’existence
de ces re`gles cristallographiques.
Les meˆmes auteurs proposent la re´alisation de re´seaux ale´atoires simule´s dans lesquelles
des contraintes cristallographiques sont ajoute´es sur l’apparition des joints de grains de type
Σ3n. Pour cela, le mode`le utilise un parame`tre A baptise´ ”twin prominence” calcule´ graˆce
a` la relation :
A =
fN (Σ3)
fN (Σ3) + fN (Σ9) + fN (Σ27)
(5.1)
ou` fN (Σ) est la fraction en nombre des joints de grains de type Σ. Gertsman et al. [117]
indiquent que le parame`tre A est compris entre 0,5 et 0,9.
Par cette me´thode, les distributions de points triples simule´s se retrouvent en accord
avec les distributions expe´rimentales [29].
5.1.2 Percolation du re´seau de joints de grains
La the´orie de percolation permet de de´crire si une connection se cre´e d’un bout a` l’autre
d’un assemblage d’e´le´ments lie´s entre eux partiellement et de manie`re ale´atoire. Il s’agit alors
de de´terminer le seuil de la probabilite´ d’existence des e´le´ments au-dela` duquel un amas
infini d’e´le´ments interconnecte´s apparaˆıt. Cette the´orie donne une analyse sur la possibilite´
de traverser un milieu de´sordonne´. Plus l’on s’approche du seuil de percolation plus les
amas deviennent grand. Au-dela` du seuil, les amas peuvent s’interconnecter et grandir tre`s
rapidement [118].
Dans le cas du re´seau de joints de grains, on parle de percolation ”de liens”. Ce type
de percolation de´crit la connection entre deux sites (points triples) par un lien conducteur
ou non. Au regard de l’endommagement inter-granulaire, les joints de grains ge´ne´raux sont
conside´re´s comme des liens conducteurs et les joints de grains spe´ciaux comme des liens
coupe´s. Le seuil de percolation pc est atteint lorsque la probabilite´ de transfert par les liens
conducteurs est e´gal a` 1. La the´orie de percolation permet de calculer le seuil de percolation
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selon le type de cellules forme´es par les sites. Dans le cas de grains hexagonaux (2D), le
seuil de percolation est e´gal a` 0,653. Au voisinage du seuil de percolation, les proprie´te´s
moyennes des amas varient avec la probabilite´ p selon :
X ∝ |p− pc|n (5.2)
ou` n est l’exposant critique.
On illustre souvent le phe´nome`ne de seuil par l’e´volution de la probabilite´ de percolation
P∞ en fonction de la probabilite´ p. P∞ correspond a` la probabilite´ de formation d’un amas
de taille infinie dans un re´seau de taille infinie [118].
Lorsque la re´partition des liens ”ouverts”n’est pas ale´atoire, on parle alors de percolation
corre´le´e. Schuh [115] re´alise un ensemble de simulations de re´seaux hexagonaux dans lesquels
le nombre de joints de grains spe´ciaux est variable. Lorsque la distribution des joints de
grains spe´ciaux est faite de manie`re ale´atoire, le seuil de percolation obtenu est e´gal a` la
valeur the´orique de 0,653. En rajoutant les contraintes cristallographiques aux points triples
(cf §5.1.1), le seuil de percolation est alors de´cale´ vers une valeur supe´rieure.
Les proprie´te´s e´tudie´es dans le cadre de la the´orie de percolation sont e´tablies pour un
re´seau de joints de grains de taille infinie et ve´rifie´es par des simulations sur des re´seaux
suffisamment e´tendus. En pratique, les re´seaux de joints de grains ont une taille finie et la
zone d’e´tude est d’autant plus re´duite que l’analyse est faite sur des zones d’observation de
taille limite´e.
Tsurekawa et al. [119] proposent de de´terminer expe´rimentalement le seuil de percola-
tion. A une valeur de p donne´e, P∞ peut eˆtre estime´e par le rapport de la longueur du
plus grand amas sur la longueur totale du re´seau. Il s’agit alors d’un seuil de percolation
apparent qui est ne´cessairement fonction de la taille du re´seau. Un proble`me de mesure des
grandeurs apparaˆıt de`s lors que l’on passe ce seuil. La plupart des grandeurs utilise´es en
percolation est en re´alite´ e´tudie´e au voisinage du seuil de percolation.
De meˆme, Schuh et al. [29] proposent une mesure expe´rimentale des amas interconnecte´s
dans un re´seau de joints de grains par l’utilisation d’un algorithme dit ”Depth-first search”
similaire a` celui de´crit dans le paragraphe 5.3.2. Cette analyse est faite sur la base de l’image
du squelette pixel du re´seau de joints de grains issue de l’analyse d’une cartographie EBSD.
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La figure 5.3 repre´sente le de´coupage en amas de joints de grains ge´ne´raux obtenu par cette
me´thode.690 C.A. Schuh et al. / Acta Materialia 51 (2003) 687–700
An example of cluster identification is illustrated
in Fig. 1, which shows the complete boundary net-
work (random and special boundaries, Fig. 1a),
only the random boundaries (Fig. 1b), and finally
a single cluster isolated from the random boundary
network (Fig. 1c).
3.2. Characterization of clusters
Issues of connectivity and percolation in grain
boundary networks have a natural length scale
given by the grain size. In this work, we restrict
our attention to analysis of two-dimensional clus-
ters for which the grain size is replaced by the
mean linear intercept, L¯, measured on the present
microstructures using standard methods [39]. The
quantitative analysis to follow is performed in
dimensionless units of length, where measured
length is normalized by L¯, to facilitate comparison
between microstructures.
Individual clusters are identified by their size
and shape using standard measures from perco-
lation theory [40]. The mass of a cluster, s, is
defined as the total (dimensionless) length of
boundary contained in the cluster. A mass close to
unity likely represents a single, isolated boundary
with no neighbors of the same type, while a large
mass (i.e., several tens or hundreds) spans many
grains, although its shape is unspecified by the
mass alone. For a cluster composed of N discrete
components (i.e., boundaries or boundary









and indicates the average distance of a boundary







with ri a vector pointing to the position of the ith
boundary or boundary segment. An additional
length scale of interest is the maximum linear
dimension of a cluster, D, which may govern the
length of intergranular cracks (note again that D is
normalized by the mean linear intercept, L¯).
Fig. 1. Example of the cluster identification process, showing
(a) the full network of grain boundaries, (b) only the random
high-angle boundaries, and (c) an example of a single intercon-
nected random boundary cluster.
Figure 5.3 – De´coupage en amas de joints de gr ins ge´ne´raux (b) obtenue par ”Depth-first
search” a` partir de l’image du squelette pixel du re´seau de joints de grains (a) ; c) amas
de joints de grains ge´ne´raux isole´ [29]. (La barre d’e´chelle a une longueur e´gale a` 2 fois la
longu ur moyenne des joints de grains).
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5.1.3 Connectivite´ dans l’assemblage de grains
Un autre type de caracte´risation du re´seau de joints de grains consiste a` reconstruire
les ensembles de grains interconnecte´s par des joints de grains d’une nature donne´e. Cyril
Cayron [111] propose de quantifier le maclage et ses parame`tres, tels que les domaines
multimacle´s et les joints de grains spe´ciaux de type Σ3n. Il propose une me´thode pour
traiter les cartographies EBSD, reconstituer les domaines multimacle´s et construire des
graphiques en fractal repre´sentant les relations de maclage entre les diffe´rentes parties de
chaque domaine. Il propose sur cette base le calcul d’un ensemble de nouveaux parame`tres
tels que le nombre moyen de grains ou le nombre moyen de relations de maclage par domaine.
Les cartographies de grains de la figure 5.4 illustrent la reconstitution des domaines dans
l’alliage U720.
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3n operators can be expressed by
sets of equivalent strings (whatever the algebraic structures
chosen,
P
3x free group or the
P
3n semi-group, or other)
and their compositions can be easily calculated (see Table 3
of Ref. [30]). It is not possible to identify directly in the
EBSD maps the
P
3n operators for high n values (>4)
because the operators cover nearly all the orientation
space. However, the composition table of the
P
3n opera-
tors brings more constraints to the problem and, in general,
allows suppressing the ambiguities during the identifica-
tion. Some examples were given in Ref. [30]. The identifica-
tion process of the
P
3n operators is now fully automatized
for orders n 6 12 in the ARPGE software [25] according to
the following algorithm.
4.2.1. Identification of the primary grains
In the experimental EBSD map, for each reconstructed
TRD, the central grain is calculated (surface barycentre)
and taken as a reference called “primary grain”. This grain
corresponds to the real nucleus of the TRD only if (a) the
twinning mechanism has propagated isotropically during
the recrystallization and (b) the TRDs are cut at their mid-
dles by the 2D EBSD map, which is in general not the case.
Anyway, as it will be discussed in the following sections,
some microstructural parameters can be calculated even
without knowing the exact position of the nuclei in the
TRDs.
4.2.2. Iterative determination of the twinning tree in a TRD
Let us note Ng the number of grains in a TRD, and G0
the primary grain. We assume that all the information is
known for the grain Gi, i.e. the experimental disorientation
[G0? Gi] is already identified to a
P
3n operator, for exam-
ple [G0? Gi] =
P
81b, and more precisely the twinning
chain is known without ambiguity, for example
[G0? Gi] = 1121. A neighbouring grain of Gi, noted
Gi+1, whose chain has not yet been defined, is now consid-
ered. The experimental disorientation [Gi? Gi+1] is calcu-
lated from the orientations of Gi and Gi+1 measured in the
EBSD map, and then compared to the
P
3n operators with
low n values (for example n 6 3), which are in general the
misorientations between neighbouring grains in a TRD.
Let us say for example that this disorientation is
P
9.
The experimental disorientation [G0? Gi+1] = [G0? Gi]
[Gi? Gi+1] must correspond to a theoretical
P
3n operator
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a) b)
Figure 5.4 – Reconstitution des domaines dans l’alliage U720 [111] ; a) les grains ; b) les
domaines multimacle´s reconstitue´s.
Dans l’e´tude de l’inge´nierie des joints de grains, les domaines de grains interconnecte´s par
des joints de grains spe´ciaux sont alors c nside´re´s comme des ensembles de grains ”imper-
me´ables” a` la propagation d’une fissuration inter-granulaire. En d’autres termes, une fissure
inter-granulaire rencontre obligatoiremen un joint de grai spe´cial si elle n contourn pas
ces domaines de grains.
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5.1.4 Estimateurs pertinents de la connectivite´ des joints de grains
Si les diffe´rentes approches pre´ce´demment introduites sont autant de moyens de com-
prendre comment sont connecte´s les joints de grains du re´seau, elles ne donnent pas d’indi-
cateur utilisable pour caracte´riser et comparer des microstructures.
Schuh et al. [29] e´nume`rent un ensemble de parame`tres permettant de caracte´riser la
connectivite´ des joints de grains ge´ne´raux au sein d’une microstructure. Ils conside`rent
que le parame`tre le plus pertinent est la longueur maximale des amas de joints de grains
ge´ne´raux mesure´e dans une cartographie. Ils observent que cette longueur Dmax n’a pas de
relation direct avec la fraction en nombre de joints de grains spe´ciaux. Il trouve cependant




ou` Ji est la fraction de points triples de type i.
Pk correspond donc a` la proportion de points triple de type J2 parmi les points triples
n’e´tant pas de type J3. Les points triples de type J3 ne sont en effet pas conside´re´s comme des
obstacles a` proprement dit car intervenant ne´cessairement apre`s un point triple ”bloquant”.
Lorsque le seuil de percolation est de´passe´, la taille mesure´e du plus grand amas de joints
de grains ge´ne´raux est fonction de la taille de la cartographie.
Plusieurs auteurs utilisent la proportion des points triples de type J2 dans la mode´lisa-
tion de la propagation inter-granulaire [112, 113] ou du fluage [114], ce type de point triple
e´tant le seul se pre´sentant re´ellement comme une barrie`re a` la propagation.
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5.2 Discre´tisation des cartographies en re´seaux de sommets
Les outils commerciaux tels que ™OIM ou ™HKL ne permettent qu’une exploitation
classique des cartographies (cf. §3.2). Afin d’e´largir les possibilite´s d’exploitation, un outil
comple´mentaire est de´veloppe´ dans ™Matlab.
La pre´sente me´thode consiste a` discre´tiser la microstructure en un re´seau de points
triples reconstruit sur la base de la cartographie d’orientation e´tablie par ™OIM. Ces points
triples sont lie´s entre eux par des segments de droite repre´sentant les joint de grains ide´alise´s.
Cette me´thodologie a, d’une part, pour objectif de simplifier le traitement classique des
cartographies et, d’autre part, de de´velopper des me´thodes d’analyse plus fines du re´seau
de joints de grains.
Schuh et al. [29] de´crivent une technique pour analyser quantitativement la topologie
du re´seau des joints de grains par mesure de la connectivite´ des joints de grains spe´ciaux
et ge´ne´raux a` partir de cartographies EBSD. Les amas de joints de grains interconnecte´s,
ou «Clusters» sont identifie´s en utilisant un algorithme ”depth-first graph-search” sur des
cartographies d’orientation brutes.
La discre´tisation en re´seau de points triples permet e´galement de s’affranchir des erreurs
locales de mesure d’orientation le long de joints de grains. En effet, la mesure de l’orienta-
tion a` proximite´ d’un joint de grains peut eˆtre alte´re´e par la superposition des cliche´s de
diffraction des re´seaux des deux grains. Les erreurs d’indexation qui en re´sultent peuvent
entraˆıner une discontinuite´ dans la de´sorientation mesure´e le long d’un joint de grains. Lors
de la mesure d’un amas de joints de grains, la pre´sence d’une telle erreur locale peut en-
traˆıner une interruption de la continuite´ de l’amas. La discre´tisation en un re´seau de points
triples e´tant base´e sur l’orientation moyenne des grains, les joints de grains ide´alise´s sont
associe´s a` une de´sorientation unique.
5.2.1 Principe de la discre´tisation
La me´thode de discre´tisation s’appuie sur l’orientation cristallographique (3 angles d’Eu-
ler) de chaque point de mesure de la cartographie EBSD. Une liste des points de la carto-
graphie donnant leurs coordonne´es et leurs orientations est e´tablie dans un fichier ”*.ang”
produit graˆce au logiciel ™OIM. La me´thodologie menant a` la discre´tisation comple`te de la
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microstructure 2D peut eˆtre se´pare´e en quatre e´tapes :
" distinction des grains dans la cartographie ;
" de´tection des points triples dans la cartographie ;
" construction de la table de connectivite´ ;
" correction des incompatibilite´s de connection.
5.2.2 De´tection des points triples dans la cartographie EBSD
Un grain est de´fini par un ensemble de points d’orientations identiques ou proches
formant un amas continu. La premie`re e´tape de la me´thodologie est de distinguer les grains
dans la cartographie par l’utilisation d’un crite`re sur l’angle de de´sorientation telle que le
de´finit l’e´quation 5.6. Si deux points voisins ont une de´sorientation d’angle θ infe´rieure a`
10°, ils sont conside´re´s comme appartenant au meˆme grain. L’orientation attribue´e a` chaque
grain est la moyenne des orientations des points qui le constituent. Une table d’orientation
liste les orientations, sous forme des composantes de la matrice d’orientation, attribue´es a`
chacun des grains de la cartographie.
Le point de rencontre de trois grains est appele´ ”point triple”. La de´tection des points
triples est re´alise´e en balayant ligne par ligne l’ensemble des points de la cartographie.
Chaque point de la cartographie est compare´ a` trois de ses plus proches voisins.
Une me´thode originale est adopte´e pour de´terminer si un quadruplet de points de la
cartographies est le lieu d’un point triple. Un simple comptage du nombre d’orientation en
pre´sence dans le quadruplet n’est pas suffisante. Ces trois orientations doivent e´tre ordonne´es
lorsque l’on parcourt circulairement les points du quadruplet. Pour ve´rifier cette condition,
on de´finit un nombre de coordinations. Le calcul du nombre de coordination est de´taille´
dans la figure 5.5.
Pour conside´rer le point de rencontre de ces quatre points comme un point triple, le
nombre d’orientations et le nombre de coordinations doivent eˆtre e´gaux a` 3. Le principe
de la discre´tisation en points triples ne permet pas la prise en compte des intersections
de quatre joints de grains. Lorsque le nombre de grains est e´gal a` 4 (point quadruple), un
artifice est utilise´ pour transformer une telle configuration en deux points triples distincts.
Pour ce faire, l’un des points du quadruplet est remplace´ par un des trois autres pris de
manie`re ale´atoire. Le nombre de grains est alors re´duit a` trois et la configuration peut eˆtre
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analyse´e comme un point triple.
Cette me´thodologie ne s’applique pas a` une cartographie re´alise´e selon une grille a` motif
hexagonal. Dans ce cas, les points sont analyse´s par triplets et le comptage des orientations
est une condition suffisante pour identifier les points triples.
A chaque point triple de´tecte´ est associe´ le nume´ro des trois grains mis en jeu. La figure
5.6 illustre les configurations pouvant eˆtre rencontre´es au cours de l’analyse. Pour chacune
de ces configurations, le nombre d’orientations et le nombre de coordination sont calcule´s
afin de de´finir la pre´sence d’un point triple.
Sur cette base, la table des points triples peut eˆtre construite (figure 5.7 a)). Cette
table donne les coordonne´es et le triplet de grains pour chacun des points triples de la
cartographie. Un traitement particulier est re´alise´ pour l’ensemble des points situe´s au bord
de la cartographie. En effet, sont conside´re´s comme points triples tous les doublets de points
Calcul du nombre de coordinations
U1 = [P1 P2 P3 P4] ;
P1 P2 U2 = [P2 P3 P4 P1] ;
C = 1− U1U2 ;
P4 P3 Nombre de coordination = Nombre
d’e´le´ments non-nuls de C
Exemple 1
U1 = [1 1 2 3] ;
1 1 U2 = [1 2 3 1] ;




Nombre de coordination = 3
Exemple 2
U1 = [1 2 1 3] ;
1 2 U2 = [2 1 3 1] ;
C = [12 − 1 23 − 2] ;
3 1
Nombre de coordination = 4
Figure 5.5 – Calcul du nombre de coordination.
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ayant une orientation diffe´rente. Ces points triples ne sont alors associe´s qu’a` deux grains.
5.2.3 Construction de la table de connectivite´
La connection entre chacun des points triples est e´tablie sur le principe e´le´mentaire
suivant : deux points triples sont connecte´s s’ils ont en communs deux grains et deux
seulement. Sur cette base, il est possible de construire la table de connectivite´ de l’ensemble
de la cartographie. Cette table attribue a` chacun des points triples ses trois points triples
voisins (P.V.) accompagne´s du doublet de grains (G.C.1 et G.C.2) qu’ils ont en commun
(figure 5.7 b)). Enfin, une table des grains est construite. Cette table donne pour chacun
des grains reconstruits l’ensemble des points triples qui le de´finissent. Pour des raisons de
commodite´, les points triples sont donne´s dans l’ordre de connectivite´.
1 1 1 1 1 1 3 3 
1 1 1 1 1 1 3 3 
1 1 1 1 1 1 3 3 
4 1 1 1 1 1 3 3 
4 4 1 1 1 1 3 3 
5 4 4 1 1 2 1 3 
5 4 4 1 2 2 2 2 
5 4 4 1 2 2 2 2 
5 5 8 8 2 2 2 2 
5 5 8 8 2 2 2 2 
5 5 8 8 2 2 2 2 
5 5 6 6 7 7 7 7 








Table des points triples : 
N° Pt. 
Tpl. 
Xi Xi Grain 1 Grain 2 Grain 3 
1 X1 Y1 4 5 8 
2 X2 Y2 1 4 8 
3 X3 Y3 1 2 8 
etc … 





















1 2 4 8 5 5 8 … 
2 1 8 4 3 1 8 … 
3 2 8 1 … 
etc … 
Table des grains : 
N° 
Grain 
Pt. 1 Pt. 2 Pt. 3 Pt. 4 … 
1 2 3 11 9 … 





Figure 5.7 – Constructions des tables a) Table des points triples : nume´rotation, coordon-
ne´es et grains associe´s b) Table des connectivite´s : nume´rotation, trois points triples voisins
(P.V.) et les deux grains associe´s a` chacun (G.C.) ; Table des grains : nume´rotation, points
triples de´finissant chaque grain.
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! Gestion des incompatibilite´s de connections
Par cette discre´tisation, un grain peut eˆtre de´fini par un minimum de trois points triples.
Il est possible de rencontrer dans une cartographie des grains situe´s au milieu d’un joint de
grains. Dans cette configuration, le grain est de´fini par deux points triples ayant en commun
l’ensemble de leurs 3 grains. Dans ce cas, il n’est pas possible de connecter ces points triples
convenablement par l’application du principe pre´ce´demment e´nonce´. La connection de ces
points ne´cessitant l’utilisation de me´thodes trop lourdes, ces configurations sont e´vite´es
par la suppression de points triples ayant plus de deux grains communs comme l’illustre
la figure 5.8. Les joints de grains e´vince´s par cette suppression entraˆınent ine´vitablement
de nombreuses imperfections dans la description du re´seau de joints de grains. C’est le cas
notamment des macles dites incomple`tes (cf. §1.2.2 maclage et multi-maclage). Ces erreurs
doivent donc eˆtre prises en compte lors de la mesure des fractions de joints de grains de
type Σ3.
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 3 3 2 2
1 1 3 3 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2 2
1
Figure 5.8 – Gestion des incompatibilite´s de connection.
5.2.4 Analyse du re´seau de joints de grains discre´tise´
Chaque ligne de la table de connectivite´ de´crit un point triple avec les trois joints de
grains qui le constituent et les trois grains qu’il se´pare. Pour chaque point triple, il est
possible de calculer la de´sorientation de chacun des trois joints de grains. Pour cela, la
repre´sentation choisie pour l’orientation de chaque grain est la matrice de rotation dont
les composantes sont fonction des trois angles d’Euler φ1, ψ et φ2. Pour rappel, les angles
d’Euler sont les trois rotations successives ne´cessaires pour passer du repe`re (x, y, z) lie´ a`
l’e´chantillon au repe`re (e1, e2, e3) lie´ au cristal :
" une rotation d’angle φ1 autour de l’axe des z, on obtient ainsi le repe`re (x’, y’, z) ;
" une rotation d’angle ψ autour de l’axe des x’, on obtient ainsi le repe`re (x’, y”, z”) ;
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" une rotation d’angle φ2 autour de l’axe des z”, on obtient ainsi le repe`re (e1, e2, e3).



























Figure 5.9 – De´finition des angles d’Euler : a) repe`res lie´s a` l’e´chantillon et au cristal, b)
trois rotations e´le´mentaires pour passer de l’un a` l’autre.
Le calcul de la de´sorientation des joints de grains et de l’indice de co¨ıncidence associe´ est
base´ sur l’expression des orientations cristallographiques sous forme matricielle. Les com-
posantes de la matrice d’orientation d’un grain sont des fonctions des trois angles d’Euler :
M11 = cos(φ1) ∗ cos(φ2)− sin(φ1) ∗ sin(φ2) ∗ cos(ψ) M13 = sin(φ2) ∗ sin(ψ)
M12 = sin(φ1) ∗ cos(φ2) + cos(φ1) ∗ sin(φ2) ∗ cos(ψ) M23 = cos(φ2) ∗ sin(ψ)
M21 = −cos(φ1) ∗ sin(φ2)− sin(φ1) ∗ cos(φ2) ∗ cos(ψ) M31 = sin(φ1)sin(ψ)
M22 = −sin(φ1) ∗ sin(φ2)− cos(φ1) ∗ cos(φ2) ∗ cos(ψ) M32 = −cos(φ1) ∗ sin(ψ)
M33 = cos(ψ)
(5.4)
La de´sorientation entre deux grains d’orientationMA et MB est repre´sente´e par la matrice
de de´sorientation ∆MAB :
∆MAB =MBM−1A (5.5)
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Cette de´sorientation peut eˆtre exprime´e comme une paire angle/axe (θ/UVW ) selon les
relations :
cosθ = (M11 +M22 +M33 − 1)/2 (5.6)
U : V :W =M32 −M23 :M13 −M31 :M21 −M12 (5.7)
si θ=180° alors UVW est de´fini par
U : V :W = (M11 + 1)1/2 : (M22 + 1)1/2 : (M33 + 1)1/2 (5.8)
L’effet de la syme´trie du cristal est de re´duire l’espace d’orientation ne´cessaire a` de´crire
l’ensemble des de´sorientations possibles. Dans un cristal cubique, une meˆme orientation
peut eˆtre de´crite par 24 matrices diffe´rentes. Chacune des 24 matrices e´quivalentes peut
eˆtre calcule´e en multipliant la matrice d’origine par les 24 matrices de rotations e´quivalentes
du syste`me cubique. Pour une de´sorientation entre deux cristaux, le nombre de matrices
e´quivalentes est donc de 24x24=576. A cela s’ajoute, l’e´quivalence entre les de´sorientations
∆MAB et ∆MBA. Par convention, la matrice choisie parmi les 1152 matrices e´quivalentes
pour de´crire une de´sorientation est celle donnant l’angle de de´sorientation θ le plus petit.
Connaissant la de´sorientation d’un joint de grains, il est possible de le cate´goriser selon
la the´orie des re´seaux de co¨ıncidence (CSL). Il s’agit de comparer la de´sorientation du joint
de grains avec les de´sorientations de chacun des re´seaux de co¨ıncidence the´oriques dans la
gamme de Σ choisie. On se limite ici aux re´seaux de co¨ıncidence dont l’indice Σ est compris
entre 3 et 29. Un crite`re angulaire est utilise´ pour attribuer ou non une valeur de Σ a` un
joint de grains. Le crite`re le plus couramment employe´ est le crite`re de Brandon donnant
la tole´rance angulaire en fonction de l’indice Σ conside´re´ :
∆θmax = 15°Σ−1/2 (5.9)
Une me´thode pour comparer analytiquement la de´sorientation expe´rimentale aux co¨ınci-
dences exactes est de calculer la ”de´-de´sorientation” entre la matrice ∆MAB et les matrices
MCSL correspondant a` chacune des valeurs de Σ :
∆MD = ∆MABM−1CSL (5.10)
5.2. DISCRE´TISATION DES CARTOGRAPHIES EN RE´SEAUX DE SOMMETS 149
CHAPITRE 5. PERCOLATION DU RE´SEAU DE JOINTS DE GRAINS
La de´viation angulaire θD est alors calcule´e graˆce a` l’e´quation 5.6. Pour une co¨ıncidence
donne´e, si θD < ∆θmax, l’indice Σ correspondant est attribue´ au joint de grains. Si cette
condition n’est remplie pour aucune des co¨ıncidences, le joint de grains est cate´gorise´ comme
joint de grains ”ge´ne´ral”.
Pour chaque cartographie, l’ensemble des joints de grains de la cartographie discre´tise´e
est cate´gorise´ et une table (”table des joints de grains”) est construite pour associer chaque
joint de grains au nume´ro des deux points triples qui le de´finissent ainsi qu’a` l’indice de
co¨ıncidence qui lui e´te´ attribue´ (”0” indiquant un joint de grains ge´ne´ral).
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5.2.5 Exemple de discre´tisation
Afin d’illustrer la me´thodologie, l’ensemble des e´tapes pre´ce´demment de´crites est re´alise´
sur une cartographie d’orientation issue de mesures EBSD sur une coupe me´tallographique
d’un e´chantillon de superalliage N19. La cartographie repre´sente une zone de 400 x 400 µm
avec un pas de mesure de 1 µm selon une grille a` motif carre´ (figure 5.10).
a) b)
c) d)
Figure 5.10 – Construction du re´seau de points triples a` partir d’une cartographie EBSD
a) cartographie initiale en figure de poˆle inverse, b) de´tection des points triples c) connection
des points triples, d) re´seau de points triples.
Afin de valider les re´sultats obtenus par cette me´thodologie, l’analyse de cette carto-
graphie est re´alise´e avec le logiciel ™OIM Analysis. La figure 5.11 pre´sente une zone de la
cartographie dans laquelle est repre´sente´e la nature des joints de grains. Pour raison de
clarte´, parmi les joints spe´ciaux, seuls ceux de type Σ3, Σ9 et Σ27 sont repre´sente´s.
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Figure 5.11 – Comparaison entre les joints de grains ”spe´ciaux” obtenus avec ™OIM Ana-
lysis et la me´thode de discre´tisation en re´seau de points triples
On note qu’en dehors des joints de grains ignore´s pour des raisons de connectivite´, la
nature des joints de grains obtenue par la me´thode de discre´tisation en points triples est
identique a` celle obtenue par le logiciel ™OIM. Les distributions des joints de grains obtenues
par les deux me´thodes sont compare´es dans le sche´ma de la figure 5.12. L’ensemble des
fractions dans chacune des classes est sensiblement identique pour les deux me´thodes. Seule
la classe des Σ3 est re´duite par la me´thode de discre´tisation en re´seau de points triples.
Cette re´duction s’explique par la suppression de l’ensemble des macles ”incomple`tes” sur la





















Figure 5.12 – Comparaison entre les distributions de joints de grains ”spe´ciaux” obtenus
avec ™OIM Analysis et la me´thode de discre´tisation en re´seau de points triples.
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5.3 Connectivite´ du re´seau de joints de grains dans N19
Afin d’estimer la pertinence d’une analyse de la percolation dans l’e´tude du re´seau de
joints de grains dans l’alliage N19, l’ensemble des cartographies re´alise´es apre`s les diffe´rents
traitements thermo-me´caniques est discre´tise´ et analyse´ selon la me´thode de´crite dans le
paragraphe pre´ce´dent.
On notera que les fractions de joints de grains sont dans la suite du paragraphe exprime´es
en nombre et sont note´es fN . Cette quantite´, qui n’e´tait pas mesurable par l’utilisation du
logiciel OIM, est accessible par la discre´tisation en points triples. La fraction exprime´e
en nombre est justifie´e de`s lors que l’on conside`re les joints de grains comme des entite´s
discre`tes dans le cadre de la the´orie de percolation.
5.3.1 Distribution des points triples du re´seau de joints de grains
La table des points triples construite apre`s discre´tisation d’une cartographie attribue a`
chaque point triple du re´seau les trois joints de grains qui le constituent. L’ensemble des
joints de grains e´tant cate´gorise´ selon la the´orie des re´seaux de co¨ıncidence, il est possible
de connaˆıtre le nombre de joints de grains spe´ciaux en pre´sence a` chaque point triple. Ainsi,
la proportion des points triples appartenant a` chacun des types J0, J1, J2 et J3 parmi
l’ensemble des points triples peut eˆtre de´termine´e.
Les cartographies re´alise´es sur N19 peuvent eˆtre utilise´es pour analyser la distribution
des points triples. Comme le propose Schuh [29], l’e´volution de la proportion de chaque type
de point triple est trace´e en fonction de la fraction en nombre de joints de grains spe´ciaux
fN (Σ). Ces distributions sont pre´sente´es dans le graphique de la figure 5.13. Les points
expe´rimentaux sont compare´s aux distributions the´oriques donne´es par Schuh et al. avec et
sans contrainte cristallographique.
Comme dans l’e´tude de Schuh, les distributions expe´rimentales de points triples s’e´cartent
notablement de la distribution the´orique d’un re´seau ale´atoire du fait de l’existence de
contraintes cristallographiques aux points triples. Seule la distribution des points triples
J0 est en accord avec le mode`le ale´atoire et apparait donc comme inde´pendante de ces
contraintes. Cependant, l’inte´gration de ces contraintes dans la mode´lisation modifie de
manie`re trop importante les distributions. Elle entraˆıne une sous-estimation de la fraction
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Figure 5.13 – Distribution des diffe´rents types de points triples pour l’ensemble des car-
tographies re´alise´es sur l’alliage N19. La le´gende donnant la correspondance entre les mar-
queurs et les traitements thermo-me´caniques est identique a` celle de la figure 5.17. Les
courbes donnent la distribution the´orique des points triples avec (ligne continue) et sans
contrainte cristallographique (ligne pointille´e).
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de points triples J2 et une surestimation de la fraction de points triples J3. Il est possible
d’attribuer ces diffe´rences a` la pre´sence dans le re´seau d’une proportion non ne´gligeable de
joints de grains spe´ciaux autre que Σ3n ne re´pondant a` aucune re`gle de combinaison. Pour
s’affranchir de cet effet, les distributions sont construites en ne conside´rant que les joints
de grains de type Σ3n pour lesquels les contraintes cristallographiques sont ave´re´es. Ces
distributions sont pre´sente´es dans le graphique de la figure 5.14.
Les distributions obtenues sont alors en accord avec le mode`le the´orique propose´ par
Schuh. Seule la distribution des points triples de type J1 reste sous-estime´e par le mode`le.
La distribution des points triples forme´s par les joints de grains de type Σ3n peut donc
eˆtre bien de´crite par le mode`le de Schuh et al.. Cependant ce mode`le s’ave`re inapplicable
en pre´sence d’une proportion de joints de grains spe´ciaux ne re´pondant a` aucune re`gle de
combinaison.
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Figure 5.14 – Distribution des diffe´rents types de points triples pour l’ensemble des car-
tographies re´alise´es sur l’alliage N19. Seuls sont conside´re´s les joints de grains spe´ciaux de
type Σ3n. La le´gende donnant la correspondance entre les marqueurs et les traitements
thermo-me´caniques est identique a` celle de la figure 5.17. Les courbes donnent la distribu-
tion the´orique des points triples avec (ligne continue) et sans contrainte cristallographique
(ligne pointille´e).
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5.3.2 Identifications des amas dans le re´seau de joints de grains
Une table construite sur le meˆme mode`le que la table des joints de grains et ne regrou-
pant que les joints de grains de la cate´gorie de´sire´e est e´tablie.
L’algorithme d’identification consiste a` reconstruire un par un les amas en partant de
points triples tire´s ale´atoirement dans le re´seau. Une boucle est re´alise´e pour construire
chacun des amas dont le nume´ro et l’ensemble des joints de grains qui le constitue sont
liste´s dans une table appele´e table des amas. Un premier joint de grains appartenant a` la
cate´gorie de´sire´e est ajoute´ a` la premie`re ligne de la table des amas. Ensuite, une recherche
est faite sur le reste des joints de grains afin de trouver ceux qui posse`dent des points triples
communs au premier joint de grain. Une fois le premier joint de grains trouve´, la ligne de
l’amas est actualise´e et l’ope´ration de recherche est mene´e une nouvelle fois sur l’ensemble
des joints de grains restants. Cette boucle est re´pe´te´e jusqu’a` ce qu’aucun nouveau joint de
grains ne soit trouve´. Un nouvel amas est alors construit sur la base d’un joint de grains
n’ayant pas de´ja` e´te´ introduit dans la table des amas. La table est donc comple`te lorsque
la totalite´ des joints de grains de la table a e´te´ place´e dans la table des amas. Pour illustrer
cette identification, la figure 5.15 repre´sente une cartographie dans laquelle tous les amas
de joints de grains ge´ne´raux sont identifie´s par des couleurs diffe´rentes.
Figure 5.15 – Identification des amas de joints de grains.
La figure 5.16 montre quatre populations d’amas diffe´rentes identifie´es sur une meˆme
cartographie.
Tout comme pour l’analyse de la distribution des points triples, les amas de joints
de grains peuvent eˆtre identifie´s dans chacune des cartographies re´alise´es lors des essais
de torsion sur l’alliage N19. Afin de comparer l’ensemble des cartographies, les longueurs
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a) b) 
c) d) 
Figure 5.16 – Identification des amas de joints de grains pour quatre populations diffe´rentes
a) Σ3, b) Σ3 + Σ9 + Σ27, c) 3<Σ<=29 d) ge´ne´raux.
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utilise´es pour mesurer la taille des amas sont exprime´es en nombre de joints de grains par
amas. La moyenne de ces longueurs est note´e ms.
Dans un premier temps, on propose d’examiner l’e´volution de la longueur des amas de
joints de grains spe´ciaux ms(Σ) en fonction de la fraction en nombre de joints de grains
spe´ciaux fN (Σ). La le´gende de la figure 5.17 indique les conditions de traitement thermo-
me´canique correspondant a` chacun des e´chantillons (T pour T rempe´, B pour SuB -solvus
et P pour SuPer-solvus).
On observe globalement que l’augmentation de la fraction en nombre de joints de grains
spe´ciaux entraˆıne l’augmentation de la taille moyenne des amas de joints de grains de cette
meˆme cate´gorie. Si cette tendance suit une logique e´vidente, des diffe´rences peuvent eˆtre
observe´es entre les diffe´rents traitements thermo-me´caniques. Les points correspondant aux
e´chantillons trempe´s (rouge) et traite´s super-solvus (vert) suivent une progression line´aire
inde´pendamment des conditions de de´formation. Les points correspondant aux e´chantillons
traite´s sub-solvus ne suivent pas tous la meˆme tendance. En effet, les e´chantillons de´forme´s
a` la vitesse de 10−2s−1 ainsi que l’e´tat brut de filage s’e´cartent du reste des points. Cela
semble indiquer une diffe´rence dans la connectivite´ des joints de grains spe´ciaux re´sultant
des de´formations a` haute et a` basse vitesse. On constate qu’une meˆme fraction de joints de
grains spe´ciaux correspond a` des amas de tailles diffe´rentes.
Le principal me´canisme identifie´ comme pouvant eˆtre a` l’origine d’une percolation des
joints de grains spe´ciaux est le maclage multiple tel qu’il a e´te´ de´crit dans la figure 1.19 du
paragraphe §1.2.2. Les amas percolants de joints de grains Σ3n sont cre´e´s par la formation
des joints de grains de type Σ3n > Σ3 reliant les parois de macle forme´es par accident
de croissance. Afin de mettre en e´vidence le roˆle que jouent ces joints de grains dans la
formation d’amas percolants, l’e´volution de leur taille moyenne est trace´e en fonction de la
fraction de fN (Σ3n > Σ3) (figure 5.18).
L’e´volution observe´e suit une progression line´aire regroupant les points de tous les e´chan-
tillons. Malgre´ les fractions mesure´es faibles (<0.08), la tendance semble assez claire. Cette
line´arite´ montre le roˆle central que jouent ces joints de grains dans la percolation. De cela,
il est possible de conclure que d’importantes fractions de joints de grains spe´ciaux (princi-
palement de type Σ3) n’entraˆınent pas ne´cessairement une percolation importante. C’est le
cas, par exemple des parois de macle re´pe´te´es sur un meˆme plan cristallographique. Il est
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Figure 5.17 – Evolution de la masse moyenne des amas de joints de grains spe´ciaux en
fonction de la fraction en nombre de joints de grains spe´ciaux.
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Figure 5.18 – Evolution de la masse moyenne des amas de joints de grains spe´ciaux en
fonction de la fraction en nombre de joints de grains spe´ciaux de type Σ3n > Σ3.
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possible de mettre en avant ce phe´nome`ne en trac¸ant l’e´volution de la fraction de ”parois
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Figure 5.19 – Evolution de la fraction fN (Σ3n > Σ3) en fonction de la fraction fN (Σ3).
Une relation de line´arite´ entre fN (Σ3) et fN (Σ3n > Σ3) est constate´e quel que soit
le traitement. Cependant, les traitements se distinguent par un de´calage dans le sens des
abscisses. Ce de´calage indique que l’apparition de joints de grains de type Σ3n > Σ3 n’in-
tervient pas a` quantite´ de parois de macle e´gale selon les traitements thermo-me´caniques.
Bien que l’e´tude des amas de joints de grains spe´ciaux pre´sente un inte´reˆt pour com-
prendre certains me´canismes, celle-ci ne donne aucune indication sur l’effet d’une augmen-
tation de la fraction de joints de grains spe´ciaux sur la connectivite´ des joints de grains
ge´ne´raux. L’e´volution de la taille moyenne des amas de joints de grains ge´ne´raux est trace´e
en fonction de la fraction en nombre de joints de grains spe´ciaux dans le graphique de la
figure 5.20. La taille moyenne des amas diminue selon une progression hyperbolique lorsque
la fraction de joints de grains spe´ciaux augmente. Malgre´ la difficulte´ de mesurer de manie`re
fiable la taille des amas percolant (cf. §5.1.2), cette tendance confirme tout de meˆme l’ide´e
selon laquelle les joints de grains spe´ciaux sont susceptibles d’interrompre efficacement la
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connectivite´ des joints de grains ge´ne´raux.
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Figure 5.20 – Evolution de la masse moyenne des amas de joints de grains ge´ne´raux en
fonction de la fraction en nombre de joints de grains spe´ciaux.
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5.3.3 Etude des domaines de grains
La me´thode de discre´tisation en points triples permet e´galement d’identifier les domaines
de grains tels qu’ils sont de´finis dans le paragraphe 5.1.3.
Sur le meˆme principe de l’identification des amas de joints de grains spe´ciaux, les do-
maines de grains sont reconstruits un a` un dans une table des domaines. Une boucle est
re´alise´e pour construire chacun des domaines de grains dont le nume´ro et l’ensemble des
grains qui le constitue sont liste´s dans une table appele´e table des domaines. Un premier
grain est ajoute´ a` la premie`re ligne de la table des domaines. Ensuite, une recherche est
faites sur le reste des grains afin de trouver l’ensemble des grains posse´dant des joints de
grains spe´ciaux commun a` ce premier grain. Une fois le premier grain voisin trouve´, s’il
existe, la ligne est actualise´e et l’ope´ration de recherche est mene´e une nouvelle fois sur
l’ensemble des grains restants. Cette boucle est re´pe´te´e jusqu’a` ce qu’aucun nouveau grain
ne soit trouve´. Un nouveau domaine est alors construit sur la base d’un grain n’ayant pas
de´ja` e´te´ introduit dans la table des domaines. La table est donc comple`te lorsque la totalite´
des grains de la table d’origine a e´te´ place´e dans la table des domaines. Le sche´ma de la
figure 5.21 illustre l’identification des domaines dans une cartographie.
Figure 5.21 – Identification des domaines de grains.
Tout comme pour l’analyse de la taille des amas, les domaines de grains interconnecte´s
par des joints de grains spe´ciaux peuvent eˆtre identifie´s dans chacune des cartographies
re´alise´es lors des essais de torsion sur l’alliage N19. Afin de comparer l’ensemble des car-
tographies, la taille moyenne des domaines est exprime´e en nombre moyen de grains par
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Figure 5.22 – Evolution de la taille moyenne des domaines en fonction de la fraction en
nombre de joints de grains spe´ciaux.
domaine. L’e´volution de la taille moyenne des domaines en fonction de la fraction en nombre
de joints de grains spe´ciaux est repre´sente´e dans le graphique de la figure 5.22. On observe
que la taille moyenne de domaines augmente avec la fraction de joints de grains spe´ciaux.
Contrairement a` l’e´volution de la taille des amas de joints de grains ge´ne´raux les dif-
fe´rents traitements thermo-me´caniques ne se distinguent pas particulie`rement. Cette dif-
fe´rence peut s’expliquer par le fait que seule la cre´ation de parois de macle entraˆıne une
subdivision des grains. La jonction des parois de macle lors de la croissance et la formation
de joints de grains de type Σ3n, telles que le de´crit le sche´ma de la figure 1.19, n’entraˆınent
pas de subdivision supple´mentaire. En d’autre termes, le maclage multiple n’entraˆıne pas
l’augmentation de la taille des domaines.
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Bilan
L’e´tude bibliographique montre la diversite´ des me´thodes d’exploitation du re´seau de
joints de grains visant a` caracte´riser la topologie.
La me´thode de discre´tisation, par la simplification du re´seau en un assemblage de points
triples, permet la mise en place simple et rapide d’un grand nombre de me´thodes d’exploita-
tion comple´mentaires aux outils commerciaux. L’application aux cartographies issues de la
campagne d’essais de torsion sur l’alliage N19 a permis d’exploiter ces nouvelles ressources
et de mettre en e´vidence des diffe´rences entre les diffe´rents traitements thermo-me´caniques.
L’e´tude de la distribution des points triples repose sur une logique d’amorc¸age et de
propagation d’un de´faut a` travers un re´seau de points triples. Les distributions obtenues
sur la base des essais de torsion re´alise´s sur l’alliage N19 sont en accord avec la bibliographie
et mettent en e´vidence le roˆle que jouent les re`gles de combinaisons cristallographiques sur
le re´seau de joints de grains.
L’e´tude des amas de joints de grains repose sur une ide´e similaire, mais sa re´alisation
s’ave`re complique´e lorsque les fractions de joints de grains spe´ciaux ne sont pas suffisantes
ou lorsque les cartographies sont de taille trop petite. Cependant, l’effet des joints de grains
spe´ciaux sur la continuite´ du re´seau de joints de grains ge´ne´raux peut eˆtre observe´e.
Les parame`tres pouvant eˆtre mesure´s graˆce a` l’ensemble de ces me´thodes d’analyse ne
trouvent leur pertinence que lorsque qu’ils sont corre´le´s a` des proprie´te´s me´caniques. Ces
aspects sont aborde´s dans le chapitre de discussion.
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CHAPITRE 6. DISCUSSION
6.1 Me´canismes d’inge´nierie des joints de grains lors du for-
geage
Il ressort des re´sultats de l’e´tude expe´rimentale sur l’alliage N19 (cf. Chap.4) que, si
l’application de faibles taux de de´formation suivie d’un recuit dans certaines conditions
de vitesse et de tempe´rature, entraˆıne un ”effet inge´nierie des joints de grains”, les phe´no-
me`nes mis en jeu sont plus complexes que dans le cas d’une de´formation a` tempe´rature
ambiante. La voie ”superplasticite´” (basses vitesses de de´formation a` plus haute tempe´-
rature) ne semble pas a` favoriser pour l’inge´nierie des joints de grains. De meˆme, l’effet
be´ne´fique de la re´ite´ration des passes dans certains cas ne peut pas eˆtre assimile´ aux effets
pre´sente´s dans la litte´rature, les passes n’e´tant pas se´pare´es par des traitements thermiques.
Cependant, une analogie peut eˆtre faite avec les deux me´canismes identifie´s dans les
traitement d’inge´nierie de joints de grains a` basse tempe´rature (cf. §1.2.1). En effet, les
de´formations a` haute tempe´rature entraˆınent deux comportements, distincts selon que l’on
de´forme a` basse ou a` haute vitesse. Le premier cas entraˆıne la formation de sous-structures
par restauration et s’apparente donc au traitement de ”strain-annealing”. Le second cas se
manifeste par une recristallisation dynamique rapide pouvant s’apparenter au traitement de
”strain-recrystallisation”. Ce dernier donne lieu a` d’importantes fractions de joints de grains
spe´ciaux soit de`s la premie`re passe apre`s traitement sub-solvus, soit apre`s une succession de
passes suivie d’un traitement super-solvus. Pour le traitement sub-solvus, la pre´sence des
pre´cipite´s de seconde phase, bien que limitant la croissance normale des grains, semble avoir
un effet be´ne´fique sur la cre´ation de joints de grains spe´ciaux et notamment de parois de
macles. Le traitement super-solvus s’effectue a` une tempe´rature supe´rieure qui, bien qu’elle
engendre des cine´tiques de croissance plus rapides, ne semble pas favoriser la formation de
joints de grains spe´ciaux. L’effet de la pre´cipitation sur la cre´ation de parois de macle semble
eˆtre un point clef pour la compre´hension des diffe´rences entre traitements thermiques.
L’e´tude de la percolation du re´seau de joints de grains (cf. Chap.5) a montre´ la pertinence
d’une caracte´risation des microstructures par la mesure de la fraction de joints de grains
spe´ciaux. Ces derniers, qu’ils soient ou non des parois de macle, se pre´sentent comme des
obstacles capables d’interrompre efficacement la connectivite´ du re´seau de joints de grains
ge´ne´raux.
168 6.1. ME´CANISMES D’INGE´NIERIE DES JOINTS DE GRAINS LORS DU FORGEAGE
CHAPITRE 6. DISCUSSION
6.2 Re´seau de joints de grains et proprie´te´s me´caniques
Sur la base des re´sultats de l’e´tude expe´rimentale, des gammes de forgeage dites ”opti-
mise´es” ont e´te´ re´alise´es sous presse sur des galets de N19. Ces galets expe´rimentaux sont
destine´s a` eˆtre caracte´rise´s en terme de re´seau de joints de grains dans des zones choisies
dans lesquelles sont de´coupe´es des e´bauches destine´es a` la re´alisation d’essais me´caniques.
Bien que les re´sultats des essais en cours ne soient pas encore disponibles, des pistes de de´-
pouillement utilisant les me´thodes de´crites dans ce document peuvent eˆtre propose´es. Cette
discussion fait l’objet du premier paragraphe. Le second paragraphe illustre un exemple
de de´pouillement original des re´sultats obtenus sur un essai de propagation de fissure sur
l’alliage N19.
6.2.1 Connectivite´ du re´seau de joints de grains et proprie´te´s
Selon la proprie´te´ me´canique e´tudie´e, la manie`re selon laquelle le re´seau de joints de
grains est caracte´rise´ doit eˆtre adapte´e.
Si l’on souhaite e´tudier l’influence du re´seau sur les proprie´te´s en fluage, une carac-
te´risation globale du re´seau de joints de grains doit eˆtre favorise´e, le fluage n’e´tant pas a`
proprement dit lie´ a` la propagation d’un endommagement. Une e´tude comple´mentaire base´e
sur la reconstitution et la mesure des domaines interconnecte´s de grains peut eˆtre une voie
a` explorer.
Dans le cas du comportement en fatigue, les aspects d’amorc¸age et de propagation d’un
endommagement sont a` prendre en compte. Dans ce cas, l’e´tude de la distribution des
points triples et de la percolation des amas de joints de grains ge´ne´raux semble adapte´e. En
effet, l’amorc¸age d’un endommagement est de toute e´vidence tre`s sensible aux possibilite´s de
propagation dans son entourage proche. De meˆme la proportion de points triples ”bloquants”
peut favoriser localement le passage d’une fissure courte a` une fissure longues, d’autant plus
que la longueur critique est proche de celle de la taille de grains. Un effet de la connectivite´
du re´seau de joints de grains sur la dure´e de vie en fatigue est a` envisager.
Enfin, une re´flexion doit eˆtre mene´e sur les parois de macle lorsqu’elles sont le lieu
d’un amorc¸age en fatigue ou en fatigue-fluage. L’observation d’un tel amorc¸age a e´te´ faite
dans le cadre de la the`se de Thomas Billot [71]. La pre´sence de parois de macle est, de
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ce point de vue, ne´faste aux proprie´te´s en fatigue. Cependant, cet aspect met en e´vidence
l’inte´ret d’e´tudier la connectivite´ des parois de macle et la percolation de joints de type
Σ3n par maclage multiple. Une corre´lation entre l’apparition de ce type d’amorc¸age et le
multi-maclage peut alors eˆtre une piste a` explorer.
6.2.2 Etude de la propagation inter-granulaire dans l’alliage N19
Des essais de propagation de fissure re´alise´s en marge du programme ORGANDI sont
pre´sente´s dans ce paragraphe afin d’illustrer le roˆle que peut jouer la nature des joints de
grains dans la propagation d’un endommagement. Dans ce but, une analyse post-mortem
d’un e´chantillon issu d’un essai de propagation de fissure en fatigue fluage est re´alise´e.
L’e´chantillon e´tudie´ est une e´prouvette SEN de SMO43 (version initiale de l’alliage N19).
L’essai est re´alise´ a` la tempe´rature de 700°C et consiste a` imposer a` l’e´prouvette une se´rie
de cycles a` contrainte impose´e. Les cycles sont des rampes de 10 s entre une charge de
1,9 kN et 19 kN (R=0,1) puis d’un maintien en charge de 300 s suivi d’une de´charge
line´aire de 10 s jusqu’a` 1,9 kN. La fissure initiale de l’e´prouvette est de 200 µm. L’e´tude
post-mortem consiste a` observer la fissure dans le plan de la surface de l’e´prouvette. Une
premie`re observation est re´alise´e au microscope optique. Cette image optique du chemin de
propagation est ne´cessaire pour le repe´rage de la fissure sur la cartographie d’orientation
EBSD re´alise´e sur cette meˆme zone.
L’utilisation de la cartographie des indices de qualite´ d’image des cliche´s de diffraction,
fournis par le logiciel d’indexation, permet de rendre compte de la topologie de la surface
analyse´e ainsi que de l’e´crouissage local des grains. On observe que le passage de la fissure
ne perturbe que tre`s faiblement l’indice de qualite´ de l’image. On admet alors que la fissure
se propage en ne de´sorientant pas ou tre`s peu les grains de part et d’autre de chaque joint
de grains qu’elle parcourt. De ce fait, une e´tude statistique de la re´partition du type de
joints aux alentours de la fissure est possible.
Les trois repre´sentations du chemin de fissuration sont donne´es dans la figure 6.2.2.
Trois populations de joints de grains sont e´tudie´es : l’ensemble des joints de la cartogra-
phie, note´ ”Global network”, les joints parcourus par la fissure, note´s ”Cracked boundaries”
et l’ensemble des joints parcourus par la fissure auquel sont ajoute´s les joints adjacents
a` la fissure (i.e. les joints qui auraient pu eˆtre choisis comme chemin de propagation par























Figure 6.1 – Chemin de fissuration a` la surface d’une e´prouvette SEN de SMO43 apre`s
propagation par fatigue fluage.
la fissure). Cette population est note´e ”Crack area”. Pour chacune de ces populations, les
proportions en longueur par rapport a` la totalite´ de la population conside´re´e sont calcule´es.
Les cate´gories de joints compte´es sont :
" Les joints de grains ”spe´ciaux” dont la valeur de Σ est comprise entre 3 et 29. Notons
que les joints de grains de type Σ3 sont se´pare´s en deux classes, les parois de macle (Σ3
cohe´rent) et les joints de type Σ3 non-cohe´rents.
" Les joints de grains de faible de´sorientation note´s Σ1
" Les joints de grains ge´ne´raux, note´s ”Random” (cf. § 3.2).
La distribution des joints de grains de chaque population est pre´sente´e dans le table 6.1.
Une premie`re remarque peut eˆtre faite sur la re´partition du type de joints quelle que soit
la population concerne´e. Il apparaˆıt que les types de joints pre´dominants parmi les joints
spe´ciaux sont ceux d’indice Σ3 et Σ9 et cela malgre´ la soustraction des parois de macle
de cette population. On ve´rifie donc une tendance de ces alliages a` former par maclage
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Σ Global network Cracked boundaries Crack area
1 (Low angle) 0,022 0,023 0,018
3 (Non-Coh.) 0,028 0,030 0,038
5 0,006 0,004 0,005
7 0,008 0,007 0,002
9 0,016 0,011 0,022
11 0,008 0,007 0,007
13a 0,002 0 0,001
13b 0,003 0,004 0,001
15 0,005 0 0,005
17a 0,001 0 0,001
17b 0,003 0 0
19a 0,002 0 0
19b 0,002 0 0,001
21a 0,002 0 0
21b 0,004 0,008 0,005
23 0,002 0 0,003
25a 0,001 0 0
25b 0,003 0 0
27a 0,002 0 0,004
27b 0,003 0,004 0,005
29a 0 0 0
29b 0,002 0 0
”Specials” 0,149 0,076 0,190
Random 0,829 0,905 0,799
Table 6.1 – Distribution des joints de grains mesure´es sur les trois diffe´rentes populations
mesure´e sur la cartographie d’orientation EBSD autour de la fissure.
multiple ou autre des joints de type Σ3n. La seconde observation est que la distribution
du type de joints de grains dans les trois populations conside´re´es est diffe´rente. Il apparaˆıt
que la proportion de joints ge´ne´raux est plus importante dans les joints de grains ayant e´te´
parcourus par la fissure que dans les joints adjacents a` celle-ci ainsi que dans la totalite´ des
joints de la cartographie. Il est donc possible de tirer une conclusion en premie`re approche
sur l’influence du type de joints sur la propagation inter-granulaire dans cet alliage. En
effet, il semble que les joints de grains de type ge´ne´raux soient des chemins de fissuration
pre´fe´rentiellement empreinte´s par la fissure. Cette dernie`re observation va donc dans le sens
de l’hypothe`se sur laquelle se base le principe d’inge´nierie des joints de grains : les joints de
grains spe´ciaux sont des joints de grains dont la re´sistance me´canique est supe´rieure a` celle
des joints ge´ne´raux. De plus, cela justifie d’appre´cier la qualite´ de la microstructure par la
mesure des chemins de percolation forme´s par les joints de grains ”faibles”.
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6.3 Conclusion et perspectives
La proble´matique de cette the`se vise a` ”de´sempiriser” et a` adapter les me´thodes d’in-
ge´nierie des joints de grains au forgeage des superalliages a` base de nickel pour disques de
turbines ae´ronautiques.
Une e´tude bibliographique de la litte´rature concernant l’inge´nierie des joints de grains a
tout d’abord permis de re´aliser une synthe`se des vecteurs d’ame´lioration possibles des carac-
te´ristiques du re´seau de joints de grains par l’application de traitements thermo-me´caniques.
Ensuite, la revue des diffe´rents phe´nome`nes modifiant le re´seau de joints de grains lors du
proce´de´ de forgeage des superalliages a permis de de´montrer la pertinence d’une adaptation
des me´thodes d’inge´nierie des joints de grains.
L’e´tude expe´rimentale mene´e sur l’alliage N19 a re´ve´le´ des tendances fortes quant a` l’in-
fluence des parame`tres thermo-me´caniques sur la modification du re´seau de joints de grains.
Deux phe´nome`nes dominants au cours de la de´formation sont identifie´s : une restauration
dynamique pour les basses vitesses de de´formation et une recristallisation dynamique pour
les hautes vitesses de de´formation.
L’analyse des re´seaux de joints de grains apre`s de´formation et trempe a permis de
mettre en e´vidence une formation accrue de joints de grains spe´ciaux lors des premiers
cycles de recristallisation dynamique. L’e´tude des e´tats traite´s thermiquement indique que
le traitement sub-solvus permet d’augmenter la fraction de joints en conservant les joints
de grains spe´ciaux forme´s au cours de la de´formation. Le traitement super-solvus ne permet
d’obtenir de fortes fractions de joints de grains spe´ciaux qu’apre`s re´ite´ration des traitements.
La gamme thermo-me´canique a` favoriser dans l’optique d’une augmentation de la fraction de
joints de grains spe´ciaux dans les galets forge´s est la suivante : de faibles taux de de´formation
(de 0,15 a` 0,3) a` la vitesse de 10−2s−1/1090◦C. Les deux traitements thermiques aboutissent
apre`s ite´rations a` des fractions mesure´es identiques. Il semble e´vident que l’application d’une
telle gamme pour atteindre des taux de de´formation proche de 2 est difficilement re´alisable
industriellement. Pour cette raison, les gammes choisies pour forger les galets de N19 du
projet ORGANDI ne respectent pas ces pre´conisations mais sont choisies afin d’obtenir des
microstructures tre`s diffe´rentie´es. Ce choix permettra de mettre en e´vidence l’influence de
la fraction de joints de grains spe´ciaux sur les proprie´te´s me´caniques.
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Sur la base des e´tudes re´centes, une me´thode innovante base´e sur la discre´tisation du
re´seau de joints de grains a montre´ son efficacite´ dans l’analyse approfondie de la connecti-
vite´ du re´seau de joints de grains et a abouti a` des perspectives inte´ressantes concernant le
de´pouillement des essais me´caniques a` venir. La description bidimensionnelle du re´seau de
joints de grains ne permet pas de rendre compte de la connectivite´ re´elle du re´seau de joints
de grains. Bien que l’acquisition tridimensionnelle de cartographies EBSD reste difficile,
une adaptation des outils d’analyse ici de´veloppe´s au cas 3D est possible.
Enfin, la meilleure compre´hension de l’inge´nierie des joints de grains dans sa mise en
ouvre et ses me´canismes permettent d’envisager son application a` un faste gamme de mate´-
riaux et de proce´de´s de mise en forme. Compte tenu des re´sultats obtenus sur un mate´riau
complexe tel que le N19, il est probable qu’une optimisation du re´seau de joints de grains
dans un mate´riau plus ”mode`le” soit facilite´e.
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Ingénierie des joints de grains dans les superalliages à base de nickel
Résumé : Ce travail est consacré à l’étude de l’ingénierie des joints de grains dans les superalliages à
base de nickel pour disques de turbine aéronautique. L’ingénierie des joints de grains a montré son efficacité
dans l’amélioration des propriétés en fatigue et en fluage dans certains alliages de cuivre et de nickel. Cette
amélioration est obtenue en réalisant une succession de déformations à température ambiante séparées par
des traitements thermiques. Ce traitement a pour objectif de modifier la distribution du réseau de joints
de grains. L’objectif de l’étude est d’adapter ces traitements au procédé du forgeage à haute température
des superalliages. Une étude expérimentale est menée pour mettre en évidence l’influence des paramètres
de forgeage sur les caractéristiques du réseau de joints de grains. La caractérisation de ce réseau est faite
grâce à la réalisation de cartographies d’orientations cristallographiques par EBSD. Une méthode de carac-
térisation innovante basée sur la discrétisation des cartographies en réseaux de points triples est proposée.
Cette méthode permet d’analyser la connectivité du réseau de joints de grains en vue d’une corrélation avec
les propriétés mécaniques.
Mots clés : Ingénierie des joints de grains, Superalliages à base de nickel, EBSD.
Grain Boundary Engineering in Ni-based superalloys
Abstract: This work is dedicated to the study of Grain Boundary Engineering in Ni-based superalloys
for aircraft turbine disk. The grain boundary engineering has proven its efficiency for the improvement of
the fatigue and creep properties of copper and nickel alloys. This improvement is achieved by performing
series of room temperature deformations interspaced by heat treatments to modify the distribution of the
grain boundary network. The aim of the study is to adapt these processes to high temperature forging
of superalloys. An experimental study is achieved to highlight the influence of forging parameters on the
grain boundary network. The characterization of the grain boundary network is made through the realiza-
tion of crystallographic orientation mapping by EBSD. An innovative characterization method based on the
discretization of orientation maps in a triple junction network is proposed. This method allows to analyze
the connectivity in the grain boundary network with the objective of a correlation with mechanical properties.
Keywords: Grain Boundary Engineering, Ni-based superalloys, EBSD
